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OC 129280 "LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA (PANOS, TELA, HILADOS Y COM?IJESTOS) CON DESTINO AL BATALLON DE
INTENDENCIA No. 1 LAS JUANAS PARA LA VIGENCIA 2024"

PROVEEDOR _EL COMERCIO DE CUEROS SAS NIT: 860.502.101
DIRECCION: CL 14 12 15 CIUDAD: Bogota D.C. TELEFONO: 3123786801
N° DE DOC FECHAS VALOR UNIDADES DE MEDIDA UNIDADES
CDP 2024 9624 2/04/2024 749.649.122,/15
ORDEN DE COMPRA 129280 27/05/2024|  749.648.122,15
TERMINACION CONTRATO 129280 749.649.122,15
PROCESQO 070 27/05/2024 748.648.122,15
POLIZA 17-44-101215043 29/05/2024 148.929.824 .43
APROBACION POLIZA 2024198006300686 30/05/2024 149.929.824,43
CRP 2024 70924 29/05/2024 749.649.122,15
REMISION 4 15/10/2024 313.098.494,60
ENTRADA 5003479007 18/10/2024 313.098.494,60 - =
PEDIDO 4200347914 18/10/2024 313.098.494,60 - »
INFORME SUPERVISOR 2024692028734553 24/10/2024 313.098.494 60
ORDEN DE COMPRA 129280 BASE IVA TOTAL
FACTURA 4] 15/10/2024 263.107.978.,66 49.990.515,94 313.098.484.60
263.107.978,66 49.990.515,94 313.098.494,60
CUENTAS X PAGAR SIIF 4825
OBLIGACION 4625
(MIRO 5105860510
BASE 263.107.978,66
IVA 49.990.515,94
TOTAL 313.098.494,60
RETEFUENTE 2,5% 6.577.699.00
RETEIVA 15% 7.498.577,00 16.981.276,00
RETEICA 11.04/1000 2.905.000,00
TOTAL A PAGAR 286.117.218,60

Elaboro: L&%‘m

Cargo: Analista de Contabilidad

21/01/2025

4:22 p.m.
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BATALLON DE INTENDENCIA No. 1 “LAS JUANAS”
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Bogota, D.C, 30 de octubre de 2024

Sefior Teniente Coronel

JORGE IVAN GUZMAN FORERO
Director CENAC Puente Aranda (E)
Carrera 46 N° 20 C 79 Puente Aranda
Bogota, D.C

Asunto: Entrega Adicion No. 1 de documentacion Orden de Compra No. 129280-CENACPUE-2024

Respetuosamente me permito enviar la documentacion soporte de la orden de compra No.129280-
PROCESODESELECCIONABREVIADAPARALADQUISICIONDEBIENESDECARACTERISTICASTC
NICASUNIFORMES No. 070-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA-2024 ACUERDO MARCO DE
PRECIOS No.CCE-278-AMP-2021, por el concepto de la ENTREGA ADICION No. 1, con el fin de que
se autorice a quien corresponda realizar la transaccion miro, con el fin de seguir el tramite (liquidacion
de ordenes) de la Unidad y correspondiente pagoe PAC DICIEMBRE, por el valor de TRECIENTOS
TRECE MILLONES NOVENTAY OCHO MMTROCIENTOS NOVENTAY CUATRO PESOS CON
SESENTA CENTAVOS ($313.098.494,60/INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE
GENEREN, asi:

DOCUMENTACION ORDEN DE COMPRA No. 129280-CENACPUE-2024 ADICION No. 1
1. Factura de venta No FE-94 de fecha 24 de octubre de 2024 (01) folio.
2. Remision de fecha 15 de octubre de 2024 (01) folio.
3. Informes de Resultados Prueba Técnica - ACEPTADO (07) FOLIOS.
PT- 0965-2024: CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM

PT- 0947-2024: CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 38 MM
PT- 0947-2024: CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM

4. Certificado de conformidad de producto No.EDQ-2024-0210 de CIERRE CONTACTO VERDE CM

SELVA DE 20 MM de fecha 08 de octubre de 2024 (04) folios.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogota - D.C.
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito. mil.co
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5.

10.

M.

12,

13.

14.

15.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -72 Puente Aranda
Bogota - D.C.
E-mail: baint@buzonejercito.mil.c o - www.ejercito. mil.co

Informe de resultado de laboratorios LACCE No.0317 (CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA
DE 20 MM) 10 de octubre del 2024 (20) folios.

Certificado de conformidad de producto No.EDQ-2024-0211 de CIERRE CONTACTO VERDE CM
SELVA DE 38 MM de fecha 08 de octubre de 2024 (04) folios.

Informe de resultado de laboratorios LACCE No.0316-0318 (CIERRE CONTACTO VERDE CM
SELVA DE 38 MM) 08 de octubre del 2024 (41) folios.

Formato visita técnica (CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM, CIERRE CONTACTO
VERDE CM SELVA DE 38 MM y: CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM) de fecha
09 de octubre de 2024 (02) folios.

Formato de anexo ‘A" evaluacion requisitos generales empague y rotulado, de (CIERRE
CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM, CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 38 MM
y CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM) de fecha 22 de octubre de 2024 (01) folio.

Formato de anexo “B" Revision certificado de conformidad, de (CIERRE CONTACTO VERDE CM
SELVA DE 38 MMy CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM) de fecha 22 de octubre
de 2024 (01) folio.

Formato de anexo “C" concepto final o parcial evaluacion técnica del lote (CIERRE CONTACTO
VERDE CM SELVA DE 25 MM, CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 38 MM y CIERRE
CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM) de fecha 22 de octubre de 2024 (01) folio.

Formato verificacion requisitos generales, empaque y rotulado lote (CIERRE CONTACTO VERDE
CM SELVA DE 25 MM, CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 38 MM y CIERRE
CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM) de fecha 22 de octubre de 2024 (02) folios.

Formato evaluacion de la conformidad para los productos de fecha 30 de septiembre de 2024 (02)
folios.

Declaracion de conformidad contratista EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S (CIERRE CONTACTO
VERDE CM SELVA DE 25 MM, CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 38 MM y CIERRE
CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM) de fecha 15 de octubre de 2024 (01) folio.

Declaracién de conformidad contratista KROMIA (CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE
20 MMy CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 38 MM) de fecha 15 de octubre de 2024
(01) folio.
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16. Certificado garantia técnica y termino de respuesta contratista EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S
(CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM, CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA
DE 38 MMy CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM) de fecha 15 de octubre de 2024
(04) folios.

17. Certificado garantia técnica y termino de respuesta contratista KROMIA (CIERRE CONTACTO
VERDE CM SELVA DE 25 MM, CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 38 MM y CIERRE
CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM) de fscha 15 de octubre de 2024 (04) folios.

18. FORMATO DE CATALOGACION (02) folios.

19. Concepto técnico mediante radicado No. 2024692028500753 de fecha 22 de octubre de 2024,
correspondiente entrega adicion.

20. Entrada control calidad No. 5003479007 de fecha 18 de octubre de 2024, (02) folios.

21. Acta de recibo a satisfaccion No. 2024692012961896 de fecha 26 de octubre de 2024, (05) folios.
22. Salida libre utilizacion No. 4910537909-2024 de fecha 31 de octubre de 2024, (01) folios.

23. Informe de supervision No. 2024692029427433 dea fecha 30 de octubre de 2024.

24. Parefiscales (02) folios

Respetuosamente,

Mayor GUIILLERMO NDRES MUROZ LUNA

Ejecutivo y Segundo omandante Batallon de Intendencia No. 1 “Las Juanas®
Supervisor de Orden fie Compra No. Orden de Compra 129280-CENACPUE-2024
Anexos: (ciento doce112 folios)

H

)
duccion BA

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -7¢ Puente Aranda
Bogotd —D.C. )
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.elercito.mil.co
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Bogota, D.C, 30 de octubre de 2024

Sefor Teniente Coronel

JORGE IVAN GUZMAN FORERO
Director CENAC Puente Aranda (E)
Carrera 46 N° 20 C 79 Puente Aranda
Bogota, D.C

Asunto: Informe de Supervision Entrega adicion No. 1 de la ORDEN DE COMPRA No. 129280
CENACPUE-2024

DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO PARA GARANTIZAR LA EJECUCION
SATISFACTORIA DEL ORDEN DE COMPRA No. 129280 PROCESO DE
SELECCIONABREVIADAPARALADQUISICIONDEBIENESDECARACTERISTICASTECNICASUNIF
ORMES No. 070-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA-2024 ACUERDO MARCO DE PRECIOS
No.CCE-278-AMP-2021, CUYO OBJETO ES LA “LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA (PANOS,
TELA, HILADOS Y COMPUESTOS) CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA No. 1 LAS
JUANAS PARA LA VIGENCIA 2024", SUSCRITO CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL - CENACPUE Y EL COMERCIO DE CUEROS
S.A.S, IDENTIFICADO CON NUMERO DE NIT. 860.502.101-0, REPRESENTANTE LEGAL, EL
SENOR RAMIRO FRANCO GONZALEZ, IDENTIFICADO CON C.C. 79.981.533, DE
CONFORMIDAD CON LA INFORMACION MENCIONADA ME PERMITO INFORMAR LA
SITUACION ACTUAL DEL CONTRATO:

l. DATOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA No. | ORDEN DE COMPRA No. 129280 -2024
PROCESO No. 070- CENACPUENTEARANDA — 2024
FECHA DE SUSCRIPCION | 27 DE MAYO DE 2024
CDP 2024 9624 DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2024
CRP 2024 70924 DE FECHA 29 DE MAYOQ DEL 2024
RUBRO PRESUPUESTAL i
N° 02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogota — D.C.
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito. mil.co
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OBJETO ‘LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA (PARIOS, TELA, HILADOS Y
COMPUESTOS) CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA
DEL ORDEN DE COMPRA | \-"1'| AS JUANAS PARA LA VIGENGIA 2024,

LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - PUENTE
ARANDA SE COMPROMETE A CANCELAR EL VALOR DE LA
ORDEN DE COMPRA EN LA CUENTA AHOROS NO.
6800000313 DEL BANCO BANCOLOMBIA S.A.S, ANOMBRE DE
EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S CON NIT No. 860.502.101-0,
DE LA SIGUIENTE FORMA

EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC PUE CANCELARA
MEDIANTE PAGOS PARCIALES, AL RECIBO A SATISFACCION
DE LOS ELEMENTOS POR EL SUPERVISOR DEL ORDEN DE
COMPRA, DENTRO DE LOS SESENTA (30) DIAS CALENDARIO
SIGUIENTES A LA RECEPCION A SATISFACCION DE LOS
ELEMENTOS Y PREVIA ASIGNACION DEL CUPO PAC POR
PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO,
PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

1. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS
ELEMENTOS RECIBIDOS POR PARTE MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL -

FORMA DE
REMUNERACION AL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC
CONTRATISTA PUENTE ARANDA, DEBIDAMENTE SUSCRITA POR EL

SUPERVISOR DEL ORDEN DE COMPRA, UN
REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.

2. ENTRADA AL ALMACEN.
3. INFORME DE SUPERVISION.

4. SITUACION DE RECURSOS POR PARTE DEL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION DEL TESORO NACIONAL (ASIGNACION
CUPO PAC).

5. QUE SE EJECUTEN LOS DEMAS TRAMITES
ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.

6. EMISION DE FACTURA ELECTRONICA, CONFORME A
LA RESOLUCION NO. 00042 DEL 05 DE MAYO DE 2020

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogota - D.C.
E-mail: baint@buzonejercito.mil.c o - www.ejercito. mil.co
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EMITIDA POR LA DIAN, LA CUAL DEBE SER ENVIADA AL
CORREOQ:
SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.
GOV.CO PARA LA APROBACION’DEL SUPERVISOR EN
LA PLATAFORMA DEL SIIF NACION, DE ACUERDO CON
LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR EXTERNA 016 DE
FECHA 9 DE MARZO DE 2021 DEL MINISTERIO DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, DE IGUAL FORMA,
ACATAR LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LA
CIRCULAR EXTERNA 020 DE FECHA 12 ABRIL DE 2021,
CON EL FIN DE MITIGAR ERRORES QUE GENEREN LA
DEVOLUCION DE LA MISMA.

7. VERIFICACION POR PARTE DEL MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL -
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC
PUENTE ARANDA, DEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATISTA DEL PAGO DE  APORTES
PARAFISCALES Y LOS PROPIOS DEL SENA, ICBF Y
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR EN LOS CASOS
QUE APLIQUE, DE ACUERDO A LO CONTENIDO EN LA
LEY 1607 DE 2012 REGLAMENTADA POR DECRETO
1828 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2013.

NOTA1: EN EL EVENTO DE PRORROGA EN LA ENTREGA DEL
OBJETO DEL ORDEN DE COMPRA, POR CAUSA IMPUTABLE
AL CONTRATISTA, EL PAGO SE POSTERGARA EN EL MISMO
LAPSO DE LA PRORROGA.

EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S, CON NUMERO DE NIT No.

CONTRATISTA 860.502.101-0

RAMIRO FRANCO GONZALEZ Identificado CON CEDULA DE
RECHESCHIENTE LEGAL CIUDADANIA No. 79.981.533.

SUPERVISOR MAYOR. GUILLERMO ANDRES MUNOZ LUNA

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE  MILLONES
VALOR INICIAL DEL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTOS VEINTIDOS
ORDEN DE COMPRA PESOS CON QUINCE CENTAVOS (§ 749.649.122,15) INCLUIDO

IVA'Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.
PATRIA HONOR LEALTAD (@) :
Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda |co;;ec

Bogota—-D.C. I
E-mail: baint@buzonejercito.mil.c o - www.ejercito.mil.co
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VALOR ADICION No. 1

TRECIENTOS TRECE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON
SESENTA CENTAVOS ($313.098.494,60) INCLUIDO IVA Y LOS
DEMAS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.

VALOR CANCELADO
1RA ENTREGA

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS
TREINTA'Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA'Y OCHO PESOS
CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 282.831.768,45)
INCLUIDO IVAY LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.

VALOR A CANCELAR 2DA
ENTREGA

SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON
TRECE CENTAVOS ($ 77.644.153,13) INCLUIDO IVA Y LOS
DEMAS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.

VALOR A CANCELAR 3RA
ENTREGA

TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTOS
SETENTAY TRES MIL DOSCIENTOS PESOS CON CINCUENTA
Y SIETE CENTAVOS ($389.173.200,57) INCLUIDO IVA Y LOS
DEMAS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.

VALOR A CANCELAR 4TA
ENTREGA

TRECIENTOS TRECE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON
SESENTA CENTAVOS ($313.098.494,60) INCLUIDO IVA Y LOS
DEMAS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.

VALOR POR EJECUTAR

CERO PESOS ($ 0,00) LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE
GENEREN.

PLAZO DE EJECUCION Y
LUGAR DE ENTREGA

EL PLAZO DE EJECUCION DEL PRESENTE PROCESO SERA
HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR
PREPUESTO, LO QUE OCURRA PRIMERO, A PARTIR DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DE LA ORDEN DE
COMPRA, ES DECIR DESDE: 1) EXPEDICION DEL REGISTRO
PRESUPUESTAL Y; 2) APROBACION DE POLIZAS DE
GARANTIAS.

FECHA INICIACION

27 DE MAYO DE 2024

GARANTIA UNICA ORDEN
DE COMPRA INICIAL

POLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES
ESTATAL No. 17-44-101215043

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A

FECHA EXPEDICION: 29-05-2024

PATRIA HONOR LEALTAD
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o POLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES
GARANTIA UNICA ORDEN | ESTATAL No. 17-44-101215043 ANEXO 1

DE COMPRA PRORROGA | ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A

FECHA EXPEDICION: 22/08/2024

POLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES
GARANTIA UNICA ORDEN | ESTATAL No. 17-44-101215043 ANEXO 2

DE COMPRA ADICION ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A

FECHA EXPEDICION: 22/08/2024

FECHA DE SUSPENSION N/A

SE REALIZO MODIFICATORIO AL CRONOGRAMA DE
MODIFICATORIO 1 ENTREGAS
MODIFICATORIO 2 SE AMPLIA PLAZO DE EJECUCION 31/10/2024
MODIFICATORIO 3 ADICION No. 1
FECHA DE REINICIACION N/A

MIL SESENTAY DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTAY
VALOR FINAL DE ORDEN | SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS CON SETENTAY
DE COMPRA CINCO CENTAVOS ($ 1.062.747.616,75) INCLUIDO IVA'Y
LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CDP 2024 9624 02 DE ABRIL DEL 2024
CRP 2024 70824 I 29 DE MAYO DE 2024

I APROBACION DE POLIZA ORDEN DE COMPRA PRORROGA Y ADICION

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la péliza de seguros de cumplimiento a favor de
entidades estatales No. 17-44-101215043 anexo No.1 y 2, de fecha 22 de agosto de 2024 con los
amparos de cumplimiento del ORDEN DE COMPRA y calidad del servicio, expedida por la compafiia
SEGUROS DEL ESTADO S.A, aprobada con acta No.202419801023560 de fecha 29 de agosto 2024
por el ordenador del gasto en la proforma.

CUMPLIMIENTC ORDEN DE

COMPRA 27 DE MAYO DE 2024 01 DE MAYO DE 2025
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PAGO DE SALARIOS
PRESTACIONES LEGALES E 27 DE MAYQ DE 2024 31 DE OCTUBRE DE 2027 $ 37.482.456,11
INDEMNIZACIONES LABORALES

CALIDAD Y CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LOS 27 DE MAYOQ DE 2024 01 DE MAYO DE 2025 $37.482.456,11
BIENES

- Se realizd modificatorio al cronograma de entregas.
- Se realiza adicién a la orden de compra por un valor $ 313.098.494,60.
- Se amplia el plazo de ejecucion hasta el 31 de octubre de 2024,

I, BIENES RECIBIDOS A LA FECHA

Se recibio a satisfaccion del material de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de la ORDEN
DE COMPRA 129280-CENACPUENTE ARANDA-2024 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL - CENACPUE Y INSUMOS DE MODA, PARA “LA
ADQUISICION DE MATERIA PRIMA (PAROS, TELA, HILADOS Y COMPUESTOS) CON DESTINO
AL BATALLON DE INTENDENCIA No. 1 LAS JUANAS PARA LA VIGENCIA 2024” asi:

<+ 1RAENTREGA PARCIAL

FACTURA DE VENTA No. FE83 DE FECHA 03 DE JULIO DEL 2024

VALOR DE FACTURA $282.831.768,45

PEDIDO SAP No. 420033?147 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2024

| VALOR TOTAL1RA ENTREGA
| ooess | CIERRE CONTAGTO VERDE CM ) -

3 9202541 SELVA DE 20 MM M 22000 4141 $91.102.473,00
CIERRE CONTACTO VERDE CM

4 | gouos42 ol M 5200 4.141 $21.533.311.80
CIERRE CONTACTQ VERDE CM

5 | 90254 el M 40800 4141 $ 168.953.677.20
CIERRE DE CONTACTO NEGRO

6 | 920040 ko M § 1.242.306.45

SUBTOTAL RUBRO 02-02-01-002-007
VALOR TOTAL

$ 282.831.768 45
$ 282.831.768,45

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogota-D.C.
E-mail: baint@buzonejercito.mil.c o - www.ejercito.mil.co

PUBLICA



PUBLICA

AR LRI

Al contestar, cite este nimero

Radicado N° 2024692029427433 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-
BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

Pag. 7 de 11

< 2DA ENTREGA

FACTURA DE VENTA No. FE86 DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2024

ORDBEN BE COMP No. 129280- CENACPUE-2024

FACTURA DE VENTA No FE 86 DE FE

VALOR DE FACTURA $77.6
CODIGO | DESCRIPCION DEL BIEN Y/0 SERVICIO
1| 9202538 | CIERRE CONTACTO HABANO MMARIDODE 20MM |_M__| 5450 414 | $2256856718
2 9202540 | CIERRE CONTACTO HABANO MM ARIDQ DE 38 MM M 5600 4141 $23.189.720,40

9202542 | CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM X $ 31.885.865,55
SUBTOTAL RUBRO A-02-02-01-002-007 $ 77.644.15313
VALOR TOTAL $ 77.644.153,13

3RA ENTREGA

FACTURA DE VENTA No. FE-88 DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2024

FACTURA DE VENTA No. FE-88 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2024
VALOR DE FACTURA § 389.173.200,57
PEDIDO SAP N 4200340090 DE FECHA 06 DE AGGSTO DE 2024

DESCRIPCION DEL Bl m
SAP SERVICIO

CIERRE CONTACTONVERDEGMSELVA, | 32880 414102 $136.156.786,92

DE 20 MM
CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA
DE 38 MM

3 | 9202541

5 | 9202543

M 61100 4.141,02 $253.016.413,65
SUBTOTAL RUBRO A-02-02-01-002-007 $ 389.173.200,57

VALORTOTAL LOTE 5 | | $ 389.173.200,57

< 4TA ENTREGA ADICION

FACTURA DE VENTA No. FE-94 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2024

; AS DE i
FACTURA DE VENTA No. FE-94 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2024
VALOR DE FACTURA $ 313.098.494,60
PEDIDO SAP No. 4200347914 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2024
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CIERRE CONTACTO VERDE 9 32,78
3 9202541 CM SELVA DE 20 MM M 33571 4.141,02 $ 139.018.232,
CIERRE CONTACTO VERDE
.239.639,43
4 9202542 CM SELVA DE 25 MM M 6578 4.141,02 $ 27.239
CIERRE CONTACTO VERDE
5 9202543 CM SELVA DE 38 MM M 35460 4.141,02 $ 146.840.622,39

SUBTOTAL RUBRO A-02-02-01-002-007 $ 313.098.494,60

PAGOS EFECTUADOS

VALOR TOTAL $ 313.098.494,60

ala fecha se ha efectuado un pago en el mes de septiembre cargo a la ORDEN DE COMPRA 129280-
CENACPUENTE ARANDA-2024, del presente informe.

BALANCE DE ORDEN DE COMPRA 129280

Valor Orden de Compra $ 7-49.6&9.122,15

Valor Adicién §313.098.494,60

Valor Total Cancelado 1RA Entrega $282.831.768.45

Valor Total a Cancelar 2DA Entrega $77.644.15313

Valor Total a Cancelar 3RA Entrega §$ 389.173.200,57

Valor Total a Cancelar 4TA Entrega $313.098.494,60

Valor Total por Ejecutar $0,00
VALOR TOTAL $1.062.747.616,75 $1.062.747.616,75

V. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE

- T

% de Ejecucion Financiera Cancelado % Ejecucion Servicios/Bienes A:no Hiziio

26,61% 100 % 0%

V. CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES

Se deja constancia por parte del Supervisor del ORDEN DE COMPRA del cumplimiento por parte del
contratista, teniendo a la fecha pago Pension para el mes de SEPTIEMBRE y Salud para el mes de
OCTUBRE, de acuerdo a lo establecido en el articulo 50 de la Ley 7 de 2002 y el paragrafo 2° del
articulo 1° de la Ley 2 de 2003, en concordancia con el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto
12 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social

integral, parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar).

VI. OTRAS ACTIVIDADES

% Que el dia 22 de octubre de 2024, el Batallon de Intendencia No. 01 “Las Juanas”, realizo las
pruebas de calidad a tres (03) elementos que conforma el rubro presupuestal 02-02-01-002-007
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ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR; donde manifiesta que el resultado
obtenido: si es ACEPTADO con los requisitos generales y/o empaque y rotulado.

Que el dia 22 de octubre del 2024 el comité técnico evaluador mediante oficio con radicado con
No. 2024692028500753 conceptiia que el rubro presupuestal 02-02-01-002-007 ARTICULOS
TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR; si cumple técnicamente para la 4TA ENTREGA
ADICION con los requisitos requeridos en el pliego de condiciones.

Que el dia 24 de octubre de 2024 el contratista genera factura electrénica correspondiente a la
tercera entrega con factura No. FE-94 de fecha 24 de octubre de 2024, para seguir con el tramite
administrativo correspondiente.

luego de adelantar la inspeccion a los bienes se establecio que, estos SI CUMPLEN con las
especificaciones técnicas y con todas las caracteristicas técnicas contenidas en el pliego de
condiciones, de lo anterior se deja constancia de la presentacion de la siguiente documentacion:

|

2.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogota - D.C.
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Factura de venta No FE-94 de fecha 24 de octubre de 2024 (01) folio.
Remision de fecha 15 de octubre de 2024 (01) folio.
Informes de Resultados Prueba Técnica - ACEPTADO (07) FOLIOS.

PT- 0965-2024: CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM
PT- 0947-2024: CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 38 MM
PT- 0947-2024: CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM

Certificado de conformidad de producto No.EDQ-2024-0210 de CIERRE CONTACTO VERDE CM
SELVA DE 20 MM de fecha 08 de octubre de 2024 (04) folios.

Informe de resultado de laboratorios LACCE No.0317 (CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA
DE 20 MM) 10 de octubre del 2024 (20) folios.

Certificado de conformidad de producto No.EDQ-2024-0211 de CIERRE CONTACTO VERDE CM
SELVA DE 38 MM de fecha 08 de octubre de 2024 (04) folios.

Informe de resultado de laboratorios LACCE No.0316-0318 (CIERRE CONTACTO VERDE CM
SELVA DE 38 MM) 08 de octubre del 2024 (41) folios.
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Formato visita técnica (CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM, CIERRE CONTACTO
VERDE CM SELVA DE 38 MM y: CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM) de fecha
09 de octubre de 2024 (02) folios.

Formato de anexo “A" evaluacion requisitos generales empaque y rotulado, de (CIERRE
CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM, CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 38 MM
y CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM) de fecha 22 de octubre de 2024 (01) folio.

Formato de anexo “B" Revision certificado de conformidad, de (CIERRE CONTACTO VERDE CM
SELVA DE 38 MMy CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM) de fecha 22 de octubre
de 2024 (01) folio.

Formato de anexo “C" concepto final o parcial evaluacion técnica del lote (CIERRE CONTACTO
VERDE CM SELVA DE 25 MM, CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 38 MM y CIERRE
CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM) de fecha 22 de octubre de 2024 (01) folio.

Formato verificacion requisitos generales, empaque y rotulado lote (CIERRE CONTACTO VERDE
CM SELVA DE 25 MM, CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 38 MM y CIERRE
CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM) de fecha 22 de octubre de 2024 (02) folios.

Formato evaluacion de la conformidad para los productos de fecha 30 de septiembre de 2024 (02)
folios.

Declaracion de conformidad contratista EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S (CIERRE CONTACTO
VERDE CM SELVA DE 25 MM, CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 38 MM y CIERRE
CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM) de fecha 15 de octubre de 2024 (01) folio.

Declaracion de conformidad contratista KROMIA (CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE
20 MMy CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 38 MM) de fecha 15 de octubre de 2024
(01) folio.

Certificado garantia técnica y termino de respuesta contratista EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S
(CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM, CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA
DE 38 MMy CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM) de fecha 15 de octubre de 2024
(04) folios.

Certificado garantia técnica y termino de respuesta contratista KROMIA (CIERRE CONTACTO
VERDE CM SELVA DE 25 MM, CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 38 MM y CIERRE
CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM) de fecha 15 de octubre de 2024 (04) folios.
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18. FORMATO DE CATALOGACION (02) folios.

19. Concepto técnico mediante radicado No. 2024692028500753 de fecha 22 de octubre de 2024,
correspondiente entrega adicion.

20. Entrada control calidad No. 5003475007 de fecha 18 de octubre de 2024, (02) folios.

21, Acta de recibo a satisfaccion No. 2024692012961896 de fecha 26 de octubre de 2024, (05) folios.
22. Salida libre utilizacion No. 4910537909-2024 de fecha 31 de octubre de 2024, (01) folios.

VI.  CONCLUSION

Se reciben a satisfaccion los bienes establecidos en la ENTREGA ADICION de la ORDEN DE
COMPRA No. 129280 PROCESO DE SELECCION ABREVIADA PARA LA
ADQUISICIONDEBIENESDECARACTERISTICASTECNICASUNIFORMES  No.  070-SA-AMP-
CENACPUENTEARANDA-2024 ACUERDO MARCO DE PRECIOS No.CCE-278-AMP-2021, de
acuerdo a documentacion soporte, la cual se encuentra al 100 % de ejecucién, de acuerdo a la
documentacion soporte, se envia a la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL
PUENTE ARANDAD - CENACPA, para su revision y seguir el tramite normal, dentro de la cadena
presupuestal.

Respetuosamente,

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogota—D.C. ) _
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MINISTERIO OF DEFENSA NACIONAL

COMARDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL

BATALLON DE INTENDENCIA No. 1 “LAS JUANAS”

Acta No. 2024692012961896 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-

EJE-2.21
Luger, fecha y hora Bogola D.C. 26 DE OCTUBRE DE 9024

Intervienen ) .
MY. GUILLERMO ANDRES MUNQZ LUNA

Ejecutivo y Segundo Comandante Batallén de Intendencia No. 1 "Las
Juanas’
Supervisor de ‘J}'urjn de Compra No.129280-CENACPUE-202/

- ST. CARLOS EMILIO PUENTES ROZO
Comité Técnico Evaluador Orden de Compra No.129280-CENACPUE-2024

TO, ERIMA JORHARA FALLARES CARRABCAL
Comité Teonion ...-faiu.f.dw den de Compra 1o, 128250 CENACPLIE-2024

AP RS kg o

TO. AMDERSON FELIPE HERRENO MARTINEZ
Comité Técnico tVEﬂUddOf Orden de Compra No.129280-CENACFUE-2024

RAMIRO FRANCO GONZALEZ
C.C No. 75.981.533

Representante Legal

EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S
NIT No. 860.502.101-0

Aganto ACTA DE RECIBO A SATISFACCION 4TA ENTREGA ADICION
PARCIAL PARA EL BATALLON DE INTENDENCIA NO.1 "Ls
JUANAS", DE LA ORDEN DE COMPRA No. 129280 FROCEGC L
SELECCION ABREVIADA PARA LA ADQUISICION DE BIENES
CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES No, 070-5A-ANP-
CENACPUENTEARANDA-2024ACUERDOMARCO  DE  FRIZCIOS
No.CCE-278-AMP-2021 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL
ADMlNISTRATlVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA,
L CUAL TIENE COMO ORJETD ‘LA ADQUISICION DE MATERIA
.:‘1"?1.\.-;\ {’:’.-“I’\t"z-ﬂ TE L.:\ “l)‘ur\"ca Y ('J\‘AJUF, ﬁq \. COM
DESTING AL BATALLON DE INTENDEMCIA No. 1 LAS JUANAS
FARA LA VIGENCIA 20247




C(‘u.lIMJ:\C[C‘\J AGTAE MO, 2024692012961806 DE FECHA
COM

ADICIGH ORDEN DE

26 DE OCTUBRE DE 2024 RECIBO A SATISFACCION 4TA ENTREGA

IPRA No. 129280 PROCESO DE  SELECCION  ABREVIADA  PARA LA

ADQUISICIONDEBIENESDECARACTERISTICAS ECNICAS UNIFORMES No. 070-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA-2024 ACUERDO
MARCO DE PRECIOS No.CCE-278-AMP-2021 ‘LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA (PANOS, TELA, HILADOS Y COMPUESTOS) CON
DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA No. 1 LAS JUANAS PARA LA VIGENCIA 2024"

OCESO No

r_)r

| 27DEMAYODE 2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
ATA ENTREGA ADICION

"ORDEN DE COMPRA No. 129280 -2024

070~ CENACPUENTEARANDA — 2024

PATRIA HONOR LEALTAD

TOP2024 | 9624 DEFECHA 02 DE ABRIL DEL 2024

CRP 2024 70924 DE FECHA 29 DE MAYOQ DEL 2024

RUBRO PRESUPUESTAL ‘

N° 02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR —

—_— | “i_n;u’lu““ CION DE MATERIA PRIMA (PANOr TELA, HILADOS Y COMPUESTOS)
0 i;;.r-.r:z; DE COMPRA CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA No. 1 LAS JUANAS PARA LA

VlGENC IA 2024",

LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - PUENTE ARANDA SE COMPROMETE |
A CANCELAR EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA £N LA CUENTA AHOROS NO.
6300000313 DEL BANCO BANCOLOMBIA S.A.S, A NOMBRE DE EL COMERCIO DE
CUEROS S.A.S CON NIT No. 860.502.101-0, DE LA SIGUIENTE FORMA

EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC PUE CANCELARA MEDIANTE PAGOS
PARCIALES, AL RECIBO A SATISFACCION DE LOS ELEMENTOS POR EL
SUPFRVISOR DFL. ORDEN DE COMPRA, DENTRO DE 1.0S SESENTA (30) DIAS
CALENDARIO SIGUIENTES A LA REGEPCION A SATISFACCION DE LOS
CLEMENTOS Y PR L‘!u’xAJG.\lAC ON DEL CUPO PAC POR PARTE DEL MINISTERIC
DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES
REQUISITOS:

1. ACTA DE RECIBO A SATISE ,\C(,‘O\l DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS POR

PARTE MIMISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITG NACIONAL -
CoNTRAL AUMINISTR "H\/,\ Y CONTABLE -CENAC PUENTE ARANDA,

DEBIDAMENTE SUSCRITA PCR EL SUPERVISOR DEL ORDEN DE COMPRA,
UN REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.

2. ENTRADA AL ALMACEN.
INFORME DE SUPERVISION,

4, SITUACION DE RECURSOS POR
CREDITO PUBLICO DIF

| PARTE DEL MINISTERIO DE HACIZNDA Y
ECCION DEL TESORO NACIONAL (ASIGNACION CUPO

.D"N-‘J.
5. OQUE  as f"ifwl'i'r-'r-' LOS  DEMAS  TRAMITES - ADMINISTRATIVOS
‘k (\)Pl\i ‘:_f" "-\" .*")il._”

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda

Bogota — D.C.

E-mail baint@lmzenelritiiomiles - www.ejercilo.nil.eo
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CONTINUACION ACTA NO. 2024692012961896 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2024 RECIBO A SATISFACCION 4TA ENTREGA

ADICION ORDEN DE

DEST ”\U 1"1 3

SONTR

N

*-\.]CI-\

REPRESENTANTE LEGAL

COMPRA
Aﬁ"“ thﬁ;(\#!r\r—r‘“:h C‘Dl:(*.'\ﬁ \\ TFRIFTH'\ '\r- I—(‘ \|,W ';

DN DE [Nlrl\furrl_al"\“.' 1] h JUIAL \4\1‘3[,‘\:‘?.’\\

No. 129280 PROCESO
UNIFOS

ICION o

DE SELECCION ABREVIADA
hl. Fﬁ L!f)r,'! [\lap‘\r‘” CFU\_\LT 1['.\;|-c

f‘ | A JA"\L"“ TELA, HILADG
LGERGIA 20228

PARA LA

6. EMISION DE FACTURA ELECTRONICA, CONE :
00042 DEL 05 DE MAYQ DE 2020 EMITIDA PDR L;ﬁ [um LA CUAL DEB

ENVIADA AL COI eRL,L.,
SIIFNACION. FANURALL::CTRONICA@MJNHACIENDA GOV.CO PARA LA
APROBACION DEL SUPERVISOR EN LA PLATAFORMA DE L SilF w iON, DE
ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR EXTEENA 13 DE FECHA |
9 DE MARZO DE 2021 DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO,
DE IGUAL FORMA, ACATAR LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LA
CIRCULAR EXTERNA 020 DE FECHA 12 ABRIL DE 2021, CON EL FIN DE

MITIGAR ERRORES QUE GENEREN LA DEVOLUCION DF LA MISMA.

o ) ALY \
f"\ | }\ E‘;H i f‘\; IO 5.. Y

VG DEL MINISTERIO DE DUEFENSA MA

*"?i'! ADMINISTRATIVA Y COMTARLE - ;
IMIENTO DEL CONTRATISTA DEL PAGEO D

i DE J

| " Nlr_ ARANDA, D “ (\\J
APORTES PARAFISCALES Y L{JH PROPICS DEL SENA, l;f_F
COMPENSACION FAMILIAR EN LOS CASOS QUE APLIQUE, DF ACUERDO A ’
LO CONTENIDO EN LA LEY 1607 DE 2012 REGLAMENTADA POR DECRET U '

!\..\u

1828 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2013. |
NOTA1: EN EL EVENTO DE PRORROGA EN LA ENTREGA DEL OBJETO DEL ORDEN
DE COMPRA, POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL PAGO SE
POSTERGARA EN EL MISMO LAPSO DE LA PRORROGA.

EL COWMERCIO DE CUERCS 548, CON NUMERD L

RAMIRO FRANCO GOMZALEZ Identifcado CON CEDULA DE CIUDACANIA N,
79.981.533. | |

| SUPERVISOR

MAYOR. GUILLERMO ANDRES MUNOZ LUNA

VALOR INICIAL DEL ORDEN
DE COMPRA

YALOR ADIGION No. 1

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTAY NUEVE
MIL CIENTOS VEINTIDOS PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($ 749.649.122,15)
INCLUIDO IVA Y 1.OS DEMAS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.

MOVENTA Y

TEECIENTOS TRECE MiLLO CUHOD MIL CUATROCIENTGS
NOVENTA Y CUATRO rL_bmJ CON SESENTA CENTAVOS [$313.008 494 50)
INCLUIDO IVA'Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.

VALOR CANCELADO
1RA ENTREGA

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIE I\‘IU‘%‘ TREINTA Y UN MIL
SETECIENTGS SESENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y CINCO GENTAVOS (%
282.831.768,45) INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE GENEREN,

FLATIRLA, )
Carzia 48 No 20 O -7¢ Puenle /A
Boooa - D.C.
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CONTINUACION ACTA NO. 2024692012961896 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2024 RECIBO A SATISFACCION 4TA ENTREGA

ADIL‘ION ORDEN bz COMPRA Mo, 129280 PROCESO DE  SELECCION  ABREVIADA  PARA LA
ADOUISICIONDESIENESDECARACTERISTICAS ECNICAS UNIFORMES No. 070-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA-2024 ACUERDO

MARCO DF FRE ( ‘uS No.CCE-278-AMP-2021 LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA (PANOS, TELA, HILADOC‘ Y bOMF’U 3TOS) CON
DESTING AL BATALLON DE INTENDENCIA No. 1 LAS JUANAS PARA LA VIGENCIA 2024"

VALOR A CANCELAR ZDA

ENTREGA

SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS GUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO
CINCUENTA Y TRES PESOS CON TRECE CENTAVOS ($ 77.644.153,13) INCLUIDO
IVA'Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.,

VALOR A CANCELAR 3RA
ENTREGA

lr,\ (

RACANCELAR 4TA

TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTOS SETENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($389.173.200,57)
INCLUIDO IVA'Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.

TRECIENTOS TRECE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($313.098.494,60)
INCLUIDO IVA Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE GENEREN,

(‘: .-, t‘f"r- ITREG A

VALOR POR EJECUTAR CERO PESOS (4 0,00) LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE GENEREN.,
EL PLAZO DE EJECUCION DEL PRESENTE PROCESO SERA HASTA EL 31 DE
PLAZO DE EJECUCION Y OCTUBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR PREPUESTO, LO QUE OCURRA PRIMERO,

A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y
EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA, ES DECIR DESDE: 1) EXPEDICION DEL
REGISTRO PRESUFUESTAL Y; 2) APROBACION DE POLIZAS DE GARANTIAS,

(A NIGIAL | 27 DE MAYO DE 2024
| POLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES N
GARAMTIA UNICS ORDEN | ESTATAL No. 17-44-101215043
DE COMPRA INICIAL ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A
FECHA EXPEDICION: 29-05-2024
POLIZA DE SECURCS DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES
ESTATAL No. 17-44-101215043 ANEXO 1
ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A
FECHA EXPEDICION: 22/08/2024
l' o | POLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES N o
| (DEsCOMI;RAlADIC&:ION!i ESTATAL No. 17-44-101215043 ANEXO 2
ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S A

Yo 20 € -79 Puente Arznda

hainl@huzonejerciomileo - www.ejsrcitonil.co




CONTINUACION ACTA NO. 2024692012961395 DE FEGHA 26 OF QCTUBRE
ADICION ORDEN DE  COMPRA  No, 129280  PROCESO
SICIONDEBIENESDECARACTERISTICAS ECMICAS UNIFORMES |
IARRCO DE PRECIDS No.CCER78 AMP-2021 *LA ADQUISISION DE MATERIA PR J.ﬁ'i’“o. [ELA, HILAL
DESTING AL BATALLON DE INTENDENCIA No. 1 LAS JUANAS PARA LA VIGENCIA 2024

FECHA EXPEDICION: 22/08/2024
FECHA DE SUSPENSION N/A

*hf'ci l.)';"g

F‘ ‘s

MODIFICA” I OL'EL 2

SE ’\[\f’PLlﬂ\DJ\?O DE ‘Jl ,HC”)’ 3 HU/LOth

ADICION No. 1

MODIFICATORIO 3

FECHA DE REINICIACION N/A ‘ i

MIL SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
VALOR FINAL DE ORDEN | SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($
DE COMPRA 1.062.747.616,75) INCLUIDO VA Y LOS DEMAS IMPUESTOS GUF SE

GENERIEN,

DESARROLLO DE LA ENTRECA DC LOG ¢

w, B AR g
JE ‘“? C ‘\,‘.‘.!-:"r!...-‘-‘.

EN BOGOTA A LOS 25 DE OCTUBRE DE 2024 EL SENOR MY. GUILLERMO ANDRES MUNOZ LUNA, FOR PARTE
DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ~ EJERCITO NACIONAL, EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR, EL SEROR

ST. CARLOS EMILIO PUENTES' RO7O, TO. ERIKA JOHANA PALLARES CARRASCAL, TO. ANDERSON FELIPE
HERRENO MARTINEZ COMO COMITE TECNICO EVALUADOR DEL ORDEN DE COMPRA No. 129280 PROCESO DE
SELECCION ABREVIADA PARA LA ADQUISICIONDEBIENESDECARACTERISTICAS ECNICAS UNIFORMES No. 070-
SA-AMP-CENACPUENTEARANDA-2024 ACUERDO MARCO DE PRECIOS No.CCE- 278-AMP-2021 Y EL SENOR
RAMIRO FRAMCO COMZALEZ, [HF*'TIFICPD‘* CON CEDLLA DE CIUDADANIA Mo, 7” 081,
L0 DE CGUERDS S.AL, CO

LEGAL .rﬂ[ EGTA ”(ll

VilzRTO iz CON
860.502.104.5: CONEL ORJETO DEE B SENTEAL ACTA DR | f_.-‘.','-ZB("J
LA 4TA .i‘.iiwui’k A‘“; k,,nn DEL “:&. *JOFQ.’\U:QHOM.}}Ef“i"l'f_: AL OBJETO CONTRACTUAL, PARA A3l DAR
CUMPLIMIENTO CON EL LINEAMIENTO DE LA CADENA PRESUPUESTAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA, ¥ LA
VEZ CUMPLIDO CON EL OBJETO CONTRATADO QUE SE ENTREGUE POR EL CONTRATISTA Y LG5 BIENES
RECIBIDOS A SATISFACCION PARCIAL, SERAN INFORMADOS CON DETALLE EN EL INFORME DE SUPERVISION
PARA EL MES DE OCTUBRE LUEGO DE ADELANTAR LA INSPECCION DE LOS BIENES SE ESTABLECERA QUE |
ESTOS SI CUMPLIERON CON LOS REQUERIMIENTOS, Y LAS ENTREGAS CUMPLIDAS LENTRO DEL FLAZU |
CONTRACTUAL ESTABLECIDO. A CONTINUACION, SE DESCRIBEN PORMENORIZADAMENTE LOS BIENES QUE SE

ENTREGARAN, ASI:

5. ;’ ' 11‘ ‘Trﬁi\ﬂ'{w‘f“f B PO U

L.2s obligaciones contracluales se respaldaron con la pdliza de seguros de cumplimiento & favor de
entidades estatales No. 17-44-101215043 anexo No.0, de fecha 29 de mayo de 2024 con los amparos
de cumplimiento del ORDEN DE COMPRA Yy calidad del servicio, expedida por la compania SEGUROS

BATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotéa - D.C.
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co




CONTINUAGIORN ACTA HO. 2024692012961896 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2024 RECIBO A SATISFACCION 4TA ENTREGA
ADICION  ORDERN DE - COMPRA  No. 129280 PROCESO  DE  SELECCION  ABREVIADA  PARA LA
ADQUISICIONDEBIENESDECARACTERISTICAS ECNICAS UNIFORMES No. 070-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA-2024 ACUERDO
MARCO DE PRECIOS Mo,CCE-278-AMP-2021 LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA (PANOS, TELA, HILADOS Y COMPUESTOS) CON
DESTINOG AL BATALLON DE INTENDENGIA No. 1 LAS JUANAS PARA LA VIGENCIA 2024

DEL ESTADO S.A, aprobada con acta No.2024198006300686 de fecha 30 de mayo 2024 por el
ordenador del gasto en la proforma.

pemi 27 DE MAYD DE 2024 27 DE FEBRERO DE 2025 §74.964.912,22
~PAGODESAARIOS - N
PRESTACIONES LEGALES E 27 DE MAYO DE 2024 27 DE AGOSTO DE 2027 $37.482.456,11
INDEMNIZACIONES LABORALES
CALIDAD Y CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LOS 27 DE MAYO DE 2024 27 DE FEBRERO DE 2025 $37.482.456,11
RIENES

18 APROBACION DE POLIZA ORDEN DE COMPRA INICIAL

Las oliigaciones conbracluales ce respaldarsi con ia poliza de seguros de cumpiimiento & favor de
enlidades colataies No. 17-44-101215043 anexo No.1y 2, de fecha 22 de agosto de 2024 con los
amparos de cumplimiento del ORDEN DE COMPRA y calidad del servicio, expedida por la compariia
SEGUROS DEL ESTADO S.A, aprobada con acta No.202419801023560 de fecha 29 de agosto 2024
por el ordenador del gasto en la proforma.

27 DE MAYO DE 2024 01 DE MAYO DE 2025 §74.964.912,22

CFW‘”FA

"~ PAGO DE SALARIOS
PRESTACIONES LEGALES E 27 DE MAYO DE 2024 31 DE OCTUBRE DE 2027 $ 37.482.456,11
INDEMNIZACIONES LABORALES

“ALGAD Y CORRECTO
MCIONAMIENTO DE LOS 27 D MAYC DE 2024 01 DE MAYQ DE 2025 §37.482.455,11
BIENES

Carreia 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogota — D.C.
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.eiercito.mil.co
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ﬂum NO. 2024692512081696 DE FEC
Ln.- "CJI'U".#"\

¥ IE PR o-s.m.c
GESTINO AL BATALLON DE |

-AMP-2021 *LA ADQUISICION DFE MA
NDENCIA Mo, 1 LAS JUANAS PARA LA VIGE]

At V\J\.'l: S, TELA,

(CIA 20247

. DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS ELERMENTOS OBJETO DEL ORDEN DE
COMPRA

Luego de adefantar la revision de los Bienes yfo servicios suministrados, cojeto del ORDEN DE
COMPRA para “LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA (PANOS, TELA, HILADOS Y
COMPUESTOS) CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA No. 1 LAS JUANAS PARA LA
VIGENCIA 20247, se Ps’rabler‘lo que estos cumplen can las mpemframone“ Técnicas requericas en

ol ORDEN DE COMPRA 120280-CENACY & ARARDAGZ024 y que Is Sishies vo cewvigias
ovjelo del misme fuaron enlregades por |z firmz BL COMERL 36 5AS identiicado con

NIT N® 860.502.101-0 A continuacidn, se descritben pon m,.mruaal&.: 1ente los hienes ylo saivicios
recibidos asi: -

< 4TA ENTREGA ADICION

FACTURA DE VENTA No. FE-84 DE FECHA 24 DE GCTUBRE DEL 2024

. ODN DE COMPRA No. 129280-CENACPUE-2024

9202841

CIERRE CONTACTO VERDE
M SELVA DE 20 MM
N CIERRE CONTACTO VERDE

8202542
| 4 CM SELVA DE 25 MM
‘ 92025 43 | CIERRE CONTACTO VERDE

4.141,02 t A

4.141,02 ¥

4.141,02 5 3

ANEXOS:

<+ Que el dia 22 de octubre de 2024 el Batallon de Intendenma No 01 “Las Juanas”, realizo las
pruebas de calidad a treg (03) elen: 3 6 ) presupes] ta 02-02-01-002
ARTICULOS T E.".H’.L\;. (f-‘: CEPT
oblenido: sies \D0 con los raquizsilos ¢

<t :._.' V

=) vzt ke
LIS A t\.;-_ull‘_i o

< Que el dia 22 de octubre del 2024 e! comité técnico evaluador mediante oficio con radiczdo con
No. 2024692028500753 conceptia que €l rubro presupuestal 02-02-01-002-007 ARTICULOS
TEXTI LE ( EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR; si cumple técnicamente para la 4TA ENTREGA
ADICION con los requisitos requeridos en el [ pliege de condiciones. '

Que el dia 24 de octubre de 2024 el contratista genera factura electronica correspondiente a la
tercera entrega con factura No, FE-94 de fecha 24 de octubre de 2024, para seguir con el tramite
administrativo correspondiente.

9,
000

WL S M ‘;l"- e [ [
k v I J: .‘1!_ “eal ‘.i: & Nr‘ué’. fﬂd Rt § ) Tp 02
v Rl drginiafe (ST ASINMEOARIN IS Lins?
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CONTINUACION ACTA NO. 2024692012961896 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2024 RECIBO A SATISFACCION 4TA ENTREGA
ADICION ORDEN DE COMPRA  No. 129280 PROCESO DE  SELECCION  ABREVIADA PARA LA
ADQUISICIONDEBIENESDECARACTERISTICAS ECNICAS UNIFORMES No. 070-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA-2024 ACUERDO
MARCO DE PRECIOS No.CCE-278-AMP-2021 "LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA (PANOS, TELA, HILADOS Y COMPUESTOS) CON
DESTING AL RATALLON DE INTENDENGIA No. 1 LAS JUANAS PARA LA VIGENCIA 2024

iwgo o adelaniar 1z inspeccion a los bieres se establecio que, eslos SI_ CUMPLEN con las
eshecilicaciones lecralcas y con lodas las caracteristicas técnicas contenidas en el pliego de
conidiciones, de lo anterior se deja constancia de la presentacion de la siguiente documentacion:

1. Taciura de venla No FE-94 de fecha 24 de octubre de 2024 (01) folio

2. Remision de fecha 15 de octubre de 2024 (01) folio.

3. Informes de Resultados Prueba Técnica - ACEPTADO (07) FOLIOS.
PT- 0965-2024: CIERRE CONTACTO V'CR J‘: CM SELVA DE 26 MM
P1- 0047-2024: CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 38 MM
PT- 0847-2024: CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM

4, Cenlificado de confornidad de preducto Ne EDQ-2024-0210 de CIERRE CONTACTO VERDE CM
SELVA DI Zl'} MM de fecha 08 de octubre de 2024 {04) folios.

5. Informe de resultado de laboratorios LACCE No.0317 (CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA
DE 20 MM) 10 de octubre del 2024 (20) folios.

> confon 1=u.aJ de producto No.EDQ-2024-0211 de CIERRE CONTACTO VERDE CM
facha Ou de octubre de 2024 (04) folios.

informe de resultado de aboratorios LACCE No.0316-0318 (CIERRE CONTACTO VERDE CM
SELVA DE 36 MM) 08 de octubre del 2024 (4° E) .fOliOS.

. Formalo visiia onica (CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM, CIERRE CONTACTO
VERDE Civi SELVA DE 38 Mh y: CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM) de fecha
09 de octubre de 2024 (02) folios.

9. Formato de anexo “A" evaluacion requisitos generales empaque y rotulado, de (CIERRE
C‘ONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM, CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 38 MM

A

y CIEREE CONTACTO VERDE: CM SELVA Diz 20 MM) de fecha 22 EIC‘O( tubre de 2024 (01 ) 010

e Formain G2 anaxo "B Revision ceitificado de conformidad, de (CIERRE CONTACTO ViERDE CM
| DE 2 MM v GIERRE CONTACTC VERDE CM SELVA DE 20 MM) de fecha 22 de ostudre
cle 2024 {01) Tolio,

1. Foimale de anexo "0 concepin final o peicial evaluacion téenica del lole (CIERRE CONTACTO
VERDE CM SELVA DE 25 MM, CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 38 MM y CIERRE
CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM) de fecha 22 de octubre de 2024 (01) folio.

Carrera 43 No 20 C -70 Pucnies Aranda
Booela -- D.C.
Eamail baint@huzenejercite.mil.co - www.ejercito.mil.co
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CONTINUACION ACTA N©.-2024692012061898 DE FECHA 26 DE OCTUL >|\f. DE 2024 RECIBO A SAT
ADICIGH ORDENM [ COMPRA  No 12U200 i G SCELECCION 0
ADQUISICIONDERIENESDECARACTERISTICAS EUMICAS UMIFOR In, G710 -Qf' AMP-CENACPUE M eA \,\"[H" m‘/i ACLE F\r}C‘
MARCQO DE PRECIOS Na.COE-276-AMP-2021 "LA ADOUISIZION DE MATERIA PRIVA (PANOS, TELA, HILADDS ¥ COMPUEST 3 CON
DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA Mo, 1 LAS JUANAS PARA LA VIGENCIA 2024

12. Formato verificacion requisitos generales, empaque y rotulado lote (CIERRE CONTACTO VERDE
CM SELVA DE 25 MM, CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 38 MM y CIERRE
CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM) de fecha 22 de octubre de 2024 {02) folios.

13. Formato evaluacion de la conformidad para los productos de fecha 30 de septiembre de 2024 (02)
folios.

14, Dac m acion de conformidad contralisia &L COMERCIO DE CUEROS S. fm(iii“ "'-:l OMTACT

[
VERDE CM SELVA DF ’?5 MM, CIERRE CONTACTO VERDE Cr\f SELVA DE 58 MM vy CIERRE
CONTACTC VERDE CM SELVA DE 20 #M) de facha 15 de octubre de 2024 (01) r..J..u.

0
£
=

15. Declamr'én de conformidad contratista KROMIA (CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DF
0 MMy CIERRE CONTACTO VERDE CM SE LVA DE 38 MM) de fecha 15 de octubre de - ""‘” d
(01) folio.

16. Certificado garantia técnica y termino de respuesta contratista EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S
(CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 25 MM, CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA
DE 38 MM y CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM) de fecha 15 de octubre de 2024
(04) folins.

rantia tecnica v ferming de respussta coniratista KROMIA (TIERRE CONTALTO
VE A SELVA DE 25 MM CIERRE CON ‘.‘.’,if’,x VERDE CM SELVA BE 38 MM vy CIERRE
COI TACTO V ~RDE CM SELVA DE 20 MM) de focha 15 de octubre de 2024 (04) folics.

18. FORMATO DE CATALOGACION (02) folios,

19. Concepto téenico mediante radicado No. 2024692028500753 de fecha 22 de octubre (e 2024,
correspondiente 4TA entrega adicion.

20. Entrada control calidad No. 5003479007 de fecha 18 de octubre de 2024.

EOAT LA PACHMICOR LB ALY

A A T A U AL

Crrrera 46 No 20 C -79 Puante Aranda
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CONTIMUACION ACTA NO. 2024692012961896 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2024 RECIBO A SATISFACCION 4TA ENTREGA
ADICION ORDEN DE  COMPRA  No. 129280 ~ PROCESO DE  SELECCION  ABREVIADA  PARA LA
ADQUISICIONDEBIENESDECARACTERISTICAS ECNICAS UNIFORMES Na. 070-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA-2024 ACUERDO
MARCO DF PRECIOS No CCE-278-AMP-2021 “LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA (PANOS, TELA, HILADOS Y COMPUESTOS) CON
DESTING AL BATALL O DE INTENDENCGIA No. 1 LAS JUANAS PARA LA VIGENCIA 2024

CONSTANCIAS

| EL SUPERVISOR CON EL APOYO DEL COMITE TECNICO EVALUADOR DE LA ORDEN DE COMPRA
HACEN CONSTAR QUE EL MATERIAL CONTRATADO HA SIDO ENTREGADO A SATISFACCION 4TA
ENTREGA ADICION DEL RUBRO PRESUPUESTAL  02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES
(EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR ; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS, POR EL
CONTRATISTA Y EL MATERIAL RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION.

EN CONSTANCIA FIRMAN LOS QUE INTERVIENE

/i‘;'g/k"() FRANCO GONZALEZ
EL ¢OMERCIO DE CUERQOS S.AS

NIT No. 860.502.101-0

TO. ERIKA JOHANAPALLARES CARRASCAL
Comité Técnico Evaluador Orden'de Compra No.129280-CENACPUE-2024

Ariboor H

TO. ANDERSON FELIPE HERRENO MARTINEZ
Camité Técnico Evaluador Orderi de Compra No.129280-CENACPUE-2024

S
ST. EMHO-SMENTES ROZO
Comité Téenizo Evaluador UJ den de Compra No.129280-CENACPUE-2024

S, GURLLERMO £

It e g

Cantera ¢ Nu 20 C -79 Puanla Aranda
Bogold - 0.C.
E-mail: baini@buzonejercitoanil.co - www.ejercilo.mil e




Manufacturas e Insumos para las Fuerzas Militares
Materiales para la Industria de la Confeccién, Marroquineria y Calzado
NIT. 860.502.101-0

Bogota, D.C., 15 de octubre de 2024

Sefiores

MY GUILLERMO ANDRES MUNOZ LUNA
Supervisor Contratc

'MDN - EJERCITO NACIONAL

Central Administrativa y Contable

-Puente Aranda

Ciudad -

REMISION N° 04

ORDEN DE COMPRA No. 129280 CENTRAL ADMIN Y CONTABLE CENAC PUENTE
ARANDA _ _

i ENTREGA ADICION

A continuacidn, detallamos los insumos que estamos entregando insumos de la Orden de Compra
No. 129280 Central Admin y Contable Cenac Puente Aranda:

NORMA TECNICA
’ | . . __| ESPECIFICAGION
‘LF ~ DESCRIPGION DEL BIEN Y/O SERVICIO TECNICA Y/O ﬁ"éggi CANTIDAD E“g;’}g‘g?
T CUADRO ( ]
; - TECNICO |
26 X 1250 M | Gancho |
26 X 1250 M Felpa
3 CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA 20 MM NTMD-0383 METRO 33.571 TXT07I M R
) 1X1.071 M Felpa
6X1000 M Gancho
4 | CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA 25 MM |  NTMD-0383 METRO g57a |00 M Feioa
, : st 1 X578 Gancho
1 X578 Felpa
& 50X 700 M Gancho
A 50 X 700 M Felpa
5 | CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA 38 MM NTMD-0383 METRO | 35460 |—
IR e S L an Gancho
I
TX 460 Felpa
17
TOTAL ENTREGA CIERRE DE CONTACTO 0 r

Cord1a%

CO GONZALEZ
resentante Legal

18 f o/, 2009,

MY GUILLERMO ANPRES MUNOZ LUN
Supervisor Contrato l S -0 __Zqu

'CALLE 14 No. 12-15 TELS.: 334 73 1 - 242 08 656 * TELEFAX: 286 03 96 ROGOTA, D.C.
E-mail: comercueros@yahoo.com
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COLOMBIA MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL %;" .
%, POTENCIA DE LA COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES @
V| D A EJERCITO NACIONAL

S

BATALLON DE INTENDENCIA No 1 “LAS JUANAS” EJEREITO NACIONAL
Al

(A

contestar, cite este nlimero

Radicado N° 2024692028500753: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-
BRLOG1-BAINT-EJE-S3-15.2

Bogota, D.C, 22 de octubre de 2024

Sefior Mayor

GUILLERMO ANDRES MUNOZ LUNA
Ejecutivo y Segundo Comandante
Batallon de Intendencia No.1 Las Juanas
Supervisor orden de compra 127823
Carrera 46 20c-79 Puente Aranda
Bogota, D.C.

Asunto: Concepto técnico entrega adicién orden de compra 129280

Respetuosamente me permito enviar al Sefior Supervisor; el Concepto como Comité
Técnico Evaluador de Requisitos Generales y Especificos del total entregado:;
respecto a la recepcion del material correspondiente a la entrega de la adicién orden
de compra No. 129280 por acuerdo marco de “LA ADQUISICION DE MATERIA
PRIMA (PANOS, TELA, HILADOS Y COMPUESTOS) CON DESTINO AL
BATALLON DE INTENDENCIA No. 1 “LAS JUANAS” PARA LA VIGENCIA 2024.

PROTOCOLO DE RECEPCION DE LA ENTREGA DE LA ADICION ORDEN DE COMPRA No. 129280

“ADQUISICION DE MATERIA PRIMA CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA N° 1 LAS JUANAS ”

PROTOCOLO DE RECEPCION DEL LOTE PRUEBAS DE MAQUINA BAINT

El comercio de cueros S.A.S
PROTOC%LO DE RECEPCION PARA LA
RECEPCION DEL BIEN, EL COMITE TECNICO | CUMPLE
EVALUADOR EXIGIRA SOLO AL ADJUDICATARIO: x NO CUMPLE OESERVACIONES
Se exigira certificado de conformidad y resultados de
laboratorio de acuerdo a lo establecido en la GUIA EL CONTRATISTA HACE
TECNICA GTMD-0004-A3 actualizacién vigente de los ENTREGA DE:
requisitos especificos de la norma y/o ficha técnica de
cada uno de los lotes, emitidos por un organismo CERTIFICADO DE
certificador y laboratorios debidamente acreditados por CONFORMIDAD
el Organismo Nacional de Acreditacion de Colombia
(ONAC). st N

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda icantec
Bogota — D.C. <
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co
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En ningun caso se aceptaré certificado de conformidad
y ensayos de laboratorio de un ente certificador y/o
laboratorio (s) que se encuentre (n) suspendido (s) por
el Organismo Nacional de Acreditacion de Colombia
(ONAC). Asi mismo no se aceptaran resultados que
excluyan pruebas ordenadas en la ficha técnica.

Para el evento que el laboratorio acreditado por el
ONAC que efectte las pruebas, no tenga alcance para
alguno de los ensayos requeridos en la ficha del
presente proceso, se podrd realizar la prueba
debidamente atestiguada por el organismo certificador.

NOTA: En el evento que el laboratorio que efectle las
pruebas no tenga certificado alguno de los ensayos
requeridos en la Norma Técnica y/o Ficha Técnica,
debera presentarse el resultado de las pruebas con
atestiguamiento del ente certificador donde conste la
elaboracion de la prueba. Todos los Métodos de Ensayo
de los requisitos Generales y Especificos podran ser
realizados en el LACCE o en cualquier otro laboratorio
acreditado ante la ONAC.

En caso de que la entidad lo requiera o desee participar
en atestiguamiento de las pruebas de laboratorio que
se realicen, podra hacerlo previa coordinacion entre las
partes.

EMPAQUE Y ROTULADO.

Para la recepcion del lote el supervisor verificara que
las condiciones de empaque y rotulado sean las
establecidas en las normas y o especificacion técnica
correspondientes.

GARANTIA TECNICA

Mediante la presente se acredita que los elementos a
ser entregados en calidad de contratista cumpliran las
condiciones de Garantia Técnica del producto en la
que:

a) Se ampara la calidad de los bienes que se
utiliza para la produccién de la materia prima
a ser entregada, conforme a los
requerimientos técnicos y/o normativos de
cada item.

b) Se ampara el disefio del mismo y su
composicion fisico-quimico.

c) Se ampara el producto terminado en el que
se utilizara el bien entregado, lo gue significa
que, si una vez utilizado el bien por causa del
mismo se afectan ofros elementos que

oy S A

CIERRE CONTACTO VERDE
CM SELVA DE 20 MM
No. EDQ 2024-0210 DE
FECHA 08-10-2024
(2 FOLIOS)

CIERRE CONTACTO VERDE
CM SELVA DE 38 MM
No. EDQ 2024-0211 DE
FECHA 08-10-2024
(2 FOLIOS)

RESULTADOS DE
LABORATORIO

EMITIDOS POR
LACCE
CIERRE CONTACTO VERDE
CM SELVA DE 20 MM
N°0317 DE FECHA 08 DE
OCTUBRE DE 2024
(20 FOLIOS)

EMITIDOS POR
LACCE
CIERRE CONTACTO VERDE
CM SELVA DE 25 MM
N°0316 DE FECHA 08 DE
OCTUBRE DE 2024
(09 FOLIOS)

EMITIDOS POR
LACCE
CIERRE CONTACTO VERDE
CM SELVA DE 38 MM
N°0318 DE FECHA 08 DE
OCTUBRE DE 2024
(32 FOLIOS)

EL CONTRATISTA
HACE ENTREGA:

DECLARACION DE
CONFORMIDAD
NTC-ISO/IEC 17050-1
NTC-ISO/IEC 17050-2
EL COMERCIO DE CUEROS
S.AS
CIERRE CONTACTO VERDE
CM SELVA DE 20 MM
CIERRE CONTACTO VERDE
CM SELVA DE 25 MM
CIERRE CONTACTO VERDE
CM SELVA DE 38 MM
(1 FOLIO)

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogota - D.C.
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PUBLICA

@

icontec

SCEMBY




m

PUBLICA

A

il

A

ontestar, cite este numero

Radicado N° 2024692028500753 MDN-COGFM-

BRLOG1-BAINT-EJE-S3-15.2

Pag.3de 5

COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-

d)

e)

interacttan con el products terminado y/o
formando parte integral de un producto
terminado, se asumir4 la reposicion total del
producto terminado.

Se compromete a aplicar esta garantia en
caso de vencimiento prematuro del material,
conforme con la fecha de entrada al Almacén
de materias primas del BASPC 21 y el tiempo
o término de garantig.——-= = -

Se compromete a que el bien objeto de
garantia técnica, en las cantidades que
correspondan, no podran en la reposicion
resultar nuevamente defectuoso, caso en el
cual se podra hacer efectiva la garantia dnica
de cumplimiento por calidad del bien (previo
agotamiento del debido proceso).

Se amparan las condiciones de garantia por
un término no inferior a dieciocho (18) meses
a partir del recibo a satisfaccion de cada una
de las entregas del bien en el almacén de
materias primas del BASPC 21

TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTIA

a)

c)

TECNICA

Mediante la presente se acredita que los elementos a
ser entregados en calidad de contratista cumpliran las
condiciones de Término De Respuesta De La Garantia
Técnica del producto en la que:

Se compromete a que en caso de que los
materiales resulten defectuosos, hara |la
reposicion de estos en un terminé no mayor a
quince (15) dias calendario contados a partir
del requerimiento dél"Stipervisor del contrato
Y que estaran a cargo del contratista todos los
costos en que deba incurrir en el cumplimiento
de su deber de garantia, so pena de hacer
efectivo el régimen sancionatorio del contrato.
Se compromete a que el material de
reposicion sera entregado en el mismo lugar
de entrega establecido por la unidad
contratante; y este serd‘en‘una Gnica entrega
como respuesta a la garantia técnica exigida,
la cual se cumplira sin excepcién y sin
dilatacién alguna a cargo del contratista en las
cantidades solicitadas, so pena de hacer
efectivo el régimen sancionatorio del contrato
Se compromete a que los bienes de reposicion
seran entregados en las mismas cantidades
que fueron solicitadas,.por- lo- tanto, no se
aceptaran entregas parciales o en cantidades
inferiores, so pena de hacer efectivo el
régimen sancionatorio del contrato.

DECLARACION DE
CONFORMIDAD
NTC-ISO/IEC 17050-1
NTC-ISO/IEC 17050-2
KROMIA S.A.S
“CIERRE CONTACTO
VERDE CM SELVA DE 20
MM
CIERRE CONTACTO VERDE
CM SELVA DE 25 MM
CIERRE CONTACTO VERDE
CM SELVA DE 38 MM”

(1 FOLIO)

MEDIANTE LOS
CONCEPTOS DE CALIDAD
EMITIDOS POR LA
SECCION DE CALIDAD DEL
BATALLON DE
INTENDENCIA No. 01 “LAS
JUANAS”

“CIERRE CONTACTO
VERDE CM SELVA DE 20
MM”
PT-0945-2024 (CUMPLE)
(02 FOLIOS)

“CIERRE CONTACTO
VERDE CM SELVA DE 25
MM”®
PT-0965-2024 (CUMPLE)
(03 FOLIOS)

“CIERRE CONTACTO
VERDE CM SELVA DE 38
MM”
PT-0947-2024 (CUMPLE)
(02 FOLIOS)

EL CONTRATISTA
HACE ENTREGA DE:

LA GARANTIA TECNICA
FIRMADA POR EL
REPRESENTANTE LEGAL
DE EL COMERCIO DE
CUEROS S.A.S
(01 FOLIO)

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda _
Bogota - D.C. R
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co
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Garantia Técnica.

Se compromete a que estaran a cargo del
contratista todos los costos en que deba
incurrir en el cumplimiento de su deber de

LA GARANTIA TECNICA
FIRMADA POR EL
REPRESENTANTE LEGAL
DE EL COMERCIO DE
KROMIA S.A.S
(01 FOLIO)

EL CONTRATISTA
HACE ENTREGA DEL:

TERMINO DE RESPUESTA
DE LA GARANTIA TECNICA
FIRMADA POR EL
REPRESENTANTE LEGAL
DE EL COMERCIO DE
CUEROS S.AS
(01 FOLIO)

TERMINO DE RESPUESTA
DE LA GARANTIA TECNICA
FIRMADA POR EL
REPRESENTANTE LEGAL
KROMIAS.A.S
(01 FOLIO)

ELEMENTOS Y CANTIDADES RECEPCIONADAS QUE CUMPLEN REQUISITOS

rem | CODIGO pescripcioNDEL | UNIPAD | canTibap | o Sue NO CONCEPT | _FicHa
SAP ELEMENTO e, | enReGapa | CVU¥P | cumple | 10, | TECNICA
CIERRE CONTAGTO
3 9202541 VERDE CM SELVA DE M 33,571 X o BTN
2024 0383
20 MM
CIERRE CONTACTO
4 5202542 VERDE CM SELVA DE M 6.578 X PT-0985 NTMD.-
o 2024 0383
25 MM
CIERRE CONTACTO
5 0202543° | |VERDE CM SELVA DE M 35,460 X FT-0847- NTMD-
Sl i 2024 0383

ELEMENTOS Y CANTIDADES RECEPCIONADAS QUE CUMPLEN CON LA
DOCUMENTACION TECNICA REQUERIDA:

DECLARACION

UNID
AD | CANTIDAD DE CERTIFICADO
iTEM C%TEO DESCRIPCION DEL ELEMENTO | DE | ENTREGAD | CONFORMIDAD LAB}%';ATO DE
MEDI A PRIMERA CONFORMIDAD
DA PARTE
CIERRE CONTACTO VERDE GM
s || momman’ | GEEREDSS M 33,571 SICUMPLE | SICUMPLE | SICUMPLE
GIERRE CONTACTO VERDE CM
a | meoomee | gESAEELAS M 6.578 SICUMPLE | SICUMPLE NIA

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda

Bogota —

D.C.

E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co
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CONCLUSION

En concordancia con la evaluacién técnica parcial de los requisitos estipulados, la
entrega del material por parte del contratista EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S,
se concluye que el objeto del contrato “ADQUISICION DE MATERIA PRIMA CON
DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA N° 1 LAS JUANAS” CUMPLE CON
LA ENTREGA de las condiciones de la norma y/o especificaciones técnicas durante
las pruebas realizadas al material mediante los requisitos generales y especificos.

Atentamente,

s
TO. ERIKA YOHANA PALLARES CARRASCAL
Comité Técnico Evaluador

Ahéuso‘ g

TO. ANDERSON FELIPE HERRENO MARTINEZ

Comité T@ador
A A

ENTES ROZO
Comité Técnico Evaluador

PATRIA HONOR LEALTAD

‘[_@

icontec

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogota — D.C.
E-mail: baint@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co
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- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
g COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES

B EJERCITO NACIONAL

INFORME DE RESULTADOS PRUEBA TECNICA

UNIDAD | Batallon de Intendencia N°1 “Las Juanas”

1. RESULTADOS

ACEPTADO RESULTADO N° PT-0965-2024
2. DATOS DE REFERENCIA
N° CONTRATO ADICION SUPERVISOR DEL MY. GUILLERMO ANDRES
ORDEN DE COMPRA N°129280 CONTRATO: MUNOZ LUNA
PROVEEDOR EL COMERCIO DE CUEROS SAS  |NTMD/ET/FT NTMD-0383
CIERRE CONTACTO VERDE CM
MATERIAL SELVA DE 25 MM CODIGO SAP 9202542
CANTIDAD UNIDAD DE
INGRESADA 8.5780 | MEPIDA M PLANTA SASTRERIA
MUESTRA 13 ROLLOS N° REMISION 04
s FECHA PRUEBA
N° PRUEBA 1 PORCENTAJE | 100% |TEGNICA 22-10-2024
OBSERVACIONES: NINGUNA
3. REGISTRO FOTOGRAFICO

ROTULADO DEL MATERIAL

SwgwLs - OIDmEe
MNIT: 860.502.107-0

= = = 2 :-.- T =
g . CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 23 MM SANCHO

PRUEBA TECNICA
e

NOTA: 1. Esta prueba no corresponde a pruebas fisico-quimicas o de composicion de materiales

2. Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra analizada y es VALIDA UNICAMENTE PARA LA MUESTRA DESCRITA EN ESTE INFORME.
3. El informe no implica juicio alguno sobre los lotes de este mismo producto
4. Se anexa formato PRUEBA TECNICA Y/O DE MAQUINA A MATERIAS PRIMAS E INSUMOS BAINT

0
ST. CARmUENTES RCZO

COMITE TECNICO EVALUADOR

Aﬂ (\thja ”

TO. ANDERSON FELIPE HERRENO MARTINEZ
COMITE TECNICO EVALUADOR

-
TO. ERIKA JOHA A PALLARES CARRASCAL
COMITE TECNICO EVALUADOR
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FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA ; 3 ' '
EJERCITO NACIONAL PRUEBA TECNICA Y/O DE MAQUINA A MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
; BAINT

1. DATOS DE REFERENCIA -
_Ne concerTo —09G5-20:

PROVEEDOR: COMITE TECNICO ST Enville 7} LT/ﬂz_.
PLANTA: EVALUADOR: NG EnRe  palla=;

- i § M ~
ELEMENTO: SUPERVISOR CONTRATO: Hy Goilletre Honoz
CONTRATON: | P l¢c ACc V29280 NTMD/ETMP/FTMP/N°: NT — o383

UNIDAD DE CANTIDAD DE
CANTIDAD: =~ +{ | cobicosap l
£.53 8| mepipa: QIDZSH7 | MUESTRA: 13 rolos
FECHA DE RECEPCION DE LA I FECHA DE LA PRUEBA DE PRUEBA <
MUESTRA: L1l l‘]__q MAQUINA: zz,/lolz.q v icol
2. EVALUACION DE LAS MUESTRAS
LONGITUD st | no st | no
MUESTRA N°: | () z5.10 presenra | S| MO gl COLOR Y ACABADO
4 3 A:,&H;, > < ONDULACIONES X | Homocenzos )K UNIFORME ,(
AL ENLAZAR LOS s1 NO PRESENTA ORILLOS FLOJOS O st | NO 51 NO st | nO
GARFIOS CON LOS DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, ':‘P?ENEAA‘:’: ASA' - “R“P ol ‘;’:f S
RIZOS PRESENTA BUENA x HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, A | saoma cormanosa ’( X
ADHERENCIA ; MOTAS, ROTOS, ARRUGAS
sl | NO
CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO x
LONGITUD S NO Si NO
i 2 M) &S S| eresenma ol M BORDES N COLOR Y ACABADO
WIESTRAN ONDULACIONES BUEH ESTADD ¥ UNIFORME '€
ANCHO —~ HOMOGENEQS
(D] 2.9 X %
ALENLAZAR LOS st | no PRESENTA ORILLOS FLOJOS O Sl | NO | pRESENTA UN TRANSPORTE sl | NO s | NO
GARFIOS CON LOS DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, b, = oo s
RIZOS PRESENTA BUENA | ¢’ HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, | ancumaconTADONA x
ADHERENCIA MOTAS, ROTOS, ARRUGAS
s | NO
CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO ﬂ
LONGITUD s | no si | no
s | no BORDES EN
weren:| 3/ 10 7| 25| e oo, oo
ANCHO 2 o~ A\ | HOMOGENEOS )( /(
>0 @ .S
ALENLAZAR LOS s | no PRESENTA ORILLOS FLOJOS O a | no s | no s | no
GARFIOS CON LOS DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, ':)“:Snm‘::: ASA"”“R‘:;ORT s
RIZOS PRESENTA BUENA | 3" HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, K Cissiminconmnons | )(
ADHERENCIA MOTAS, ROTOS, ARRUGAS
sl | nO
CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO (
: LONGITUD . st | no st | no
'-{ (™) ZS,O S|  eresenta 51| nNo BORDES EN COLOR Y ACABADO
MAESTRAN: ONDULACIONES SUBMESIIDOT: 11 UNIFORME
ANCHO M¢| HOMOGENEOS X Y
A D | 7S
AL ENLAZAR LOS st | no PRESENTA ORILLOS FLOIOS O s | nO s | no s | nO
GARFIOS CON LOS DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, j ?fnman?: m' R “R‘::,?‘T CiRBLE
RIZOS PRESENTA BUENA | 3¢/ HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, MAQUINA CORTADORA X ,<
ADHERENCIA MOTAS, ROTOS, ARRUGAS
sl | NO
CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO X

CIERRE DE CONTACTO



LONGITUD o si | NO st | NO
S (M) 2S4S emeena | YN0 DG COLOR Y ACABADO
MUESTRA N°: : RO ACIOME BUEN ESTADO Y | _ UNIFORME
ANCHO _ ~{ | HOMOGENEOS X
A\ D em .5
AL ENLAZAR LOS si | no PRESENTA ORILLOS FLOJOS O TR (F———— st | NO
GARFIOS CON LOS DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, OPTIMO AL PASAR POR LA CUMPLE
RIZOS PRESENTA BUENA [}/ HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, - MAQUINA CORTADORA. | Q(
ADHERENCIA N MOTAS, ROTOS, ARRUGAS
sl | NnO
CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO Dc
! LONGITUD si | NO 51 | NO
si | NO BORDES EN
MUESTRA N°: M | 2510 | rresenma SR ESTADE Y CHORIACINDG |-
ANCHO . OGO (| Homoseneos | x A
(D] @ 2.5
AL ENLAZAR LOS st | no PRESENTA ORILLOS FLOJOS O Sl | NO'| ppesenTA UNTRANSPORTE | S! | NO sl | NO
GARFIOS CON LOS DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, L ERsAREOCER CUMPLE
RIZOS PRESENTA BUENA X HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, 3{ MAQUINA CORTADORA )< )<
ADHERENCIA MOTAS, ROTOS, ARRUGAS
sl | NO
CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO s
LONGITUD si | NO st | NO
"‘Z St | NO BORDES EN
MUESTRA N°: (M) 75,00  eresena BUEN ESTADO ¥ cmz: Iu'r: 3:::5”0
l ANCHO ONDULACIONES X HOMOGENEOS X ‘x
2| @ 2.5
AL ENLAZAR LOS si | no PRESENTA ORILLOS FLOJOS O P e em—— 0 s1 | NO
GARFIOS CON LOS DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, OPTINO AL PASAR FOR LA CUMPLE
RIZOS PRESENTA BUENA )( HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, )( MAQUINA CORTADORA A )(
ADHERENCIA MOTAS, ROTOS, ARRUGAS
st | NO
CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO ’(
LONGITUD si | NO st | NO
sl | NnO BORDES EN
MUESTRA N*: (M) LS. 5 ikt BUEN ESTADO Y SOER Y MASADG
ANCHO ONDULACIONES HOMOGENEDS | % UNIFORME )(
V3| @ PSS X
AL ENLAZAR LOS s NO PRESENTA ORILLOS FLOJOS O si | NO sl NO si NO
GARFIOS CON LOS DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, ngnﬂg‘:::mxgﬂi Colene
RIZOS PRESENTA BUENA | ~/ HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, X  MAQUINA CORTADORA al
ADHERENCIA MOTAS, ROTOS, ARRUGAS '(
St | NO
CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO X
3. CIERRE DE LA PRUEBA
NO INSPECTOR QUE REALIZA EL ACOMPANAMIENTO
CUMPLE™~._ | CUMPLE AL COMITE TECNICO EVALUADOR
OBSERVACIONES:

CIERRE DE CONTACTO




FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA § i
EJERCITO NACIONAL PRUEBA TECNICA Y/O DE MAQUINA A MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
- BAINT
1. DATOS DE REFERENCIA .
N concerTo —(3 965 -202Y
PR L COMITE TECNICO
PLANTA: s EVALUADOR:
ELEMENTO: | supErvISOR cONTRATO:
CONTRATO N°: FTMP/N":
UNIDAD DE CANTIDAD DE
NTII 5
CANTIDAD MEDIDA: CODIGO SAP N
FECHA DE RECEPCION DE LA FECHA DE LA PRUEBA DE “'---P%
MUESTRA: MAQUINA: N ——
2. EVALUACION DE LAS MUESTRAS
LONGITUD ; st | no st | NO
MUESTRA N°- C‘ (M) 214 L| eresenta | | MO Bui?ikg‘ii?) v COLOR Y ACABADO
: -~ T > <« ONDULACIONES |, HoMoGENEDs | X UNIFORME e
(cm) - : (
AL ENLAZAR LOS si NO PRESENTA ORILLOS FLOJOS O sl | NO sl NO sl | NO
GARFIOS CON LOS DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, Pﬁmﬁ:ﬁk PO RI:.:E MP
RIZOS PRESENTA BUENA | X[ HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, N4 ATk CORTABORA X SUNELR
ADHERENCIA MOTAS, ROTOS, ARRUGAS k'
sl [ no
CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE ¥ ROTULADO
=
LONGITUD Si NO Si NO
. [O M) 25 PRESENTA il Bl PORDES.EN COLOR Y ACABADO
g ol ONDULACIONES RAEESEAROY UNIFORME ;
" A:“CH)O 7.5 <. | Homogeneos | X X
CcM .
AL ENLAZAR LOS si NO PRESENTA ORILLOS FLOJOS O si | NO s NO sl | nO
GARFIOS CON LOS DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, P:ﬁ?:;tl::mn ::?;T CUMPLE
RIZOS PRESENTA BUENA | >( HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, A AKACIiA CORTABQRA X X
ADHERENCIA MOTAS, ROTOS, ARRUGAS
S1 | NO
CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO v
LONGITUD st | NnO s | nNO
. | ( (M) 7 S ZZ, PRESENTA B BOROESEN COLOR Y ACABADO
MUESTRAN': ONDULACIONES b i UNIFORME
SIA Y G e 2
AL ENLAZAR LOS sI NO PRESENTA ORILLOS FLOJOS O s | NO s NO s1 | NO
GARFIOS CON LOS DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, P;ﬁg:;ﬂ“: ASA! - R" ';’;?lﬂi -
RIZOS PRESENTA BUENA | ¢ HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, K maquiNa corTapora | X '(
ADHERENCIA MOTAS, ROTOS, ARRUGAS
si | NO
CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO ”;
= i LONGITUD st | NO st | no
si | no BORDES EN
MUESTRA N°: () 25.22 ON';TJ?ABG‘;:E - BUEN ESTADO ¥ m"‘;:l:o‘ ‘C‘RM“B‘EM
3 A{dCH,D 7 < >{_| Homoseneos | A X
™ .
AL ENLAZAR LOS st | no PRESENTA ORILLOS FLOJOS O st | NO s | NO st | no
GARFIOS CON LOS DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, Pg;m‘x’:g“::;gﬂf W—
RIZOS PRESENTA BUENA | HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, K EORT X K
ADHERENCIA MOTAS, ROTOS, ARRUGAS X WACHIACO O
si | NO
CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO P

CIERRE DE CONTACTO



LONGITUD s | NO st | no
i =5 - | PRESENTA si | no BORDES EN Siniie T ACABAED
MUESTRA N*: A BUEN ESTADO Y
; ONDULACIONES UNIFORME
= ANCHO X | HomoGENEOS |)<
| {c™) 7.3
AL ENLAZAR LOS o | NO PRESENTA ORILLOS FLOJOS O o | %0 | sessmaoimiaisrone | 8 | WO st [ no
GARFIOS CON LOS DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, OPTIMO AL PASAR POR LA CUMPLE
RIZOS PRESENTA BUENA | X_ HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, X SAAGURA CORTADORA A
ADHERENCIA MOTAS, ROTOS, ARRUGAS :
si | NO
CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO X
LONGITUD si | no s | no
Si NO BORDESEN
. (M) PRESENTA SR ESTADO'Y COLOR ¥ ACABADO
ANCHO ONDULACIONES OROGEREDS UNIFORME
(c™m)
AL ENLAZAR s | no PRESENTA ORILLOS FLOJOS O NO si | no sl | NO
GARFIOS conmmk DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, 'gf::;‘:‘::&":g": .
RIZOS PRESENTA BUENA \ HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, MAQUINA CORTADORA
ADHERENCIA L\ MOTAS, ROTOS, ARRUGAS
Si NO
CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO
LONGITUD \ : st | NO sl | NO
si | nNo
i ) PRESENTA Buﬁ";ﬁ;ﬁ . COLOR Y ACABADO
. ANCHO ON| CIONES el Tk 2 UNIFORME
{c™M)
AL ENLAZAR LOS ] NO PRESENTA ORILLOS FLOJOS NO si | NO s | NO
GARFIOS CON LOS DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, Om%ﬂl: :ﬁﬂt CUMPLE
RIZOS PRESENTA BUENA HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, \ MAQORIA CONTADORA
ADHERENCIA MOTAS, ROTOS, ARRUGAS \
si | NO
CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROM
LONGITUD “ha | wo T Ta | ne
st | no
. (™) PRESENTA SORCES EN ™ COLOR Y ACABADO
MUESTRA N°: RS BUEN ESTADO Y \ OHEOHRE
ANCHO HOMOGENEOS
{cm) N
.
g.;l;l).:i%li‘ L:J:s st | NO PRESENTA ORILLOS FLOJOS O a |96 assinaon jTe | S| NO st | no
DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, TRANSHO
RIZOS PRESENTA BUENA HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, , °$ﬂﬂ.ﬁkiﬁs.ff Po';:“ ML
ADHERENCIA MOTAS, ROTOS, ARRUGAS
N s | NO
CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO \\
3. CIERRE DE LA PRUEBA
s NO INSPECTOR QUE REALIZA EL ACOMPANAMIENTO
CUMPLE X CUMPLE AL COMITE TECNICO EVALUADOR y
RVACIONES: »

CIERRE DE CONTACTO




2. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
£ S )ji COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
i > EJERCITO NACIONAL

INFORME DE RESULTADOS PRUEBA TECNICA

UNIDAD ‘ Batallon de Intendencia N°1 “Las Juanas”

1. RESULTADOS
ACEPTADO RESULTADO N° PT-0947-2024
2. DATOS DE REFERENCIA
A ADICION SUPERVISOR DEL MY. GUILLERMO ANDRES
ORDEN DE COMPRA N°129280 | CONTRATO: MUROZ LUNA
PROVEEDOR EL COMERCIO DE CUEROS SAS | NTMD/ET/FT NTMD-0383
CIERRE CONTACTO VERDE CM
MATERIAL pibagtan il CODIGO SAP 9202543
CANTIDAD UNIDAD DE
INGRESADA 354600 | uepipa M PLANTA SASTRERIA
MUESTRA 50 ROLLOS N° REMISION 04
. FECHA PRUEBA
N° PRUEBA 1 PORCENTAJE | 100% |7EGNICA 21-10-2024

OBSERVACIONES: NINGUNA

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

PRUEBA TECNICA

ROTULADO DEL MATERIAL

INFORMACION EMPAGUE
CIERMAL CONTACTO VERDE M BELVA DE AR MM GANE T,

panie TOO MITRON | Empague us Seds. 466 s
pasomaie 1) 28 ios | Apiann Mas B omms
= | Large 4% cms
| Ancho 24 cms

I;I_EMENTDS COI-I'IENIQQ& EN ESTE EMPAQUT
cosze |un | cam 1 Bl | Sewms |

axed Lorhemsivee | v [ovewme] o |

o8
Pl

| IIIII||Illlllllllllllllll\\ RN \\\\\ \

g Unidedes an asie emaaque 700
- -
%S e rarmee \ o l
13 i)

=0

NOTA: 1. Esta prueba no corresponde a pruebas fisico-quimicas o de composicion de materiales
2. Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra analizada y es VALIDA UNICAMENTE PARA LA MUESTRA DESCRITA EN ESTE INFORME.
3.El informe no implica juicio alguno sobre los lotes de este mismo producto
4.Se anexa formato PRUEBA TECNICA Y/O DE MAQUINA A MATERIAS PRIMAS E INSUMOS BAINT

ST. CARLOSZ IL1O'PUENTES ROZO

COMITE TECNICO EVALUADOR

Andecsa i

TO. ANDERSON FELIPE HERRENO MARTINEZ

COMITE TECNICO EVALUADOR

P

=
TO. ERIKA JOHANA PALLARES CARRASCAL
COMITE TECNICO EVALUADOR







FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

BAINT

PRUEBA TECNICA Y/O DE MAQUINA A MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

—re?
1. DATOS DE REFERENCIA
N° CONCEPTO — O9HZ 2024
PROVEEDOR: | o0 GO COCIOS COMITE TECNICO c Carlo® emiko poenie
PLANTA: el ig v EVALUADOR: 10 erika Jonam Pelvarcs
ELEMENTO:  |~cove oG (R e | SUPERVISOR CONTRATO: i Gorilamo PAdseS Tatys
[}
CONTRATON: |A¢c adc 129280 NTMD/ETMP/FTMP/N°: AMD 0383
) UNIDAD DE CANTIDAD DE
CANTIDAD: | "33 mEDIDA: N | COPIGOSAP 1920543 | muesTra: =0 oo™
FECHA DE RECEPCION DE LA FECHA DE LA PRUEBA DE PRUEBA |
- - 21— to_ 2 —
MUESTRA: 13- 10 7—" MAQUINA: 2 9| ne - 1oy,
2. EVALUACION DE LAS MUESTRAS
LONGITUD ' si | no st | no
s | NO BORDES EN
e 19/ | W0 | 2500 | e, |*1 % | stenie [T | oo
ANCHO 8 X | Homoeenzos | X\ Y
LD {cm) -
AL ENLAZAR LOS sl NO PRESENTA ORILLOS FLOJOS O s1 | NO s1 | NO s1 | nO
GARFIOS CON LOS 1 DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, ';“BF“ME’ O'AA:_’: m' 'WR'S ml ORT CUMPLE
RIZOS PRESENTA BUENA HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, X vaqunacortanora. | ™24 A A
ADHERENCIA X MOTAS, ROTOS, ARRUGAS
Si NO
CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO -’
LONGITUD S NO Si NO
20 (M) ?_"j‘ 20 PRESENTA S| NO e b COLOR Y ACABADO
RAIESTRA B ONDULACIONES BUENEAD0 UNIFORME
ANCHO 8 % | Homoeemneos | X N
o) | A
AL ENLAZAR LOS sl NO PRESENTA ORILLOS FLOJOS O st | NO st | no st | nO
GARFIOS CON LOS DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, FRESTIEA Lot TRAMSHORTE
OPTIMO AL PASAR POR LA CUMPLE
RIZOS PRESENTA BUENA | HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, %1  Riadsiie CorTrDaRR i e %
ADHERENCIA MOTAS, ROTOS, ARRUGAS ;
sl | nO
CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO x
LONGITUD Si NO Si NO
P8 (m) 25,1 @ PRESENTA =[] - BORDES EN COLOR Y ACABADO
MUESTRA N°: i Mg BUEN ESTADO Y OMAEORME
ANCHO 22 HOMOGENEDS | W L
cm) Q A
ALENLAZAR LOS a | wo PRESENTA ORILLOS FLOJOS O a | no s | no s | no
GARFIOS CON LOS DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, P:ESE"TA i o
PTIMO AL PASAR POR LA CUMPLE
RIZOS PRESENTA BUENA HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, MAQUINA CORTADORA .I"\I A
ADHERENCIA N MOTAS, ROTOS, ARRUGAS A ~ 4 X
sl | NO
CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO X
LONGITUD st | no st | no
{0 ™ |25, 20| eresenta | S| NO | BORDESEN COLOR Y ACABADO
MUESTRA N*: i ONDULACIONES BUEN ESTADO Y UNIEORME
)| Anco 3 x | Homoseneos | X b\
() :C‘s
AL ENLAZAR LOS s | no PRESENTA ORILLOS FLOJOS O si | NO — s | no s | no
GARFIOS CON LOS DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, ! olem ; = m""“ ':;‘;T —
RIZOS PRESENTA BUENA HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, I
ADHERENCIA A MOTAS, ROTOS, ARRUGAS X MATUNA CORTADORA ~ A A
si | NO
CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO *

CIERRE DE CONTACTO



LONGITUD

e 5 cogI\as

si | NO sl | NO
y si | NO BORDES EN
| MUESTRA N': ﬂ ! 25,10 I BUEN ESTADO Y CULOR ¥ ACABADO
@ ANCHO @) ONDULACIONES 5( SAGEINEDS \4 UNIFORME ‘(
o | B3
AL ENLAZAR LOS st | no PRESENTA ORILLOS FLOJOS O AL st | nO st | NO
GARFIOS CON LOS DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, OPTIMO AL PASAR POR LA CUMPLE
RIZOS PRESENTA BUENA ‘» HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, X MAQUINA CORTADORA ~J I .
ADHERENCIA MOTAS, ROTOS, ARRUGAS X
) Sl | NO
CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO 3(
LONGITUD Si NO S NO
(™M) PRESENTA Sk BUB;"EDS?:D'; " COLOR Y ACABADO
ANCHO ONDULACIONES OMOGENEDS UNIFORME
(Cm)
AL ENLAZAR si NO PRESENTA ORILLOS FLOJOS O si | NO 5] NO sl | NO
GARFIOS CON LOS DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, P;;m‘; ':::::ﬁ;ﬁ':f ——
RIZOS PRESENTA BUENA \ HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, A N EDRTADGRA
ADHERENCIA A MOTAS, ROTOS, ARRUGAS
Sl NO
CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO
LONGITUD \ si | NO sl | NO
o ™) PRESENTA 4 1 o Bu“;“::;"é . COLOR Y ACABADO
. 0 LACIONES UNIFORME
ANCHO HOMOGENEOS
{Cm)
AL ENLAZAR LOS st | no PRESENTA ORILLOS FLOJ st | nOo s | NO s | no
NTA UN TRANSPORTE
GARFIOS CON LOS DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, P::SHEM o ;L’ i P;ﬁ e CEIE
RIZOS PRESENTA BUENA HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, \ MAQUINA c‘ols‘nrm i,
ADHERENCIA MOTAS, ROTOS, ARRUGAS S ADO
si | no
CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE VM
/| LonGTuD s | no st | no
N
. () PRESENTA 218 BURDES EN AN COLOR Y ACABADO
MUESTRA N*°: ONDULACIONES BUEN ESTADO Y UNIEORME
ANCHO HOMOGENEOS \
(c™m) N
AL ENLAZAR LOS s1 NO PRESENTA ORILLOS FLOJOS O sl | NO PRESENTA UN SPORTE SI‘\QI_O 51 | NO
GARFIOS CON LOS DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, PTG AL D '“‘“"P OhiA p
RIZOS PRESENTA BUENA HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, SSAGRINA C‘L"o““' aa
ADHERENCIA MOTAS, ROTOS, ARRUGAS ApO
~hst [ no
CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO \\
3. CIERRE DE LA PRUEBA
Sl NO INSPECTOR QUE REALIZA EL ACOMPANAMIENTO | YO oXdaeIO
cumpte |X CUMPLE AL COMITE TECNICO EVALUADOR oy Seade 2,
OBSERVACIONES:
el meested e & 50 pPoivs 105 ale® |Sa 1eQis {xQv)

CIERRE DE CONTACTO




o |

2

5 EJERCITO NACIONAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
= COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES

INFORME DE RESULTADOS PRUEBA TECNICA

UNIDAD l Batallon de Intendencia N°1 “Las Juanas”

1. RESULTADOS
ACEPTADO f RESULTADO N° PT-0945-2024
2. DATOS DE REFERENCIA
N° CONTRATO ADICION SUPERVISOR DEL MY. GUILLERMO ANDRES
ORDEN DE COMPRA N°129280 CONTRATO: MUNOZ LUNA
PROVEEDOR EL COMERCIO DE CUEROS SAS NTMD /ET/FT NTMD-0383
CIERRE CONTACTO VERDE CM
MATERIAL SELVA DE 20 MM CODIGO SAP 9202541
CANTIDAD UNIDAD DE
INGRESADA 33.571,0 MEDIDA M PLANTA SASTRERIA
MUESTRA 50 ROLLOS N° REMISION 04
5 FECHA PRUEBA
N° PRUEBA 1 PORCENTAJE | 100% TEGNICA 18-10-2024

OBSERVACIONES: NINGUNA

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

ROTULADO DEL MATERIAL

PRUEBA TECNICA

/

S ——

weRcio DE UEROS SAS
5 Tel 3347321

Ll Cam /Entvregns 335
wzazd |c..nm-a..npaqm 27 Gaan

Wl

!QHMAGION BMPAOU!
CIERRE GONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM FELPA

Emp-qu.

" apiiana, Max
Largo 4% cms
Ancho 26 cms

SAJA por. 1250 | METFIGS. sman 1 071“

Pasainato nze Wlom |
Y

ELEMENTOS CON EN ESTE

""" e | | oo | Sanme ,

IIIIIIIIHIII

Zodco

\‘7 25 I|“"‘ n -ns-.'a

AR ||\II|I| 1|II|I
%‘f "::*;.::r"“"“;

"254)‘ 1 A

NOTA:

1. Esta prueba no curresponde a pruebas fisico-quimicas o de composicién de materiales
2. Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra analizada y es VALIDA UNICAMENTE PARA LA MUESTRA DESCRITA EN ESTE INFORME.

3.El informe no implica juicio alguno sobre los lotes de este mismo producto

4.Se anexa formato PRUEBA TECNICA Y/O DE MAQUINA A MATERIAS PRIMAS E INSUMOS BAINT

ST. CARLO? EMIEIO Pl})EETES ROZO

COMITE TECNICO EVALUADOR

ORI H
TO. ANDERS(!? FELIPE HERRENO MARTINEZ
COMITE TECNICO EVALUADOR

~

cAAZ =
TO. ERIKA JOHANA PALLARES CARRASCAL
COMITE TECNICO EVALUADOR







FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA o B
EJERCITO NACIONAL PRUEBA TECNICA Y/O DE MAQUINA A MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
pr BAINT
1. DATOS DE REFERENCIA

e concerto— N GHS. 009
PROVEEDOR: |01 i O v 0.0 COMITE TECNICO St 0T onn %O puecnic
PLANTA: e EVALUADOR: 10 er i< A Jonoas oG CS

= ¥ ¥
ELEMENTO: | ~.c..¢ cniGed uede Eos 1| SUPERVISOR CONTRATO: My CoEEo andi €S LA
CONTRATON: |acir.  OC. {29280 NTMD/ETMP/FTMP/N": 3+ 0383
UNIDAD DE CANTIDAD DE

CANTIDAD: | .

B NTr 53-531 | mepipa: i) | CODIGOSAP It70234 | | puestra: My 20065
FECHA DE RECEPCION DE LA : FECHA DE LA PRUEBA DE PRUEBA =
MUESTRA: 13 -0 24 | maquina: V8- 10~ Y| e =105

2. EVALUACION DE LAS MUESTRAS
LONGITUD st | NO st | no
st | no BORDES EN
muestrRAN-: | | i 25.30 ON'I'JI:.I?AES-;:(ES BUEN ESTADO Y co?,:;mmo
5Q A(NC:I)O 2.0 X | Homoeeneos | X X
AL ENLAZAR LOS st | no PRESENTA ORILLOS FLOJOS O s | no sl | NO s | nO
GARFIOS CON LOS DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, P::‘;i':;‘;ﬁ: ASA" Y R“ ':g‘;g's o
RIZOS PRESENTA BUENA A HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, 7‘ MACRRA ot tonA Y\ X
ADHERENCIA MOTAS, ROTOS, ARRUGAS
s1 | o
CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO X
|2
LONGITUD si | NO st | NO
e : st | nNO BORDES EN
w2/ o0 125,10 | emm s Eoo+ s
So[ % 2 0 x_| oo | X v
AL ENLAZAR LOS st | no " PRESENTA ORILLOS FLOJOS O s | no s | no s | no
GARFIOS CON LOS DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, OmE EMOI TL": m'" R“ |ms| Rn T p—
RIZOS PRESENTA BUENA Y HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, x UINA CORTADORA
ADHERENCIA MOTAS, ROTOS, ARRUGAS MACY ¥
si | NO
CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO y
LONGITUD Si NO Si NO
Si NO BORDES EN
e[S | o | 265, 18] e swenemoor [ || CoRYAcas0o
50 A.:A&H)a X HOMOGENEDS x X
AL ENLAZAR LOS s | no PRESENTA ORILLOS FLOIOS O s | no s | no st | no
GARFIOS CON LOS DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, p:gm“;:’: ASA”“ n‘ ':;?:L:E —
RIZOS PRESENTA BUENA | ) HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, X SONIINA CORTABONA x )\
ADHERENCIA MOTAS, ROTOS, ARRUGAS .
si | NO
CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO X
LONGITUD st | no st | no
; 4O (™) 2500 PRESENTA b BORDES Ex COLOR Y ACABADO
MIULSTRAN: ONDULACIONES st UNIFORME
«-O-O A:lc(;]ﬂ-l)o X HOMOGENEOS \ ”f
AL ENLAZAR LOS 3] NO PRESENTA ORILLOS FLOJOS O st | no si NO sl | NnO
GARFIOS CON LOS DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, 'Z‘FE;E:;AA‘:': m" X R" ‘POSI RG T —
RIZOS PRESENTA BUENA | % HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, X AR CORTRESHA v\ A
ADHERENCIA MOTAS, ROTOS, ARRUGAS
51 | NO
CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO P4

CIERRE DE CONTACTO



LONGITUD si | NO si | NO
o M |2 500| eresenta No BORDES.EN COLOR Y ACABADO
MUESTRA N°: O BUEN ESTADO Y
. ~ ONDULACIONES UNIFORME
50)| “uain - & HOMOGENEOS \ Y
(cm) 2.0
AL ENLAZAR LOS st | no PRESENTA ORILLOS FLO1OS O N0 | pesenra oncnacrons | S w0 st | no
GARFIOS CON LOS DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, OFIINO AL PASAR POR LA CUMPLE
RIZOS PRESENTA BUENA | Y HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, J\ MAGUINA CORTADORA X )‘
ADHERENCIA MOTAS, ROTOS, ARRUGAS
si | NO
CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO A
A Y
LONGITUD st | NO st | NO
- (™) PRESENTA N BUBE?I“DESTESAIE)NO v COLOR Y ACABADO
BT : ONDULACIONES UNIFORME
ANCHO HOMOGENEOS
(cm)
AL ENLAZAR LOS s | NO PRESENTA ORILLOS FLOJOS O NO - . AL si | nO
GARFIOS CON LOS DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, OPHI:I‘OAAILJ PASAR POR LA CUMPLE
RIZOS PRESENTA BUENA - .. | HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, MAQUINA CORTADORA
ADHERENCIA S MOTAS, ROTOS, ARRUGAS
Si | NO
NMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO
~]
LONGITUD si | NO st | NO
N
— )] ESENTA o wg";f;g ¥ COLOR Y ACABADO
ANCHO ONDU HONES HOMOGENEOS UNIFORME
(Cm)
AL ENLAZAR LOS s1 NO PRESENTA ORILLOS FLOJOS O NO s1 | no s1 | NO
PRESENTA UN TRANSPORTE
GARFIOS 00N 105 DESMADO, FALTADEUMPIZA. ™S OPTII\':; AL PASAR POR LA CUMPLE
RIZOS PRESENTA BUENA HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, \ MAQUINA CORTADORA
ADHERENCIA MOTAS, ROTOS, ARRUGAS L
st | NO
CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROM
LONGITUD NO st | NO
NO BORDESEN
MUESTRA N*: M) PRESENTA Wm0 \ COLOR Y ACABADO
L ANCHO ONDULACIONES SOMOCENEDS UNIFORME
{Cm)
AL ENLAZAR LOS st | no PRESENTA ORILLOS FLOJOS O NO si si | NO
GARFIOS CON LOS DESHILADO, FALTA DE LIMPIEZA, ?ﬁ%ﬁ’:&?:gg? .y
RIZOS PRESENTA BUENA HILAZAS SUELTAS, PELUSA, MARCAS, SiACRAA CRGTADGRA
ADHERENCIA MOTAS, ROTOS, ARRUGAS o
NO
CUMPLE CON REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO
3. CIERRE DE LA PRUEBA
Sl NO INSPECTOR QUE REALIZA EL ACOMPARNAMIENTO | Acky IO C=v2ohy
cumpLe | X CUMPLE AL COMITE TECNICO EVALUADOR O QY rend <z
OBSERVACIONES: \
- - € 0-'/'\
as = 1 E%\ = 3
= Mmoest.eo dea 50 gendsS I coa

e = Por

cas:\g

CIERRE DE CONTACTO




ENTE.D
QUALITA

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
N° EDQ-2024-0210

CERTIFICA
“CIERRE DE CONTACTO VERDE CM SELVA 20 MM”
EN REQUISITOS ESPECIFICOS

Fabricado por

EL COMERCIO DE CUEROS SAS
NIT 860502101-0

Direccién: calle 14 # 12-15

Ciudad: Bogota

Evaluado bajo el esquema 1b (Lote)

Para la Gnica® entrega compuesta por metros de 33 571
metros de “CIERRE DE CONTACTO VERDE CM SELVA 20 MM”
Codigo NACE 13 - industria textil

Cumplen satisfactoriamente con los requisitos especificos
descritos en NTMD-0383 (2023-02-07) Cierre de contacto
Numeral(es) (*) 3.2 requisitos especificos

Para el Lote / Contrato
Orden de Compra No. 129280- adicién

MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL

Emision del certificado 08 de octubre de 2024 en Bogoptg
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CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
N° EDQ-2024-0210

Anexo 1 - Planes de muestreo aplicados

Requisitos de las normas 1adno de i maeatra o
Numeral | " Cauisit . cantidad de resultados Cédigos EDQ
técnicas aplicadas
reportados
3.2 Requisitos especificos 08 42136 a 42142 - 42053
() La cantidad de entregas fueron pactadas, en tiempos y cantidades, entre el solicitante yel

destinatario final del producto

El presente certificado de conformidad se otorga con base en
los resultados de ensayos con informe No. 0317 emitido por
laboratorio control de calidad del ejercito
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FORMATO

N TEHGS ! CONSOLIDADO
UA LI TA Cadigo: Fecha de vigencia: Versién:
EQ-FR-07 2023-08-11 6
Servicio N° EDQ-2024-0210
Informe(s) de laboratorio(s) No. 0317 (2024-10-08) Laboratorio Control de Calidad del Ejercito
Documento(s) normativo(s) NTMD-0383 (2023-02-07) Cierre de contacto
Tabla 3. Requisitos color cierres de contacto
RsguiNitas Resultados obtenidos Cumple
42136 42137 42138 42139 42140 42141 42142 42053 Si No
T — 19 - 0309 TCX (Felpa) 4 4 4 4 4 4 4 4 X
19 - 0414 TCX (Gancho) 4 4 4 4 4 4 4 4 X
3.2.6 Solidez del color
Reauisitos Resultados obtenidos Cumple
9 40505 | 40506 | 40507 | 40508 | 40509 | 40510 | 40511 [ 40512 Si No
El cierre de contacto debe cumplir los requisitos establecidos en la tabla 4 Ver resultados continuacién - -
Tabla 4. Requisitos Solidez del color
- Resultados obtenidos Cumple
Requisitos T
42136 42137 42138 42139 42140 42141 42142 42053 Si No
Mt A esedle de grises) Cambio de color 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 45 4-5 X
Manchado 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5
Reporte de incertidumbre
;Cuentan con reporte de incertidumbre de medicién los métodos de ensayo que lo requieren? _ Si X _ No _
En caso de no contar con el reporte de la incertidumbre de medicién, solicitar al laboratorio el correspondiente Fecha de solicitud: No aplica
reporte # Informe modificado No aplica
Reporte de no conformidad
iDentro de la calificacidn de este consolidado se presentaron no conformidades? [ si | No | X
Comunicacién con el cliente por medio de: No aplica
El cliente decide: Reunion No aplica | Desistir _ No aplica
Conclusiones y registros de la reunion No aplica

Nota: En caso de obtenerse nuevos resultados, incluir la tabla necesaria para realizar la correspondiente calificacion.

Observaciones: Sin observaciones

Verificacion de informacién sclicitada por el cliente

El listado de requisitos incluido en este documento corresponde al(los) documento(s) normativo(s)

NTMD-0383 (2023-02-07

de (los) documento(s) normativo(s) mencionado(s)?

¢De los requisitos contenidos en este documento alguno corresponde a requisitos solicitados por el cliente fuera

Si

No | X

¢Cudl?: No aplica

Pagina2de3
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FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA pmsimmstumegm g,

EJERCITO NACIONAL L /\CC E ONAC

INFORME DE RESULTADOS WU— ISO/IEC 17025:2017

11-LAB-049
Informe No. 0317/ MDN-CGFM-COEJC-SECE)-JEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANO1-LACCE-28
INFORME DE RESULTADOS
Fecha de emisidn: 2024-10-08 NUmero de paginas: 20
INFORMACION DEL CLIENTE
Razdn social - Solicitante: ENTE DI QUALITA -EDQ - ALEJANDRO BUSTOS — PROFESIONAL DE CERTIFICACION
Direccion: CL. 444 # 53-96, BoGoTA Teléfono: (601) 9261877
DATOS DE ENSAYO
Descripcidn de la muestra: Ocho (08) muestras de cierre de contacto 20 mm cédigos: 42136 a 42142, 42053. No. Proceso EDQ-
2024-0210.
Cddigo / drea de ensayo: MT-0317-24 / Textiles
Fecha de recepcién: 2024-09-30 Fecha realizacién del ensayo: 2024-10-01 al 2024-10-07
Documento técnico de ref. NTMD-0383 (2023-02-07). Requisitos solicitados por el cliente.
ENSAYQS EFECTUADOS
Condiciones generales Evaluado X No evaluado
Dimensiones Evaluado No evaluado X
ENSAYOS ACREDITADOS

ENSAYO NORMA Y/0 METODO
Analisis cuantitative de fibras NTC 481-3 Métodos 3,5,6,9,10 (2012-12-12)
Ensayos de solidez del color. Parte 3: solidez del color al lavado. Método acelerado NTC 1155-3 Ensayo 2A y 3A (2017-10-18)
Ensayo para determinar solidez del color. Parte 2: Escala de grises para evaluar cambios de color NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25)

ENSAYOS NO ACREDITADOS

ENSAYO NORMA Y/0 METODO
Determinacién de la masa por unidad del area (peso) de la tela NTC 230 Opcidn D (2010-07-28)
Standard Test Method for Peel Strength (“T” Method) of Hook and Loop Touch Fasteners ASTM D5170-98(2021)
Ensayo para determinar solidez del color. Parte 3: Escala de grises para evaluar transferencia de color NTC 4873-3 Parte 3 (2000-10-25)
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Elabord

OBSERVACIONES

1. Los resultados obtenidos durante el ensayo se reportan en el cuadro anexo.
2. Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra analizada, tal y como se recibié y son vélidos Unicamente para |la muestra descrita en este informe con el cddigo
asignado.

3. Elinforme no implica ningdn juicio sobre los lotes de este mismo producto. El muestreo es realizado por el solicitante de Jas pruebas. Las muestras son lioremente escogidas
y enviadas por el solicitante del ensayo, bajo sus propiocs criterios.

. Los informes de resultados se consideran como propiedad del solicitante. En ningln caso podran reproducirse.

. Para dudas y/o quejas, el cliente debe presentar solicitud escrita en un plazo no mayor a 45 dias calendario, de acuerdo 2 [o establecido en procedimiento interno.

. El laboratorio almacena el material sobrante de la realizacién de los ensayos por un periodo de 45 dias calendaric, transcurrido este tiempo se destruye la muestra

. El laboratorio no garantiza la repetibilidad de los resultados después del periodo de 45 dias calendario o en el caso de que el cliente retire s muestra del labaratorio.

. El laboratorio no se responsabiliza por la informacién suministrada por el cliente que pueda afectar la validez de los resultados |a cual se encuentra subrayada y en negrillz 2
lo largo del documento.

oo~ B
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LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DEL EJERCITO NACIONAL
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FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA Laboratorio Control de Calidad del Ejército >

EJERCITO NACIONAL L /\CC E ONAC

INFORME DE RESULTADOS e ISO/IEC 17025:2017

11-LAB-049

Informe No. 0317/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANO1-LACCE-29
CUADRO DE RESULTADOS CIERRE DE CONTACTO

NA: No Aplica NE: No Evaluado ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
Ml : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimiento No Implementado
CONDICIONES AMBIENTALES
Acondicionamiento Horas
Temperatura 21C £2:C 24
Humedad 65%+ 5% 24
CIERRE DE CONTACTO
NTMD-0383 (2023-02-07)
NUMERAL CONCEPTO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
3 Reguisitos
32 Requisitos especificos
3.2.1 Peso

El clerre de contacto debera cumplir con los siguientes requisitos especificos establecidos en la Tabla 2, cuando
sean verificados con el numeral 5.4

Tabla 2 Requisitos especificos que debe cumplir el cierre de contacto
Caracteristica Especificacion norma técnica Numeral
Peso /Gancho De 6,3 a 7,3 g/m Lineal 54

DETERMINACION DE LA MASA POR UNIDAD DEL AREA (PESO) DE LA TELA
NTC 230 Opcidn D (2010-07-28)

Opcidn usada Opcidn D
Unidad de medida g/m Lineal
Atmdsfera normalizada para el ensayo 21°C+2°C/65%HR +5%HR
Descripcidn del material Cinta de contacto/Gancho
Ancho de la tela, aplica para (g) por metro lineal 20mm+1mm
, No .de especimenes Promedio
Identificacidn de la (g/m) lineal U £ Incert.
muestra 1 2 3 4 5 (Tres cifras (g/m) lineal
significativas)

42136 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 0,01
42137 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 0,005
42138 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 0,001
42139 6,34 6,34 6,35 6,35 6,35 6,35 0,004
42140 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 0,001
42141 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 0,0005
42142 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 0,001
42053 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 0,0009
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UERZAS MILITARES DE COLOMBIA =t o

EJERCITO NACIONAL L /\CC E ONAC

INFORME DE RESULTADOS —— ISO/IEC 17025:2017

11-LAB-049

Informe No. 0317/ MDN-CGFM-COEIC-SECEJ-IEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANO1-LACCE-29

CUADRO DE RESULTADOS CIERRE DE CONTACTO

NA: No Aplica NE: No Evaluado ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
MI : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimiento No Implementado

CONDICIONES AMBIENTALES

Acondicionamiento Horas
Temperatura 21°C+2:C 24
Humedad 65%z 5% 24
CIERRE DE CONTACTO

NTMD-0383 (2023-02-07)
NUMERAL CONCEPTO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
3 Requisitos
32 Regulsitos especificos
2.1 Pesg

w

El cierre de contacto debera cumplir con los siguientes requisitos especificos establecidos en la Tabla 2, cuando
sean verificados con el numeral 5.4

Tabla 2 Requisitos especificos que debe cumplir el cierre de contacto
Caracteristica Especificacion norma técnica Numeral
Peso /Felpa De 5,6 a 6,6 g/m Lineal 5.4

DETERMINACION DE LA MASA POR UNIDAD DEL AREA (PESO) DE LA TELA
NTC 230 Opcidn D (2010-07-28)

Opcidn usada Opcion D
Unidod de medida g/m Lineal
Atmdsfera normalizada para el ensayo 21°C+2°C/65%HR+5 %HR
Descripcidn del material Cinta de contacto/felpa
Ancho de la tela, aplica para (g) por metro lineal 20mmz=1mm
. No .de especimenes Promedio
Identificacicn de lo (g/m) lineal U+ Incjert.

muestra i 2 3 4 5 (Tres cifras (g/m) lineal
significativas)

42136 6,41 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42 0,0030

42137 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42 0,0003

42138 6,41 6,41 6,41 6,41 6,41 6,41 0,0009

42139 6,41 6,41 6,41 6,41 6,41 6,41 0,0005

42140 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42 0,0009

42141 6,41 6,41 6,41 6,41 6,41 6,41 0,0008

42142 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42 0,0003

42053 6,41 6,41 6,41 5,41 6,41 6,41 0,0005
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FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA fseomeomess: g,

EJERCITO NACIONAL L /\CC E ONAC

INFORME DE RESULTADOS T ISO/IEC 17025:2017
11-LAB-049
Informe No. 0317/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANO1-LACCE-29
CUADRO DE RESULTADOS C/IERRE DE CONTACTO
NA: No Aplica NE: No Evaluado ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
MI : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimiento No Implementado
CONDICIONES AMBIENTALES
Acondicionamiento Horas
Temperatura 21°C+2°C 24
Humedad 65%+ 5% 24
CIERRE DE CONTACTO
NTMD-0383 (2023-02-07)
NUMERAL CONCEPTO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
3 Reguisitos
3.2 Reguisitos especificos
3.22 Composicién
El gancho v la felpa deben ser fabricados en 100% poliamida (nailon).
Caracteristica Especificacidn norma técnica Numeral
Composicién (Gancho) en % 100% poliamida (naifon) 52
ANALISIS CUANTITATIVO DE FIBRAS
NTC 481-3 Métodos 3,5,6,5,10 (2012-12-12)
Método empleado Ensayo quimico # 3
Materiales o productos sometidos a muestro y : Fibra bt Fibra sin
el método de muestro utilizado Cierrgasipmiocto GG disuelta: e disolver: NA
Identificacion de la muestra Tipo de fibra % Muestra 1 % Muestra 2 (%) Promedio U+ Incert. En %
42136 Poliamida 100 100 100 0,008
42137 Poliamida 100 100 100 0,008
42138 Poliamida 100 100 100 0,008
42139 Poliamida 100 100 100 0,008
42140 Poliamida 100 100 100 0,008
42141 Poliamida 100 100 100 0,008
42142 Poligmida 100 100 100 0,008
42053 Poliamida 100 100 100 0,008
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EJERCITO NACIONAL L /\CC E ONAC

INFORME DE RESULTADOS . ISO/IEC 17025:2017

11-LAB-049
Informe No. 0317/ MDN-CGFM-COEIC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANO1-LACCE-29
CUADRO DE RESULTADOS CIERRE DE CONTACTO
NA: No Aplica NE: No Evaluado ENS: Ensayo No Solicitado EM: Eguipo en Mantenimiento
MI : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimiento No Implementado
CONDICIONES AMBIENTALES
Acondicionamiento Horas
Temperatura 21C £2:C 24
Humedad 65%z+ 5% 24
CIERRE DE CONTACTO
NTMD-0383 (2023-02-07)
NUMERAL CONCEPTO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
3 Reguisites
32 Requisitos especificos
3.2.2 Composicion
El ganchoy la felpa deben ser fabricados en 100% poliamida (nailon).
Caracteristica Especificacién norma técnica Numeral
Composicidn (Felpa) en % 100% poliamida (nailon) 52
ANALISIS CUANTITATIVO DE FIBRAS
NTC 481-3 Métodos 3,5,6,9,10 (2012-12-12)
Método empleado Ensayo quimico # 3
Materiales o productos sometidos a muestro y , Fibra i Fibra sin
N,
el método de muestro utilizado ClerrgielEiegntot ojicing disuelta: Pl disolver: A
Identificacion de la muestra Tipo de fibra % Muestra 1 % Muestra 2 (%) Promedio U+ Incert. En %
42136 Poliamida 100 100 100 0,008
42137 Poliamida 100 100 100 0,008
42138 Poliomida 100 100 100 0,008
42139 Poliamida 100 100 100 0,008
42140 Poliamida 100 100 100 0,008
42141 Poliamida 100 100 100 0,008
42142 Poliamida 100 100 100 0,008
42053 Poliamida 100 100 100 0,008

El gancho debe ser tejido en gasa devuelta de tejido plano &S Muestras evaluadas de cierre de contacto 20 mm
codigos: 42136 a 42142, 45053, son tejidas en gasa

en orden escalonado. =
devuelta de tejido plano en orden escalonado.

El gancho debe estar cubierto al respaldo con un |as muestras evaluzdas de cierre de contacto 20 mm
recubrimiento polimérico o elastémero. De acuerdo al cédigos: 42136 a 42142, 45053, estan cubiertas al
numeral 5.2. respaldo con un recubrimiento polimérico.
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Laboratoria Control de Calidad del Ejercito

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJERCITO NACIONAL L /\CC E

INFORME DE RESULTADOS FR-004-TEC V.15

Informe No. 0317/ MON-CGFM-COEJC-SECEJ-IEMGF-COLOG-BRLOGD1-BAMANO1-LACCE-29

CUADRO DE RESULTADOS CIERRE DE CONTACTO
NA: No Aplica NE: No Evaluado
MI : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad

-

ONAC

ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
11-LAB-049

ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
PNI: Procedimiento No Implementado

CONDICIONES AMBIENTALES

Acondicionamiento Horas
Temperatura 21°:C +2°C 24
Humedad B5%+ 5% 24
CIERRE DE CONTACTO
NTMD-0383 (2023-02-07)
NUMERAL CONCEPTO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
3 Reguisitos
3.2 Requisitos especificos

3.2.

(8]

Fuerza de adherencia

Debe presentar resistencia al pelaje, con una fuerza de adherencia de 0,06 N/m después de 3 ciclos de lavado
minimo, con minimo 5 N de fuerza de desunién (cuando se aplican fuerzas normales a la linea de separacion del
cierre de contacto — formando una “T”) antes de 10.000 aperturas de acuerdo con el numeral 5.7.

Caracteristica Especificacion norma técnica Numeral
resistencia al pelaje, fuerza de adherencia Minimo 5 N después de 3 ciclos de lavado 57
STANDARD TEST METHOD FOR PEEL STRENGTH (“T" METHOD) OF HOOK AND LOOP TOUCH FASTENERS

ASTM D5170-98(2021)
Descripcidn del material Cierre de contacto
S i ] AE Hiigrosteizg 5 KN Pretension Usada 05N
Tipo de Maquina obtenible
Tamafic de mordazas 25 mm X25mm Tipo de almohadilla N/A Numero de Hilos <25 NAA
1 1 ipo d i El t fi | acabado

Prom_ed;o de tiempo /A Tipo de P S Conces.'orlzesr para el N/A amafio o el ac /A

requerido para romper ensayo encogimiento fueron removidos

Ciclos de lovado

Identificacidn de la muestra

42136

42137

42138

Gancho a favor cinta.
Cinta a favor
Gancho en direccién y
lazo en contra
Gancho en contra y
lazo en cinta
Gancho en contra y
lazo en contra
Gancho a favor cinta.
Cinta a favor
Gancho en direccién y
lazo en contra
Gancho en contra y
lazo en cinta
Gancho en contra y
lazo en contra
Gancho a favor cinta.
Cinta a favor
Gancho en direccidn y
lazo en contra
Gancho en contra y
lozo en cinta
Gancho en contra y
lazo en contra

AATCC 61, lavado tipo 2A

No .de especimenes (N)

Promedio en (N)
6,48NU+051IN
577NU+0,51N
572N U+051N
590NU+£051N
6,92N U+0,51N
582NU+0,51IN
577NU+0,5IN
573NU+0,51N
680N U+£0,51N
577NU+0,51N
6,46 NU£ 0,51 N

569NU£0,5IN
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Labaoraterio Contral de Calidad del Ejercito

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJERCITO NACIONAL L /\CC E

INFORME DE RESULTADOS FR-004-TEC V.15

Informe No. 0317/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANOL-LACCE-29

CUADRO DE RESULTADOS CIERRE DE CONTACTO
NA: No Aplica NE: No Evaluado
MI : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad

B

ONAC

ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
11-LAB-049

ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
PNI: Procedimiento No Implementado

CONDICIONES AMBIENTALES

Acondicionamiento Horas
Temperatura 21°C+2°C 24
Humedad 65%* 5% 24
CIERRE DE CONTACTO
NTMD-0383 (2023-02-07)
NUMERAL CONCEPTO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
3 Reguisitos
32 Requisitos especificos

323

Fuerza de adherencia

Debe presentar resistencia al pelgje, con una fuerza de adherencia de 0,06 N/m después de 3 ciclos de lavado
minimo, con minimo 5 N de fuerza de desunidn {cuando se aplican fuerzas normales a la linea de separacidn del
cierre de contacto — formando una “T”) antes de 10.000 aperturas de acuerdo con el numeral 5.7.

Caracteristica
resistencia al pelaje, fuerza de adherencia

Numeral
57

Especificacion norma técnica
Minimo 5 N después de 3 ciclos de lavado

STANDARD TEST METHOD FOR PEEL STRENGTH (“T” METHOD) OF HOOK AND LOOP TOUCH FASTENERS

Descripcicn del material
Espécimen De Ensayo /

A-
Tipo de Maquina =
Tamafo de mordazas 25 mm X 25 mm
Promedio de tiempo N/A Tipo de
requerido para romper ensayo

Ciclos de lavado
Identificacidn de la muestra

Gancho a favor cinta.
Cinta a favor
Gancho en direccidn y
lazo en contra
Gancho en contra y
lazo en cinta
Gancho en contra y
lazo en contra
Gancho a favor cinta.
Cinta a favor
Gancho en direccion y
lozo en contra
Gancho en contra y
lozo en cinta
Gancho en contra y
lazo en contra
Gancho a favor cinta.
Cinta a favor
Gancho en direccidn y
lazo en contra
Gancho en contra y
lazo en cinta
Gancho en contra y
lazo en contra

42139

42140

42141

ASTM D5170-98(2021)
Cierre de contacto
Maxtmafuerza 5KN Pretension Usada 05N
obtenible
Tipo de almohadilla N/A Numero de Hilos <25 N/A

El tamafo o el acabado
fueron removidos
AATCC 61, lavado tipo 2A

No .de especimenes (N)

Concesiones para el

N/A
encogimiento /s

En acondicionamiento

Promedio en (N)
6,76 NU£ 0,51 N

591NU+051IN
535NU+051IN
567NU+051IN
6,88 N U+0,51N
575 NU£0,52 N
590N U£0,5IN
587NU£05IN
686 NU£O5IN
591INU+05IN
590NU+0,5IN
592NU+051IN
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FUERZAS MlLlTARES DE COLOMBIA Labaratorio Control de Calidad del Ejercito >

EJERCITO NACIONAL L /\CC E ONAC

INFORME DE RESULTADOS RT— ISO/IEC 17025:2017

11-LAB-049

Informe No. 0317/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANOL-LACCE-29
CUADRO DE RESULTADOS C/ERRE DE CONTACTO
NA: No Aplica NE: No Evaluzado ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
Ml : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimiento No Implementado

CONDICIONES AMBIENTALES
Acandicionamiento Horas
Temperatura 219C +2:C 24
Humedad 65%+ 5% 24
CIERRE DE CONTACTO
NTMD-0383 (2023-02-07)
NUMERAL CONCEPTO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
3 Reguisitos
3.2 Requisitos especificos

3.2

[]

Fuerza de adherencia

Debe presentar resistencia al pelaje, con una fuerza de adherencia de 0,06 N/m después de 3 ciclos de lavado
minima, con minimo 5 N de fuerza de desunion (cuando se aplican fuerzas normales a |a linea de separacion del
cierre de contacto —formando una “T”) antes de 10.000 aperturas de zcuerdo con el numeral 5.7.

Caracteristica Especificacién norma técnica Numeral
resistencia al pelaje, fuerza de adherencia Minimo 5 N después de 3 ciclos de lavado 57

STANDARD TEST METHOD FOR PEEL STRENGTH (“T” METHOD) OF HOOK AND LOOP TOUCH FASTENERS
ASTM D5170-98(2021)

Descripcién del material Cierre de contacto
Espe.ctmen fe Ens.ay d A-E Ly f Hered S5 KN Pretension Usada 05N
Tipo de Maguina obtenible
Tamafio de mordazas 25 mm X 25 mm Tipo de almohadilla N/A Numero de Hilos <25 N/A
Promedio de tiempo Tipo de i : Concesiones para el El tamafio o el acabado
N/A . N/A
requerido para romper NG ensayo Eqdconaciteniann encogimiento i fueron removidos /s
Ciclos de lavado AATCC 61, lavado tipo 2A

No .de especimenes (N)

Identificacion de la muestra Promedio en (N)

Gancho a favor cinta.
Cinta a favor

Gancho en direccidn y
lazo en contra

6,88 NU£0,51N

582NU+0,51N

42142 Gancho en contra y
: 592NU+£0,51N
lazo en cinta
Gancho en contra y 59INU+0.51N
lazo en contra : ’
Gancho a favor cinta. 6.87 N U+ 0,51 N
Cinta a favor ’ o
Gancho en direccidn y 592 NU£0,51 N
42053 lazo en contra

Gancho en contra y
lazo en cinta
Gancho en contra y
lazo en contra

5,75NU£0,51N

591NU£0,51N
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FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA msecmois s

g
EJERCITO NACIONAL L /\CC E O ONAC

INFORME DE RESULTADOS G 1 ISO/IEC 17025:2017

11-LAB-049

Informe No. 0317/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-IEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANOI-LACCE-29
CUADRO DE RESULTADOS C/IERRE DE CONTACTO

NA: No Aplica NE: No Evaluado ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
MI : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimiento No Implementado
CONDICIONES AMBIENTALES
Acondicionamiento Horas
Temperatura 21°C£2°C 24
Humedad 65%+ 5% 24
CIERRE DE CONTACTO
NTMD-0383 (2023-02-07)
NUMERAL CONCEPTO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
3 Regquisitos
] Reguisitos especificos
3.24 Color
Nota 2

Para el caso de colores diferentes a los establecidos en latabla 3, la entidad contratante debe suministrar una
muestra de referencia segun el numeral 2.2.5, que cumpla en su totalidad las especificaciones establecidas en la
presente norma, bien sea para la adquisicién de cierre de contacto en rollos o en elementos confeccionados con
este material. La muestra no debe presentar una calificacion inferior a 4 en la escala de grises cuando se ccmpare
con la muestra de referencia segin lo establece el numeral 5.5.

Caracteristica Especificacién norma técnica Numeral
Calificacién visual tono a tono con la escala No debe presentar una calificacidn inferior a 5
Pantone 19-0308 TCX (Felpa) 4 en la escala de grises i
TEXTILES. ENSAYOS PARA DETERMINAR SOLIDEZ DEL COLOR. PARTE 2: ESCALA DE GRISES PARA EVALUAR EL CAMBIO DE
COLOR.
NTC 4873-2 (2000-10-25)
Color Verde
Materiales o productos sometidos a muestro y el método de muestro utilizado Cierre de contacto

Escala de grises para valoracion de cambios de color

Escala empleada
NTC 4873-2 (2000-10-25)

Ident;’zﬁzﬁ"; deda Calificacidn visual. Escala de grises

La muestra de cinta de contacto es tono a tono con el Pantone 19-0309 TCX (Felpa), con calificacion de 4 en escala de
42139 grises. NTC4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / 150 105-A1:2010, Escala AATCC de 3 grados

La muestra de cinta de contacto es tona @ tono con el Pantone 19-0309 TCX (Felpa), con calificacion de 4 en escala de
42137 grises. NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) /150 105-A1:2010, Escala AATCC de 8 grados

La muestra de cinta de contacto es tono a tono con el Pantone 19-0309 TCX (Felpa), con calificacion de 4 en escala de
42138 grises. NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) /SO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados

La muestra de cinta de contacta es tono a tono con el Pantone 19-0309 TCX (Felpa), con calificacidn de 4 en escala de
42139 grises. NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / 150 105-A1:2010, Escala AATCC de § grados

Lo muestra de cinta de contacto es teno a tono con el Pantone 19-0309 TCX (Felpa), con calificacidn de 4 en escala de
42140 grises. NTC 4873-2 Porte 2 (2000-10-25) /150 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados

La muestra de cinta de contacto es tono a tono con el Pantone 19-0309 TCX (Felpa), con calificacion de 4 en escala de
ﬁl grises. NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / ISO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados

La muestra de cinta de contacto es tono a tono con el Pantone 19-0309 TCX (Felpa), con calificacién de 4 en escalo de
g2142 grises. NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) /150 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados
42053 Lo muestra de cinta de contacto es tono a tano con el Pantone 19-0309 TCX (Felpa), con calificacidn de 4 en escala de

grises. NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / IS0 105-A1:2010, Escala AATCC de § grados
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FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA isressoms e ___y,

EJERCITO NACIONAL L /\CC E ONAC

INFORME DE RESULTADOS bR ISO/IEC 17025:2017

11-LAB-049
Informe No. 03 17/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANOL-LACCE-29
CUADRO DE RESULTADOS CIERRE DE CONTACTO
NA: No Aplica NE: No Evaluado ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
Ml : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimiento No Implementado
CONDICIONES AMBIENTALES
Acondicionamiento Horas
Temperatura 21°C £ 2°C 24
Humedad 65%z 5% 24
CIERRE DE CONTACTO
NTMD-0383 (2023-02-07)
NUMERAL CONCEPTO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
3 Reguisitos
32 Reaquisitos especificos
3.24 Color
Nota 2

Para el caso de colores diferentes a los establecidos en la tabla 3, |la entidad contratante debe suministrar una
muestra de referencia segun el numeral 2.2.5, gue cumpla en su totalidad |as especificaciones establecidas en |z
presente norma, bien sea para la adquisicion de cierre de contacto en rollos o en elementos confeccionados con
este material. La muestra no debe presentar una calificacion inferior a 4 en |a escala de grises cuando se compare
con la muestra de referencia segun lo establece el numeral 5.5.

Caracteristica Especificacién norma técnica Numeral
Calificacidn visual tono a tono con la escala No debe presentar una calificacion inferior a 55
Pantone 19-0414 TCX (Gancho) 4 en la escala de grises i
TEXTILES, ENSAYOS PARA DETERMINAR SOLIDEZ DEL COLOR. PARTE 2: ESCALA DE GRISES PARA EVALUAR EL CAMBIO DE
COLOR.
NTC 4873-2 (2000-10-25)
Color Verde

Materiales o productos sometidos a muestro y el método de muestro utilizado Cierre de contacto

Escala de grises para valoracidn de cambics de color

Escala empleada
NTC 4873-2 (2000-10-25)

Identificacidn de |
ificacion de la Calificacidn visual. Escala de grises

muestra
42136 La muestra de cinta d.e cont'acto es tono a tono con el Pantone 19-0414 TCX (Ganche), con calificacion de 4 en escala de
— grises. NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / 1SO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados
42137 La muestra de cinta de cont?cto es tono a tono con el Pantone 19-0414 TCX (Gancho), con calificacion de 4 en escala de
E— grises. NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / 150 105-A1:2010, Escala AATCC de 3 grados
42138 La muestra de cinta de conr?cto es tono a tono con el Pantone 19-0414 TCX (Gancho), con calificacicn de 4 en escala de
- grises. NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) /IS0 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados

La muestra de cinta de contacto es tono a tono con el Pantone 19-0414 TCX (Gancho), con calificacion de 4 en escala de
2l grises. NTC 48732 Parte 2 (2000-10-25) / IS0 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados
42140 La muestra de cinta de conrgcto es tono g tone con el Pantone 19-0414 TCX (Gancho), con calificacicn de 4 en escala de
= grises. NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / 1SO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados

La muestra de cinta de contacto es tono a tono con el Pantone 19-0414 TCX (Gancho), con calificacicn de 4 en escala de
22141 grises. NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / 150 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados
42142 La muestra de cinta de conrgcto es tono a tono con el Pantone 19-0414 TCX (Garicho), con calificacidn de 4 en escala de
- grises. NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / SO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados
42053 La muestra de cinta de contacto es tono a tono con la muestra patrdn, con calificacidn de 4 en escala de grises.

NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / 150 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados
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FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA preecmmetaenime

EJERCITO NACIONAL L /\CC E ONAC

INFORME DE RESULTADOS R 1S0/IEC 17025:2017

11-LAB-049

Informe No. 0317/ MDN-CGFM-COEIC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANO1-LACCE-29
CUADRO DE RESULTADOS C/IERRE DE CONTACTO

NA: No Aplica NE: No Evaluado ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
M! : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimiento No Implementado
CONDICIONES AMBIENTALES
Acondicionamiento Horas
Temperatura 21°:C +2:C 24
Humedad 65%+ 5% 24
CIERRE DE CONTACTO
NTMD-0383 (2023-02-07)
NUMERAL CONCEPTO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
3 Requisitos
32 Requisitos especificos
3.26 Solidez de color

El cierre de contacto debe cumplir los requisitos establecidos en |a tabla 4, para |a solidez de color cuando se evalué
de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.6.

Nota 3
Para el caso de colores diferentes a los establecidos en la tabla 4, la entidad contratante debe suministrar una
muestra de referencia segun el numeral 2.2.5, que cumpla en su totalidad las especificaciones establecidas en la
presente norma, bien sea para la adquisicién de cierre de contacto en rollos o en elementos confeccionados con
este material. La muestra no debe presentar una calificacion inferior a 4 en la escala de grises cuando se compare
con la muestra de referencia segun lo establece el numeral 5.6.
Tabla 4 Requisito solidez de color
Caracteristica Especificacion norma técnica Numeral
Cambio de color Minimo 4 e.g 56
Manchado Minimo 4 e.g '
ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO. METODO ACELERADO
NTC 1155-3 ensayo 2A y 3A (2017-10-18)
Bscalaiempleaya Escala de grises para evaluar la transferencia de color NTC 4873-3 (2000-10-25)
P Escala de grises para valoracién de cambios de color NTC 4873-2 (2000-10-25)
Detergente: WOB sin agente langueador Equipo: Lounder-Ometer Ensayo: 2A
Identificacidn de la Evaluacion Eolop Testigo Multifibra No .de especimenes %
muestra g 1 2
Cambic de color
NTC 4873-2 (2000-10-25) N/ o 45 43
Acetato ) = E
Algodén 4-5 4-5 4-5
42136 Gancho Gancho Transferencia de color VERDE Nylon 3 g
NTC 4873-3 (2000-10-25) Poliéster i = -
Acrilico - = g
Lana - - =
Identificacidn de la EFvaluacién Color Testigo Multifibra Ne .de especimenes %
muestra 1 2
Cambia de color
N/A 4-5 4-5 4-5
NTC 4873-2 (2000-10-25)
Acetato = - =
Algoddn 4-5 4-5 4-5
w Transferencia de color VERDE Nylon - & =
NTC 4873-3 (2000-10-25) Poliéster - 5
Acrilico = =
Lana = - =
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FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA juscmecasoe: g,

EJERCITO NACIONAL L /\CC E ONAC

INFORME DE RESULTADOS —_—_—__ ISO/IEC 17025:2017

11-LAB-049

Informe No. 0317/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANQ1-LACCE-29
CUADRO DE RESULTADOS C/IERRE DE CONTACTO

NA: No Aplica NE: No Evaluado ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
Ml : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimiento No Implementado
CONDICIONES AMBIENTALES
Acondicionamiento Horas
Temperatura 21:C£2°C 24
Humedad 65%z 5% 24
CIERRE DE CONTACTO
NTMD-0383 (2023-02-07)
NUMERAL CONCEPTO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
3 Reguisitos
3.2 Requisitos especificos
3.26 Selidez de color

El cierre de contacto debe cumplir los requisitos establecidos en la tabla 4, para la solidez de color cuando se evalué
de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.6.

Nota 3
Para el caso de colores diferentes a los establecidos en la tabla 4, Iz entidad contratante debe suministrar una
muestra de referencia seglin el numeral 2.2.5, que cumpla en su totalidad las especificaciones establecidas en la
presente norma, bien sea para la adquisicién de cierre de contacto en rollos o en elementos confeccionados con
este material. La muestra no debe presentar una calificacion inferior a 4 en la escala de grises cuando se compare
con la muestra de referencia segun lo establece el numeral 5.6.
Tabla 4 Requisito solidez de color
Caracteristica Especificacién norma técnica Numeral
Cambio de color Minimo 4 e.g 56
Manchado Minimo 4 e.g '
ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO. METODO ACELERADO
NTC 1155-3 ensayo 2A y 3A (2017-10-18)
ol el Escala de grises para evaluar la transferencia de color NTC 4873-3 (2000-10-25)
P Escala de grises para valoracion de cambios de color NTC 4873-2 (2000-10-25)
Detergente: WOB sin agente lanqueador Equipo: Launder-Ometer Ensayo: 2A
Identificacion de la Eyaliacisn Color Testigo Multifibra No .de especimenes %
muestra 1 2
Cambio de color
NTC 4873-2 (2000-10-25) i i~ 45 4-5
Acetato - - -
Algodén 4-5 4-5 4-5
42138 Gancho Gancho Transferencia de color VERDE Nylon = = -
NTC 4873-3 (2000-10-25) Polisster i _ .
Acrilico - - -
Lana - - N
Identificacion de la vl Bl Testigo Multifibra Neo .de especimenes %
muestrg i 2
Cambio de color
N/A 4-5 4-5 4-5
NTC 4873-2 (2000-10-25)
Acetato ] s B
Algodon 4-5 4-5 4-5
M Transferencia de color VERDE Nylon - - =
NTC 4873-3 (2000-10-25) Poliéster - - -
Acrilico - -
Lana 5 - %
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FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA isemeommi___y,

EJERCITO NACIONAL L /\CC E ONAC

INFORME DE RESULTADOS FR-00A-TEC V.15 ISO/IEC 17025:2017

11-LAB-049

Informe No. 0317/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANO1-LACCE-29
CUADRO DE RESULTADOS CIERRE DE CONTACTO

NA: No Aplica NE: No Evaluado ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
MI : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimiento No Implementado
CONDICIONES AMBIENTALES
Acondicionamiento Horas
Temperatura 21°C £2°C 24
Humedad 65%+ 5% 24
CIERRE DE CONTACTO
NTMD-0383 (2023-02-07)
NUMERAL CONCEPTO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
3 Reguisitos
3.2 Reguisitos especificos
3.26 Solidez de color

El cierre de contacto debe cumplir los requisitos establecidos en |a tabla 4, para la solidez de color cuando se evalue
de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.6.

Nota 3
Para el caso de colores diferentes a los establecidos en |a tabla 4, la entidad contratante debe suministrar una
muestra de referencia seglin el numeral 2.2.5, que cumpla en su totalidad las especificaciones establecidas en la
presente norma, bien sea para |a adquisicion de cierre de contacto en rollos o en elementos confeccionados con
este material. La muestra no debe presentar una calificacidn inferior a 4 en la escala de grises cuando se compare
con la muestra de referencia segun lo establece el numeral 5.6.
Tabla 4 Requisito solidez de color
Caracteristica Especificacién norma técnica Numeral
Cambio de color Minimo 4 e.g 56
Manchado Minimo 4 e.g '
ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO. METODO ACELERADO
NTC 1155-3 ensayo 2A y 3A (2017-10-18)
Bscalaeminionta Escala de grises para evaluar la transferencia de color NTC 4873-3 (2000-10-25)
P Escala de grises para valoracién de cambios de color NTC 4873-2 (2000-10-25)
Detergente: WOB sin agente lanqueador Equipo: Launder-Ometer Ensayo: 2A
Identificacion de la e Color Téshize Multifibra No .de especimenes %
muestra a4 2
Campbio de color
NTC 4873-2 (2000-10-25) A 43 45 45
Acetato = = =
Algodén 4-5 4-5 4-5
4—2 140 Gancho Transferencia de color VERDE Nyiets i ) i
NTC 4873-3 (2000-10-25) Poliéster - " -
Acrilico - - =
Lana - - -
Identificacion de la Evaluacién coler Testigo Multifibra No .de especimenes %
muestra 1 2
Cambio de color
N/A 4-5 4-5 4-5
NTC 4873-2 (2000-10-25)
Acetato - - -
Algodon 4-5 4-5 4-5
QJ‘M Transferencia de color VERDE Nylon - - -
NTC 4873-3 (2000-10-25) Poliéster - z -
Acrilico - - o
Lano - - -
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F U ERZAS MILITARES DE COLOMBIA Labarstario Contral de Calidad del Ejército .

EJERCITO NACIONAL /\CC E

INFORME DE RESULTADOS FR-004-TEC V.15

ONAC

ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017

11-LAB-049
Informe No. 0317/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANO1-LACCE-29
CUADRO DE RESULTADOS CIERRE DE CONTACTO
NA: No Aplica NE: No Evaluado ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
MI : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimiento No Implementado
CONDICIONES AMBIENTALES
Acondicionamiento Horas
Temperatura 21°C +2°C 24
Humedad 65%+ 5% 24
CIERRE DE CONTACTO
NTMD-0383 [2023—02-07[
NUMERAL CONCEPTO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
3 Reguisitos
32 Requisitos especificos
3.26 Solidez de color

El cierre de contacto debe cumplir los requisitos establecidos en la tabla 4, para la solidez de color cuando se evalué
de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.6.

Nota 3
Para el caso de colores diferentes a los establecidos en la tabla 4, Ia entidad contratante debe suministrar una
muestra de referencia segln el numeral 2.2.5, que cumpla en su totalidad las especificaciones establecidas en |a
presente norma, bien sea parala adquisicion de cierre de contacto en rollos o en elementos confeccionados con
este material. La muestra no debe presentar una calificacion inferior a 4 en la escala de grises cuando se compare
con la muestra de referencia segdn lo establece el numeral 5.6.
Tabla 4 Requisito solidez de color
Caracteristica Especificacién norma técnica Numeral
Cambio de color Minimo 4 e.g 56
Manchado Minimo 4 e.g '
ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO. METGDO ACELERADO
NTC 1155-3 ensayo 2A y 3A (2017-10-18)
Escala empleada Escala de grises para evaluar la transferencia de color NTC 4873-3 (2000-10-25)
g Escala de grises para valoracion de cambios de color NTC 4873-2 (2000-10-25)
Detergente: WOB sin agente lanqueador Equipo: Launder-Ometer Ensayo: 2A
Identificacion de la Evaliacion Color Testigo Multifibra No .de especimenes ¥
muestra 1 2
Cambio de color ¥
NTC 4873-2 (2000-16-25) A 45 & 43
Acetato - = =
Algodon 4-5 4-5 4-5
42142 Gancho Gancho Transferencia de color VERDE Nylon & > -
NTC 4873-3 (2000-10-25) Pajigetes A - .
Acrilico = = g
Lana = - =
Identificacidn de la Evaluacién Color Testigo Multifibra No .de especimenes %
muestra 1 2
Cambio de color NIA 45 4.5 45
NTC 4873-2 (2000-10-25)
Acetato s = =
Algoddn 4-5 4-5 4-5
42053 Gancho Gancho Transferencic de color VERDE Nylen = 3 -
NTC 4873-3 (2000-10-25) Poligster = = -
Acrilico = =
Lana - - =
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Labaratario Contral de Calidad del Ejército

_LACCE

FR-004-TEC V.15

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

INFORME DE RESULTADOS

Informe No. 0317/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANOL-LACCE-29

CUADRO DE RESULTADOS CIERRE DE CONTACTO
NA: No Aplica NE: No Evaluado ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
Ml : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimiento No Implementado

CONDICIONES AMBIENTALES

_’,

ONAC

ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
11-LAB-049

Acondicionamiento Horas
Temperatura 21:C +2:C 24
Humedad 65%:z+ 5% 24
CIERRE DE CONTACTO
NTMD-0383 (2023-02-07,
NUMERAL CONCEPTO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
3 Requisitos
3.2 Requisitos especfficos
326 Solidez de color

El cierre de contacto debe cumplir los requisitos establecidos en la tabla 4, para la solidez de color cuando se evalué
de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.6.

Nota 3
Para el caso de colores diferentes a los establecidos en la tabla 4, la entidad contratante debe suministrar una
muestra de referencia segin el numeral 2.2.5, gue cumpla en su totalidad |as especificaciones establecidas en la
presente norma, bien sea para la adquisicién de cierre de contacto en rollos o en elementos confeccionados con
este material. La muestra no debe presentar una calificacion inferior a 4 en |a escala de grises cuando se compare
con |2 muestra de referencia segtn lo establece el numeral 5.6.
Tabla 4 Requisito solidez de color
Caracteristica Especificacion norma técnica Numeral
Cambio de color Minimo 4 e.g 56
Manchado Minimo 4 e.g ’
ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO. METODO ACELERADO
NTC 1155-3 ensayo 2A y 3A (2017-10-18)
Escala empleada Escala de gn’fes para evaluar Ic‘: transferencia de color NTC 4873-3 (2000-10-25)
Escala de grises para valoracion de cambios de color NTC 4873-2 (2000-10-25)
Detergente: WOB sin agente langueador Equipo: Launder-Ometer Ensayo: 2A

|dentificacidn de la No .de especimenes

vl Evalugcion Color Testigo Multifibra 1 2 X
e s onioas s = ”
Acetato - i -
Algoddn 4-5 4-5 45
M Transferencia de cofor VERDE Nylon { i -
NTC 4873-3 (2000-10-25) Poliéster = -
Acrilico - * -
Lana & = B
Identifactin el Evaluacidn Color Testige Multifibra Nersae #apecimpnss X
muestra . ¢
Acetato = = B
Algeddn 4-5 4-5 45
j@ﬂF_EIQQ Transferencia de color VERDE Nylon ) . i
NTC 4873-3 (2000-10-25) Polidster - = -
Acrilico £ - B
Lana 5 -
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FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA issemmcomenm: g,

EJERCITO NACIONAL L /\CC E ONAC

INFORME DE RESULTADOS . ISO/IEC 17025:2017

11-LAB-049
Informe No. 0317/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANO1-LACCE-29
CUADRO DE RESULTADOS C/IERRE DE CONTACTO

NA: No Aplica NE: No Evaluado ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
Ml : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimiento No Implementado
CONDICIONES AMBIENTALES
Acondicionamiento Horas
Temperatura 21°C £2°C 24
Humedad 65%+ 5% 24
CIERRE DE CONTACTO
NTMD-0383 (2023-02-07,
NUMERAL CONCEPTO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
3 Reguisitos
3.2 Requisitos especificos
3.2.6 Solidez de color

El cierre de contacto debe cumplir los requisitos establecidos en la tablz 4, para |2 solidez de color cuando se evalué
de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.6.

Nota 3
Para el caso de colores diferentes a los establecidos en la tabla 4, la entidad contratante debe suministrar una
muestra de referencia segun el numeral 2.2.5, gue cumpla en su totalidad las especificaciones establecidas en |a
presente norma, bien sea para la adquisicién de cierre de contacto en rollos o en elementos confeccionados con
este material. La muestra no debe presentar una calificacién inferior a 4 en la escala de grises cuanco se compare
con la muestra de referencia segln lo establece el numeral 5.6.
Tabla 4 Requisito solidez de color
Caracteristica Especificacién norma técnica Numeral
Cambio de color Minimo 4 e.g 56
Manchado Minimo 4 e.g '
ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO. METODO ACELERADO
NTC 1155-3 ensayo 2A y 3A (2017-10-18)
Boroli empload Escala de grises para evaluar la transferencia de color NTC 4873-3 (2000-10-25)
2 e Escala de grises para valoracidn de cambios de color NTC 4873-2 (2000-10-25)
Detergente: WOB sin agente langueador Equipo: Launder-Ometer Ensayo: 2A
Identificacion de la il Color Testigo Multifibra No .de especimenes %
muestra 1. 2
Cambio de color
NTC 4873-2 (2000-10-25) e 45 S 45
Acetato - o =
Algoddn 4-5 4-5 4-5
4_—“[38 Felpa Transferencia de color VERDE Nylon 3 =
NTC 4873-3 (2000-10-25) Polidster A _
Acrilico - 2 -
Lana - ) -
Identificacidn de la Eidlitaeidn Color Testigo Multifibra No .de especimenes %
muestra 1 2
bi i
Cambio de color /A 45 a5 45
NTC 4873-2 (2000-10-25)
Acetato - 4 -
Algoddn 4-5 4-5 4-5
4137 relpa
42139 Felpa Transferencia de color VERDE Nylen = 5
NTC 4873-3 (2000-10-25) Poligster - - -
Acrilico = # =
Lana - = &

Péagina 16 de 20

LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DEL EJERCITO NACIONAL
CALLE 19 SUR No 6-40 TELS: 7066535 — CORREO ELECTRONICO: baman lacce ejercito.mil.co - lacce1997 @hotmail.com
BATALLON DE MANTENIMIENTO — BOGOTA D.C. - COLOMBIA







FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA eocmmgm: g,

EJERCITO NACIONAL L /\CC E ONAC

INFORME DE RESULTADOS £ BASEC TS ISO/IEC 17025:2017

11-LAB-049
Informe No. 0317/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANO1-LACCE-29

CUADRO DE RESULTADOS CIERRE DE CONTACTO

NA: No Aplica NE: No Evaluado ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento

M1 : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimiento No Implementado

CONDICIONES AMBIENTALES
Acondicionamiento Horas
Temperatura 21:C+2°C 24
Humedad 65%= 5% 24
CIERRE DE CONTACTO
NTMD-0383 (2023-02-07)
NUMERAL CONCEPTO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
3 Reguisitos
3.2 Reguisitos especificos
3.26 Sclidez de color
E| cierre de contacto debe cumplir los requisitos establecidos en la tabla 4, para la solidez de color cuando se evalué
de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.6.
Nota 3
Para el caso de colores diferentes a los establecidos en la tabla 4, |a entidad contratante debe suministrar una
muestra de referencia segtin el numeral 2.2.5, que cumpla en su totalidad las especificaciones establecidas en |a
presente norma, bien sea para la adquisicién de cierre de contacto en rollos o en elementos confeccionados con
este material. La muestra no debe presentar una calificacion inferior a 4 en la escala de grises cuando se compare
con la muestra de referencia segln lo establece el numeral 5.6.
Tabla 4 Requisito solidez de color
Caracteristica Especificacién norma técnica Numeral
Cambio de color Minimo 4 e.g 56
Manchado Minimo 4 e.g ’

ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO. METODO ACELERADO
NTC 1155-3 ensayo 2A y 3A (2017-10-18)
Escala de grises para evaluar la transferencia de color NTC 4873-3 (2000-10-25)
Escala de grises para valoracién de cambios de color NTC 4873-2 (2000-10-25)
Detergente: WOB sin agente lanqueador Equipo: Launder-Ometer Ensayo: 2A
Identificacién de la No .de especimenes

Escala empleada

i - Evaluacién Color Testigo Multifibra 1 2 X
eSS otz v =
Acetato 5 = -
Algoddn 4-5 4-5 4-5
_—_—“140 Felpa Transferencia de color VERDE Nylon i 2
NTC 4873-3 (2000-10-25) Poliéster = - -
Acrilico = k 7
Lana s = -
ientificacién de (a Evaluacion Celor Testigo Multifibra No..de especimenes x
muestra 1 2
NTC j:::f ;Z:Zﬁ;-zs) A = s e
Acetato s - -
Algaddn 4-5 4-5 4-5
42141 Felpa Transferencia de color VERDE Nylon = N B
NTC 4873-3 (2000-10-25) Poligster = i -
Acrilico e - -
Lana 2 -
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FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

INFORME DE RESULTADOS

Informe No. 0317/ MDN-CGEM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANO1-LACCE-2S
CUADRO DE RESULTADOS CIERRE DE CONTACTO

NA: No Aplica

Ml : Material Insuficiente

Acondicionamiento Horas
Temperatura 21:C +2°:C 24
Humedad 65%: 5% 24
CIERRE DE CONTACTO
NTMD-0383 (2023-02-07)
NUMERAL CONCEPTO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
3 Requisitos ‘
3.2 Requisitos especificos |
3.26 Solidez de color

Nota 3

Detergente:

Identificacidn de la
muestra

42142 Felpa

[dentificacidn de la
muestra

42053 Felpa

Laboratoric Cantrol de Calidad del Ejércita

_’,

ACCE

FR-004-TEC V.15

ONAC

ACREDITADO

EJERCITO NACIONAL

ISO/IEC 17025:2017
11-LAB-049

NE: No Evaluado ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimiento No Implementado

CONDICIONES AMBIENTALES

El cierre de contacto debe cumplir los requisitos establecidos en la tabla 4, para la solidez de color cuando se evalué
de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.6.

Para el caso de colores diferentes a los establecidos en |a tabla 4, la entidad contratante debe suministrar una
muestra de referencia segn el numeral 2.2.5, que cumpla en su totalidad las especificaciones establecidas en |a
presente norma, bien sea para la adguisicién de cierre de contacto en rollos o en elementos confeccionados con
este material. La muestra no debe presentar una calificacion inferior a 4 en la escala de grises cuando se compare
con |a muestra de referencia segun lo establece el numeral 5.6.
Tabla 4 Requisito solidez de color
Caracteristica Especificacién norma técnica Numeral
Cambio de color Minimo 4 e.g 56
Manchado Minimo 4 e.g '
ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO. METODO ACELERADO
NTC 1155-3 ensayo 2A y 3A (2017-10-18)
Escalo emplead. Escala de grises para evaluar la transferencia de color NTC 4873-3 (2000-10-25)
SR d Escala de grises para valoracion de cambios de color NTC 4873-2 (2000-10-25)
WOB sin agente lanqueador Equipo: Launder-Ometer Ensayo: 2A
Evaluacidn Color Testige Multifibra 5 o geespaamenes 2 X
Cambio de color _
NTC 4873-2 (2000-10-25) e G S N
Acetato - - -
Algoddn 4-5 4-5 4-5
Transferencia de color VERDE Nylon 3 = =
NTC 4873-3 (2000-10-25) Poliéster 4 = -
Acrilico = % .
Lana - - =
No. f ,
Evaluacién Color Testigo Multifibra 1 0. de especimenes P X
bio de col
Cambio de color A a5 45 45
NTC 4873-2 (2000-10-25)
Acetato = 5 s
Algoddn 4-5 4-5 4-5
Transferencia de color VERDE Nylon - -
NTC 4873-3 (2000-10-25) Poliéster - - 2
Acrilico - - =
Lana = = -
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Laberatoric Control de Calidad del Ejército '

LACCE

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

INFORME DE RESULTADOS

FR-004-TEC V.15

o

1SO/IEC 17025:2017

ONAC

ACREDITADO

11-LAB-049
Informe No. 0317/ MDN*CGFM-COEJC-SECEJ—JEMGF-COLOG-BRLOGOl-BAMANOlrLACCEQS

CUADRO DE RESULTADOS CIERRE DE CONTACTO

NA: No Aplica NE: No Evaluado ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento

M1 : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimiento No Implementado

CONDICIONES AMBIENTALES
Acondicionamiento Horas
Temperatura 21°C+2°C 24
Humedad 65%:+ 5% 24
CIERRE DE CONTACTO
NTMD-0383 (2023-02-07)
NUMERAL CONCEPTO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
3 Requisitos
3.2 Reguisitos especfficos
3.2.4 Color
Nota 2
Para el caso de colores diferentes a los establecidos en la tabla 3, Iz entidad contratante debe suministrar una
muestra de referencia segun el numeral 2.2.5, que cumpla en su totalidad las especificaciones establecidas en la
presente norma, bien sea para la adquisicion de cierre de contacto en rollos o en elementos confeccionados con
este material. La muestra no debe presentar una calificacion inferior a 4 en la escala de grises cuando se compare
con la muestra de referencia segin lo establece el numeral 5.5.
Caracteristica Especificacién norma técnica Numeral
Calificacidn visual tono a tono con la escala No debe presentar una calificacion inferior 55

Pantone 15-0309 TCX (felpa)

4 en la escala de grises

TEXTILES. ENSAYOS PARA DETERMINAR SOLIDEZ DEL COLOR. PARTE 2: ESCALA DE GRISES PARA EVALUAR EL CAMBIO DE
COLOR.
NTC 4873-2 (2000-10-25)

Color Verde
. : . i Cierre de contacto después de |a solidez del color al
Materiales o productos sometidos a muestro y el método de muestro utilizado q :Dava o

Escala de grises para valoracion de cambios de color

Escala empleada
NTC 4873-2 (2000-10-25)

Identificacion de | X ;
ARpEaGion deid Calificacidn visual. Escala de grises

muestra
42136 La muestra de cinta de con_mcto es tono a tono con el Pantone 19-0309 TCX (Felpa), con calificacidn de 4 en escala de
—— grises. NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) /S0 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados

La muestro de cinta de contacto es tono a tono con el Pantone 19-0309 TCX (Felpa), con calificacion de 4 en escala de
42137 grises. NTC4873-2 Parte 2 (2000-10-25) /150 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados

Lo muestra de cinta de contacto es tono a tono con el Pantone 19-0309 TCX (Felpa), con calificacion de 4 en escala de
M grises. NTC4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / IS0 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados
42139 Lo muestra de cinta de conlracto es tono a tono con el Pantone 19-0309 TCX (Felpa), con calificacion de 4 en escaia de
— grises. NTC4873-2 Parte 2 (2000-10-25) /SO 105-A1:2010, Escala AATCC de & gradbos

La muestra de cinta de contacto es tono a tono con el Pantone 19-0309 TCX (Felpa), con calificacidn de 4 en escala de
M grises. NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / 150 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados
45 La muestra de cinta de con'mcto es tono g tono con el Pantone 19-0309 TCX (Felpa), con calificacion de 4 en escala de
== grises. NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) /SO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados
42142 La muestra de cinta de con.rocro es tono a tono con el Pantone 15-0309 TCX (Felpa), con calificacion de 4 en escala de
_— grises. NTC4873-2 Parte 2 (2000-10-25) /1O 105-A1:2010, Escala AATCC de § grados
42053 Lo muestra de cinta de contacto es tono @ tono con el Pantone 19-0309 TCX (Felpa), con calificacion de 4 en escala de

grises. NTC 4873-2 Porte 2 (2000-10-25) /150 105-A1:2010, Escala AATCC de 8 grados
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FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA e aoegm gy,

EJERCITO NACIONAL L /\CC E ONAC

INFORME DE RESULTADOS ——

11-LAB-049
Informe No. 0317/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-IEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANO1-LACCE-29
CUADRO DE RESULTADOS CIERRE DE CONTACTO
NA: No Aplica NE: No Evaluado ENS: Ensayc No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
M1 : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimiento No Implementado
CONDICIONES AMBIENTALES
Acondicionamiento Horas
Temperatura 21:C £2°C 24
Humedad 65%= 5% 24
CIERRE DE CONTACTOQO
NTMD-0383 (2023-02-07)
NUMERAL CONCEPTO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
3 Reguisitos
3.2 Requisitos espec(ficos
324 Color
Nota 2

Para el caso de colores diferentes a los establecidos en la tabla 3, la entidad contratante debe suministrar una
muestra de referencia segun el numeral 2.2.5, que cumpla en su totalidad las especificaciones establecidas en la
presente norma, bien sea para la adquisicion de cierre de contacto en rollos o en elementos confeccionados con
este material. La muestra no debe presentar una calificacion inferior 2 4 en la escala de grises cuando se compare
con la muestra de referencia segun lo establece el numeral 5.5.

Caracteristica : Especificacién norma técnica Numeral
Calificacidn visual tono a tono con la escala No debe presentar una calificacién inferior a 55
Pantone 19-0414 TCX (gancho). 4 en la escala de grises f
TEXTILES. ENSAYOS PARA DETERMINAR SOLIDEZ DEL COLOR. PARTE 2: ESCALA DE GRISES PARA EVALUAR EL CAMBIO DE
COLOR.
NTC 4873-2 (2000-10-25)
Color Verde
Cierre de contacto después de |z solidez del color al

Materiales o productos sometidos a muestro y el método de muestro utilizado o
Escala de grises para valoracion de cambios de color
la emplead

=Rgenpeacd NTC 4873-2 (2000-10-25)

identificacion de la : TR ;
fedc] Calificacidn visual. Escala de grises

muestra
42136 La muestra de cinta de con_tacto es tono a tono con el Pantone 19-0309 TCX (Felpa), con calificacion de 4 en escala de
- grises. NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) /IS0 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados

La muestra de cinta de contacto es tono a tono con el Pantone 19-0309 TCX (Felpa), con calificacicn de 4 en escala de
42137 grises. NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) /150 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados

La muestra de cinta de contacto es tono a tono con el Pantone 19-0309 TCX (Felpa), con calificacion de 4 en escala de
M grises. NTC4873-2 Parte 2 (2000-10-25) /150 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados
42139 La muestra de cinta de con'tocto es tono a tono con el Pantone 19-0309 TCX (Felpa), con calificacion de 4 en escalo de
E— grises. NTC4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / IO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados

La muestra de cinta de contacto es tono a tono con el Pantone 19-0309 TCX (Felpa), con calificacion de 4 en escala de
42140 Grises. NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / ISO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados

La muestra de cinto de contacto es tono a tono con el Pantone 19-0309 TCX (Felpa), con calificacidn de 4 en escala de
42141 grises. NTC4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / ISO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados
42142 La muestra de cinta de con'tacro es tono a tono con el Pantone 19-0309 TCX (Felpa), con calificacion de 4 en escala de
- grises. NTC4873-2 Parte 2 (2000-10-25) /150 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados
42053 La muestra de cinta de contacto es tono a tono con el Pantone 189-0309 TCX (Felpa), con calificacion de 4 en escala de

grises. NTC4873-2 Parte 2 (2000-10-25) /150 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados

** FIN DEL INFORME DE RESULTADOS**
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CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
N° EDQ-2024-0211

CERTIFICA
“CIERRE DE CONTACTO VERDE CM SELVA 38 MM”
EN REQUISITOS ESPECIFICOS

Fabricado por

EL COMERCIO DE CUEROS SAS
NIT 860502101-0

Direccion: calle 14 # 12-15

Ciudad: Bogota

Evaluado bajo el esquema 1b (Lote)

Para la Gnica” entrega compuesta por 35 460 unidades de
“CIERRE DE CONTACTO VERDE CM SELVA 38 MM"

. Cédigo NACE 13 - industria textil

Cumplen satisfactoriamente con los requisitos especificos
descritos en NTMD-0383 (2023-02-07) Cierre de contacto
Numeral(es) (*) 3.2 requisitos especificos

Para el Lote / Contrato
Orden de Compra No. 129280 - adicién

MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL

Emisién del certificado 08 de octubre de 2024 en Bogotd D.C.







ENTERD !
QUALITA

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

[~}
N° EDQ-2024-0211
Anexo 1 - Planes de muestreo aplicados
Requisitos de las normas Thmsanosie Romiestaa
Numeral o4 . ) cantidad de resultados Cédigos EDQ
técnicas aplicadas
reportados

3.2 Requisitos especificos 13 42059 a 42071
(7) La cantidad de entregas fueron pactadas, en tiempos y cantidades, entre el solicitante y el
destinatario final del producto

El presente certificado de conformidad se otorga con base en
los resultados de ensayos con informe No. 0318 emitido por
Laboratorio control de calidad del ejercito
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FORMATO
CONSOLIDADO

UAL I TA

Caodigo:

EQ-FR-07

Fecha de vigencia:
2023-08-11

Version:
6

Servicio N° EDQ-2024-0211

Informe(s) de laboratorio(s)

No. 0318 (2024-10-08) Laboratorio Control de Calidad del Ejercito

Documento(s) normativo(s)

NTMD-0383 (2023-02-07) Cierre de contacto

3.2.4 color
— Resultados obtenidos Cumple
9 42059]42060]42061[42062[42063[42064]42065]42066]42067 [42068|42069|42070(42071| Si | No
El cierre de contacto debe cumplir lo establecido en la tabla 3, se|
debe efectuar una comparacion visual del cierre de contacto con . .
: Ver resultados a continuacion ==
los colores establecidos en la Tabla 3, no debe presentar una
calificacién inferior a 4 en escala de grises
Tabla 3. Requisitos color cierres de contacto
Requisitos Resultados obtenidos Cumple
42059 |42060 | 42061 |42062|42063 | 42064 | 42065 |42066| 42067 | 42068 | 42069 | 42070 42071| Si No
P 19 - 0309 TCX (Felpa) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 X
19 - 0414 TCX (Gancho) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 X
3.2.6 Solidez del color
. Resultados obtenidos Cumple
Requisitos =
4205942060 ]42061]42062[42063]42064] 4206542066 [42067]42068|42069[42070(42071| Si | No
El El cierre de contacto debe cumplir los requisitos establecidos en ; -
Ver resultados a continuacion - -
la tabla 4,
Tabla 4. Requisitos Solidez del color
Requisitos Resultados obtenidos Cumple
42059 (42060 (42061 |42062 | 42063 | 42064 | 42065 | 42066 | 42067 | 42068 | 42069 | 42070 (42071|  Si No
Mifriithio @ (eseala de grises) Cambio de color 4-5 | 45 4-5 | 45 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 4-5 | 4-5 X
Manchado 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 | 45 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5
Reporte de incertidumbre
;Cuentan con reporte de incertidumbre de medicién los métodos de ensayo que lo requieren? _ Si X _ No _
En caso de no contar con el reporte de la incertidumbre de medicién, solicitar al laboratorio el correspondiente Fecha de solicitud: No aplica
reporte # Informe modificado No aplica
Reporte de no conformidad
¢;Dentro de la calificacién de este consolidado se presentaron no conformidades? | si | [ Nno [ X
Comunicacién con el cliente por medio de: No aplica
El cliente decide: Reunion [ No aplica | Desistir _ No aplica
Conclusiones y registros de |a reunion No aplica

Nota: En caso de obtenerse nuevos resultados, incluir la tabla necesaria para realizar la correspondiente calificacion.

Observaciones: Sin observaciones

Pagina 2 de 3
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FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA jsecmstimerne g,

EJERCITO NACIONAL L /\CC E ONAC

INFORME DE RESULTADOS  OOATEC VTS ISO/IEC 17025:2017

11-LAB-049

Informe No. 0318/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANO1-LACCE-29

INFORME DE RESULTADOS
Fecha de emision: 2024-10-08 NUmero de paginas: 32
INFORMACION DEL CLIENTE
Razdén social - Solicitante: ENTE DI QUALITA - EDQ — ALEJANDRO BUSTOS — PROFESIONAL DE CERTIFICACION
Direccion: CL.44A # 53-96, BoGOTA Teléfono: (601) 9261877
DATOS DE ENSAYO
Descripcidn de la muestra: Trece (13) muestras de cierre de contacto 38 mm codigos: 42059 a 42071. No. Proceso EDQ-2024-
0211.
Cddigo / érea de ensayo: MT-0318-24 / Textiles
Fecha de recepcidn: 2024-09-30 Fecha realizacién del ensayo: 2024-10-01 al 2024-10-07
Documento técnico de ref. NTMD-0383 (2023-02-07). Requisitos solicitados por el cliente.
ENSAYOS EFECTUADOS
Condiciones generales Evaluado X No evaluado
Dimensiones Evaluado No evaluado X
ENSAYOS ACREDITADOS
ENSAYO NORMA Y/O METODO
Andlisis cuantitativo de fibras NTC 481-3 Métodos 3,5,6,9,10 (2012-12-12)
Ensayos de solidez del color. Parte 3: solidez del color al lavado. Método acelerado NTC 1155-3 Ensayo 2A y 3A (2017-10-18)
Ensayo para determinar solidez del color. Parte 2: Escala de grises para evaluar cambios de color NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25)
ENSAYOS NO ACREDITADOS
ENSAYO NORMA Y/O METODO
Determinacion de la masa por unidad del érea (peso) de la tela NTC 230 Opcién D (2010-07-28)
Standard Test Method for Peel Strength (“T" Method) of Hook and Loop Touch Fasteners ASTM D5170-98(2021)
Ensayc para determinar solidez del color. Parte 3: Escala de grises para evaluar tra nsferencia de color NTC 4873-3 Parte 3 (2000-10-25)
_ Clucen >
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OBSERVACIONES

1. Los resultados obtenidos durante el ensayo se reportan en el cuadro anexe.
2. Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra analizada, tal y como se recibio y son vélidos unicamente para la muestra descrita en este informe con el cddigo
asighado.

3. Elinforme no implica ningtn juicio sobre los lotes de este mismo producto. £l muestreo es realizado por el solicitante de las pruebas. Las muestras son libremente escogidas
y enviadas por el solicitante del ensayo, bajo sus propios criterios.

 Los informes de resultados se consideran como propiedad del solicitante. En ningdn caso podran reproducirse.

Para dudas y/o quejas, el cliente debe presentar solicitud escrita en un plazo no mayor a 45 dias calendario, de acuerdo a lo establecido en procedimienta interno.

" El laboratorio almacena el material sobrante de la realizacion de los ensayos por un periedo de 45 dfas calendario, transcurrido este tiempo se destruye la muestra

. €l laboratorio no garantiza la repetibilidad de los resuitados después del periode de 45 dias calendario o en el caso de gue el cliente retire la muestra del laboratorio.

. El laboratorio no se respensabiliza per la informacién suministrada por el cliente que pueda afectar la validez de los resultados la cuzl se encuentra subrayada y en negrilla
lo largo del documento.

[ RN T R
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FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA poscsseciomsoc

EJERCITO NACIONAL L /\CC E ONAC

INFORME DE RESULTADOS ERGOATRE 18 IS0/ EC 17025:2017

11-LAB-049

Informe No. 0318/ MDON-CGFM-COEJC-SECEI-JEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANO1-LACCE-29
CUADRO DE RESULTADOS CIERRE DE CONTACTO

NA: No Aplica NE: No Evaluado ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
MI : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimiento No Implementado
CONDICIONES AMBIENTALES
Acondicionamiento Horas
Temperatura 21°C £ 2°C 24
Humedad 65%z 5% 24
CIERRE DE CONTACTO
NTMD-0383 (2023-02-07)
NUMERAL CONCEPTO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
3 Reguisitos
32 Requlsitos especificos
321 Peso

El cierre de contacto deberd cumplir con los sigulentes requisitos especificos establecidos en la Tabla 2, cuando
sean verificados con el numeral 5.4

Tabla 2 Requisitos especificos que debe cumplir el cierre de contacto
Caracteristica Especificacién norma técnica Numeral
Peso /Felpa De 12,3 ¢ 13,3 g/m Lineal 54

DETERMINACION DE LA MASA POR UNIDAD DEL AREA (PESO) DE LA TELA
NTC 230 Opcidn D (2010-07-28)

Opcidn usada Opcidn D
Unidad de medida g/m Lineal
Atmdsfera normalizada para el ensayo 21°C+2°C/65%HR*5 %HR
Descripcidn del material Cinta de contacto/Felpa
Ancho de la tela, aplica para (g) por metro lineal 38mmz*1mm
e s No .de especimenes Promedio
Identificacidn de la (g/m) lineal ES {nc.'ert.
muestra 1 2 3 4 5 (Tres cifras (g/m) lineal
significativas)
42059 128 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 0,0071
42060 12,9 12,8 12,8 12,9 12,8 12,9 0,0079
42061 12,9 12,8 12,9 12,8 12,9 12,9 0,0068
42062 12,9 12,9 12,9 12,9 1219 12,9 0,0077
42063 12,9 12,9 12,9 12,5 12,9 12,9 0,0095
42064 128 12,9 12:9 12,9 13,5 12,9 0,042
42065 12,9 12,9 12,5 12.5 12,9 12,9 0,010
42066 12,9 12,5 12,9 129 128 12,9 0,020
42067 12,9 12,8 12,8 129 12,8 12,9 0,020
42068 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 0,011
42069 12,8 12,9 129 12,9 12,8 12,9 0,0068
42070 12,8 12,9 12,5 12,9 12.9 12,8 0,0076
42071 12,9 12,9 12,9 12,5 12,9 12,9 0,0087
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UERZAS MILITARES DE COLOMBIA esersscimue g,

EJERCITO NACIONAL L /\CC E ONAC

INFORME DE RESULTADOS . IS0/ IEC 17025:2017

11-LAB-049

Informe No. 0318/ MDN-CGFM-COEIC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANO1-LACCE-29
CUADRO DE RESULTADOS CIERRE DE CONTACTO

NA: No Aplica NE: No Evaluado ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
Ml : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimiento No Implementado
CONDICIONES AMBIENTALES
Acondicionamiento Horas
Temperatura 21°:C+2°C 24
Humedad 65%+ 5% 24
CIERRE DE CONTACTO
NTMD-0383 (2023-02-07)
NUMERAL CONCEPTO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
3 Reguisitos
3.2 Requisitos especificos
3.2.1 Peso

El cierre de contacto deberd cumplir con los siguientes requisitos especificos establecidos en la Tabla 2, cuando
sean verificados con el numeral 5.4

Tabla 2 Requisitos especificos que debe cumplir el cierre de contacto
Caracteristica Especificacion norma técnica Numeral
Peso /Gancho De 13,1 0 14,1 g/m Lineal 54

DETERMINACION DE LA MASA POR UNIDAD DEL AREA (PESO) DE LA TELA
NTC 230 Opcidn D (2010-07-28)

Opcidn usada Opcién D
Unidad de medida g/m Lineal
Atmdsfera normalizada para el ensayo 21°C+2°C/65%HR+5%HR
Descripcidn del material Cinta de contacto/Gancho
Ancho de la tela, eplica para (g) por metro lineal 38 mm+1mm
) . No .de especimenes Promedio
Identificacién de la (g/m) lineal Uz Inc?ert.
muestra 1 2 3 4 5 (Tres clfras (g/m) lineal
significativas)
42059 13,3 122 133 13,3 13,3 13,3 0,0059
42060 133 158 128 13,3 133 13,3 0,013
42061 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 0,0048
42062 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 0,00059
42063 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 0,0069
42064 134 134 13,4 13,4 13,4 13,4 0,0065
42065 13,5 13,5 13,5 185 135 13.5 0,010
42066 13,5 13,5 135 13,5 13,5 13,5 0,046
42067 13,5 135 13,5 13,5 13,5 13,5 0,0071
42068 13,5 13,5 135 13,5 13,5 13,5 0,0080
42069 13,5 125 13,5 13,5 13,5 13,5 0,0088
42070 13,5 135 33.5 13.5 135 13,5 0,018
42071 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 0,010
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UERZAS MILITARES DE COLOMBIA fretexscoswnce __p,

EJERCITO NACIONAL L /\CC E ONAC

INFORME DE RESULTADOS R TE ISO/IEC 17025:2017

11-LAB-049

Informe No. 0318/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANOQ1-LACCE-29
CUADRO DE RESULTADOS CIERRE DE CONTACTO

NA: No Aplica NE: No Evaluado ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
MI : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimiento No Implementado
CONDICIONES AMBIENTALES
Acondicionamiento Horas
Temperatura 21°C+£2°C 24
Humedad 65%z 5% 24
CIERRE DE CONTACTO
NTMD-0383 (2023-02-07)
NUMERAL CONCEPTO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
3 Requisitos
3.2 Reguisitos espec(ficos
3.2.2 Composicién

El gancho y la felpa deben ser fabricados en 100% peliamida (nailon).

Caracteristica Especificacidn norma técnica Numeral
Composicién (Gancho) en % 100% poliamida (nailon) 52

ANALISIS CUANTITATIVO DE FIBRAS
NTC 481-3 Métodos 3,5,6,9,10 (2012-12-12)

Meétodo empleado Ensayo quimico # 3
Metelsoprdictos eSO ESIDY oo camocfGenceyfere,  rolomde [N
Identificacién de la muestra Tipo de fibra % Muestra 1 % Muestra 2 (%) Promedio U+ Incert. En %
42059 Poliamida 100 100 100 0,0080
42060 Poliamida 100 100 100 0,0080
42061 Poliamida 100 100 100 0,0080
42062 Poliamida 100 100 100 0,0080
42063 Poliamida 100 100 100 0,0080
42064 Poliamida 100 100 100 0,0080
42065 Poliamida 100 100 100 0,0080
42066 Poliamida 100 100 100 0,0080
42067 Poliamida 100 100 100 0,0080
42068 Poliamida 100 100 100 0,0080
42069 Poliamida 100 100 100 0,0080
42070 Poliamida 100 100 100 0,0080
42071 Poliamida 100 100 100 0,0080
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FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

Laboratorie Cantrel de Calidad del Ejercito

EJERCITO NACIONAL
INFORME DE RESULTADOS

LACCE

FR-004-TEC V.15

=
O2NAS

ISO/IEC 17025:2017
11-LAB-049

Informe No. 0318/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANO1-LACCE-29

CUADRO DE RESULTADCS CIERRE DE CONTACTO
NA: No Aplica NE: No Evaluado
M1 : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad

CONDICIONES AMBIENTALES

ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
PNI: Procedimiento No Implementado

Acondicionamiento Horas
Temperatura 21°C £2°C 24
Humedad 65%% 5% 24
CIERRE DE CONTACTO
NTMD-0383 (2023-02-07)
NUMERAL CONCEPTO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
3 Reguisitos
3.2 Requisitos especificos
322 Composicién

El gancho y |a felpa deben ser fabricados en 100% poliamida (nailen).

Numeral
52

Caracteristica
Composicidn (Felpa) en %

Especificacidn norma técnica
100% poliamida (naifon)

ANALISIS CUANTITATIVO DE FIBRAS
NTC 481-3 Métodos 3,5,6,9,10 (2012-12-12)

Método empleado Ensayo quimico # 3

etels it TS TUEISY  Gorsce oo g, folomde GOl

Identificacién de la muestra Tipo de fibra % Muestra 1 % Muestra 2 (%) Promedio U # Incert. En %
42059 Poliamida 100 100 100 0,0080
42060 Poliamida 100 100 100 0,0080
42061 Poliamida 100 100 100 0,0080
42062 Poliamida 100 100 100 0,0080
42063 Poliamida 100 100 100 0,0080
42064 Poliamida 100 100 100 0,0080
42065 Poliamida 100 100 100 0,0080
42066 Poliamida 100 100 100 0,0080
42067 Poliamida 100 100 100 0,0080
42068 Poliamida 100 100 100 0,0080
42069 Poliomida 100 100 100 0,0080
42070 Poliamida 100 100 100 0,0080
42071 Poliamida 100 100 100 0,0080

Las muestras evaluadas de cierre de contacto 38 mm
codigos: 42059 a 42071, son tejidas en gasa devuelta
de tejido planc en orden escalonado.

El gancho debe ser tejido en gasa devuelta de tejido plano
en orden escalonado.

El gancho debe estar cubierto al respaldo con un
recubrimiento polimérico o elastémero. De acuerdo al
numeral 5.2.

Las muestras evaluadas de cierre de contacto 38 mm
codigos: 42059 a 42071, estén cubiertas al respaldo con
un recubrimiento polimérico.
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UERZAS MILITARES DE COLOMBIA pesemsomenc: __y,

EJERCITO NACIONAL L /\CC E ONAC

INFORME DE RESULTADOS AR T ISO/IEC 17025:2017

11-LAB-049

Informe No. 0318/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANOQ1-LACCE-29
CUADRO DE RESULTADOS CIERRE DE CONTACTO

NA: No Aplica NE: No Evaluado ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
Ml : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimiento No Implementado

CONDICIONES AMBIENTALES

Acondicionamiento Horas
Temperatura 21°C £2°C 24
Humedad 65%* 5% 24

CIERRE DE CONTACTO
NTMD-0383 {2023-02-07)
NUMERAL CONCEPTO CARACTER(STICAS OBSERVACIONES
3 Reguisitos
32 Requisitos especificos
2.3 Fuerza de adherencia

w

Debe presentar resistencia al pelaje, con una fuerza de adherencia de 0,06 N/m después de 3 ciclos de lavado
minimo, con minimo 5 N de fuerza de desunién (cuando se aplican fuerzas normales a la Iinea de separacion del
cierre de contacto — formando una “T”) antes de 10.000 aperturas de acuerdo con el numeral 5.7,

Caracteristica Especificacién norma técnica Numeral
resistencia al pelaje, fuerza de adherencia Minimo 5 N después de 3 cicios de lavado 57
STANDARD TEST METHOD FOR PEEL STRENGTH (“T* METHOD) OF HOOK AND LOOP TOUCH FASTENERS
ASTM D5170-98(2021)
Descripcién del material Cierre de contacto
Bspecimen DeEnsayo./ A-E irogreseg 5KN Pretensién Usada 05N
Tipo de Maguina obtenible
Tamofio de mordazas 25 mm X 25 mm Tipo de almohadilla N/A Numero de Hifos <25 N/A
Promedio de tiempo Tipo de i 5 Concesiones para el El tamafio o el acabado
requerido para romper N/A ensayo EreemRdaERaRg encogimiento A fueron removidos A
Ciclos de lavado AATCC 61, lavado tipo 2A

No .de especimenes (N)

ntificacid
Identificacion de la muestra Proaeate:en (N

Gancho a favor cinta.

3 6,96 NUZ0O51IN
Cinta a favor
Gancho en direccidn y 5,92N%0,51N
lazo en contra
42059 Gancho en contra y 5,82N£051N
lazo en cinta
Gancho en contra y 574N+0,51N
lazo en contra
Gancho a favor cinta. 6,90N+0,51N
Cinta a favor
Gancho en direccion y 578N+0,51IN
lozo en contra
42060 Gancho en contra y 583N£051N
lazo en cinta
Ganchoe en contra y 580N£051IN
lazo en contra
Gancho a favor cinta. 6,80N£0,51N
Cinta a favor
Gancho en direccién y 588N+051N
lazo en contra
42061 Gancho en contra y 5,69N+0,51N
lazo en cinta
Gancho en contra y 587N+051N

lazo en contra
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Laboratorio Control de Calidad del Ejercita

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJERCITO NACIONAL L /\CC E

INFORME DE RESULTADOS FR-004-TEC V.15

Informe No. 0318/ MDN-CGFM-COEIC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANOQ1-LACCE-29

CUADRO DE RESULTADOS CIERRE DE CONTACTO
NA: No Aplica NE: No Evaluado
Ml : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad

B

ONAC

ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
11-LAB-049

ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
PNI: Procedimientc No Implementado

CONDICIONES AMBIENTALES

Acondicionamiento Horas
Temperatura 21:C£2°C 24
Humedad 65%+ 5% 24
CIERRE DE CONTACTO
NTMD-0383 (2023-02-07)
NUMERAL CONCEPTO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
3 Reguisitos
3.2 Requisitos especificos

[
[1]

Fuerza de adherencia

Debe presentar resistencia al pelaje, con una fuerza de adherencia de 0,06 N/m después de 3 ciclos de lavado
minimo, con minimo 5 N de fuerza de desunién (cuando se aplican fuerzas normales a la linea de separacion del
cierre de contacto — formando una “T”) antes de 10.000 aperturas de acuerdo con el numeral 5.7.

Caracteristica
resistencia al pelaje, fuerza de adherencia

Especificacion norma técnica
Minimo 5 N después de 3 ciclos de lavado

Numeral
5.4

STANDARD TEST METHOD FOR PEEL STRENGTH (“T* METHOD) OF HOOK AND LOOP TOUCH FASTENERS

ASTM D5170-98(2021)

Descripcién del material Cierre de contacto
Espifcimen De Enseye./ AE T 5 KN Pretension Usada 05N
Tipo de Maguina obtenible
Tamafio de mordazas 25 mm X 25 mm Tipo de almohadilla N/A Numero de Hilos <25 N/A
Promedio de tiempo Tipo de — " Concesiones para el El tamafio o el acabado
. N/A . N/A
requerido para romper N/A ensayo £ eegneicionatrient encogimiento / fueron removidos /

Ciclos de lavado
Identificacidn de la muestra

Gancho a favor cinta.
Cinta a favor
Gancho en direccidn y
lazo en contra

AATCC 61, lavado tipo 2A
No .de especimenes (N)

Promedio en (N)

6,86N£05IN

57IN+0,51N

42062 Gancho en contra y 584N+05IN
lazo en cinta
Gancho en contra y 5,65N+0,51N
lazo en contra
Gancho a favor cinta. 6,80N20,51N
Cinta a favor
Gancho en direccién y 584N+0,51N
lazo en contra
42063 Gancho en contra y 589N+ 051N
lazo en cinta
Gancho en contra y 570N+051IN
lazo en contra
Gancho a favor cinta. 691IN+0,51N
Cinta a favor
Gancho en direccidn y 575N£051N
42064 lazo en contra

Gancho en contra y
lazo en cinta
Gancho en contra y
lozo en contra

5,87N+0,51N

589N+0,51N
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Labaratoria Control de Calidad del Ejército

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJERCITO NACIONAL L /\CC

INFORME DE RESULTADOS FR-004-TEC V.15

Informe No. 0318/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-IEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANO1-LACCE-29

CUADRO DE RESULTADOS CIERRE DE CONTACTO
NA: No Aplica NE: No Evaluado
M| : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad

ONAC

ACREDITADO

E
ISO/IEC 17025:2017
11-LAB-049

ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
PNI: Procedimiento No Implementado

CONDICIONES AMBIENTALES

Acondicionamiento Horas
Temperatura 21°C £ 2:C 24
Humedad 65%z 5% 24
CIERRE DE CONTACTO
NTMD-0383 (2023-02-07)
NUMERAL CONCEPTO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
3 Reguisitos
3.2 Reguisitos especificos

w

2.3

Fuerza de adherencia

Debe presentar resistencia al pelaje, con una fuerza de adherencia de 0,06 N/m después de 3 ciclos de lavado
minimo, con minimo 5 N de fuerza de desunién (cuandc se aplican fuerzas normales a la linea de separacion del
cierre de contacto —formando una “T”) antes de 10.000 aperturas de acuerdo con el numeral 5.7.

Caracteristica
resistencia al pelaje, fuerza de adherencia

Numeral
57

Especificacién norma técnica
Minimo 5 N después de 3 ciclos de lavado

STANDARD TEST METHOD FOR PEEL STRENGTH (“T* METHOD) OF HOOK AND LOOP TOUCH FASTENERS

ASTM D5170-98(2021)
Descripcion del material Cierre de contacto
Espécimen De Ensayo / Maxima fuerza 5
, ; A-E 4 5KN Pretension Usada 05N
Tipo de Maguina obtenible
Tamafic de mordazas 25 mm X 25 mm Tipo de almohadilla N/A Numero de Hilos <25 N/A
o de ti ] j Elt fio o el acabado

PFOM?dFD e tiempo /A Tipo de R iEe Conces;or.iesl para el N/A amafio o el acabad /A

requerido para romper ensayo encogimiento fueron removidos

Ciclos de lavado
Identificacién de la muestra

Gancho a favor cinto.
Cinta a favor
Gancho en direccion y
lazo en contra

AATCC 61, lavado tipo 2A
No .de especimenes (N)

Promedio en (N)

6,75 N+0,51N

563N+0,51N

42002 Gancho en contra y 5, 71N+£0,51N
lazo en cinta
Gancho en contra y 569N +0,51N
lazo en contra
Gancho a favor cinta. 6,9IN+0,51N
Cinta a favor
Gancho en direccién y 57IN+051N
lazo en contra
42066 Gancho en contra y 579N+ 0,51 N
lazo en cinta
Gancho en contra 'y 578N+ 0,51 N
lazo en contra
Gancho a favor cinta. 6,93 N+0,51N
Cinta a favor
Gancho en direccidn y 588N+ 051N
42067 lazo en contra

Gancho en contra y
lazo en cinta
Gancho en contra 'y
lazo en contra

5,98N+0,51N

593N+0,51N
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FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA pustemsommie___y,

EJERCITO NACIONAL L /\CC E ONAC

INFORME DE RESULTADOS o TR S IS0/ IEC 17025:2017

11-LAB-049

Informe No. 0318/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANO1L-LACCE-29
CUADRO DE RESULTADOS CIERRE DE CONTACTO

NA: No Aplica NE: No Evaluado ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
MI : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimiento No Implementado
CONDICIONES AMBIENTALES
Acondicionamiento Horas
Temperatura 21°C+2°C 24
Humedad 65%%* 5% 24
CIERRE DE CONTACTO
NTMD-0383 (2023-02-07)
NUMERAL CONCEPTO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
o Reguisitos
32 Requlsitos especfficos
3.2.3 Fuerza de adherencia

|

Debe presentar resistencia al pelaje, con una fuerza de adherencia de 0,06 N/m después de 3 ciclos de lavado
minimo, con minime 5 N de fuerza de desunién (cuando se aplican fuerzas normales a la linea de separacion del
cierre de contacto — formando una “T”) antes de 10.000 zperturas de acuerdo con el numeral 5.7.

Caracteristica Especificacidn norma técnica Numeral
resistencia al pelaje, fuerza de adherencia Minimo 5 N después de 3 ciclos de lavado 5.7
STANDARD TEST METHOD FOR PEEL STRENGTH (“T” METHOD) OF HOOK AND LOOP TOUCH FASTENERS
ASTM D5170-98(2021)
Descripcién del material Cierre de contacto
Espécimen De Ensayo / s,
Tipe de A-E Max;mafuerzcr 5KkN Pretensidn Usada 05N
; obtenible
Maguina
Tamafic de mordazas 25 mm X 25 mm Tipo de almohadilla N/A Numero de Hilos <25 N/A
Prom;’duo de tiempo /A Tipo de o eonalElonbimiento Concesx@e; para el N/A El tamafio o el a;abado /A
requerido para romper ensayo encogimiento fueron removidos
Ciclos de lavado AATCC 61, lavado tipo 2A

No .de especimenes (N)

Identificacién de la muestra Promedio en (N)

Gancho a favor cinta. 6,88N+0,51N
Cinta a favor
Gancho en direccidn y 577N+0,51 N
lazo en contra
HAUEE Gancho en contra y 6,01N£0,51N
lazo en cinta
Gancho en contra 'y 578N+ 051N
lazo en contra
Gancho a favor cinta. 704N+ 0,51 N
Cinta a favor
Gancho en direccién y 589N +0,51 N
lazo en contra
42063 Gancho en contra y 57IN+0,51N
lazo en cinta
Gancho en contra y 59IN+0,51N
lazo en contra
Gancho a favor cinta. 6,75N+0,51N
Cinta a favor
Gancho en direccion y 570N+0,51N
lazo en contra
s Gancho en contra y 59IN£0,51N

lazo en cinta
Gancho en contra 'y 5 8ON+0.51 N
lazo en contra ’ -
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Informe No. 0318/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANO1L-LACCE-28
CUADRO DE RESULTADOS CIERRE DE CONTACTO

NA: No Aplica NE: No Evaluade ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
Ml : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimiento No Implementado
CONDICIONES AMBIENTALES
Acondicionamiento Horas
Temperatura 21°C +2°C 24
Humedad 65%z 5% 24
CIERRE DE CONTACTO
NTMD-0383 (2023-02-07)
NUMERAL CONCEPTO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
3 Reguisitos
3.2 Reguisitos especificos
323 Fuerza de adherencia

Debe presentar resistencia al pelaje, con una fuerza de adherencia de 0,06 N/m después de 3 ciclos de lavado
minimo, con minimo 5 N de fuerza de desunion (cuando se aplican fuerzas normales a la linea de separacion del
cierre de contacto — formando una “T”) antes de 10.000 aperturas de acuerdo con el numeral 5.7.

Caracteristica Especificacidn norma técnica Numeral

resistencia al pelaje, fuerza de adherencia Minimo 5 N después de 3 ciclos de lavado 5.7

STANDARD TEST METHOD FOR PEEL STRENGTH (“T* METHOD) OF HOOK AND LOOP TOUCH FASTENERS

ASTM D5170-98(2021)

Descripcidn del material Cierre de contacto

Espdclman O Eratie / A-E I 5 KN Pretensidn Usada 05N
Tipo de Maquina obtenible
Tamafio de mordazas 25 mm X 25 mm Tipo de almohadilla N/A Numero de Hilos <25 N/A
di i ‘ i El tamafio o el acabado
Promg io de tiempo N/A Tipo de b GeardiEoaa e Conces:ocesf para el /A am e ‘a a N/A
requerido para romper ensayo encogimiento fueron removidos

AATCC 61, lavado tipo 2A

Ciclos de lavado
No .de especimenes (N)

[dentificacidn de la muestra Promedip en (Nj
Gancho a favor cinta. 6,82N+0,51N
Cinta a favor
Gancho en direccién y
lazo en contra
Gancho en contra y
lazo en cinta
Gancho en contra y
lazo en contra

556 N£0O5IN
42071 587N+051N

590N£0,51N

Pagina 10 de 32

LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DEL EJERCITO NACIONAL

CALLE 19 SUR No 6-40 TELS: 7066535 - CORREQ ELECTRONICO: baman.lacce@eiercito.mil.co - lacce1997 @hotmail.com

BATALLON DE MANTENIMIENTO — BOGOTA D.C_- COLOMBIA







FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA justseoismmie __y,

EJERCITO NACIONAL L /\CC E ONAC

INFORME DE RESULTADOS SRS ISO/IEC 17025:2017

11-LAB-049

Informe No. 0318/ MDN-CGFM-COEJC-SECEI-JEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANQ1-LACCE-29
CUADRO DE RESULTADOS CIERRE DE CONTACTO

NA: No Aplica NE: No Evaluado ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
M| : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimiento No Implementado
CONDICIONES AMBIENTALES
Acondicionamiento Horas
Temperatura 21°C +2°C 24
Humedad 65%+ 5% 24
CIERRE DE CONTACTO
NTMD-0383 (2023-02-07)
NUMERAL CONCEPTO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
3 Reguisitos
32 Reguisitos especificos
3.24 Color
Nota 2

Para el caso de colores diferentes a los establecidos en |a tabla 3, la entidad contratante debe suministrar una
muestra de referencia segtn el numeral 2.2.5, que cumpla en su totalidad las especificaciones establecidas en la
presente norma, bien sea para |a adguisicién de cierre de contacto en rollos 0 en elementos confeccionados con
este material. La muestra nc debe presentar una calificacion inferior 2 4 en la escala de grises cuando se compare
con la muestra de referencia segun lo establece el numeral 5.5.

Caracteristica Especificacién norma técnica Numeral
Calificacidn visual tono a tono con Pantone No debe presentar una calificacién inferior a 55
Felpa 15-0309 TCX 4 en la escala de grises v
TEXTILES. ENSAYOS PARA DETERMINAR SOLIDEZ DEL COLOR. PARTE 2: ESCALA DE GRISES PARA EVALUAR EL CAMBIO DE
COLOR.
NTC 4873-2 (2000-10-25)
Color Verde
Materiales o productos sometidos a muestro y el método de muestro utilizado Cierre de contacto

Escala de grises para valoracion de cambios de color

I
Es oicodd NTC 4873-2 (2000-10-25)
identificacién de la muestra Calificacidn visual. Escala de grises
La muestra de cinta de contacte es tono a tono con Pantone felpa 19-0309 TCX, con calificacién de 4 en escala
42059 de grises.

NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / IS0 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados
La muestra de cinta de contacto es tono a tono con Pantone felpa 18-0309 TCX, con calificacién de 4 en escala
42060 de grises.
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / 1SO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados
La muestra de cinta de contacto es tono a tono con Pantone felpa 19-0309 TCX, con calificacién de 4 en escala
42061 de grises.
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / 150 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados
Lo muestra de cinta de contacto es tono @ tono con Pantone felpa 19-0309 TCX, con calificacion de 4 en escala

42062 de grises.
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / IS0 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados

La muestra de cinta de contacto es tona a tono con Pantone felpa 19-0309 TCX, con calificacidn de 4 en escala
42063 de grises.
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / 1SO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados
Lo muestra de cinta de contacto es tono @ tono con Pantone felpa 19-0309 TCX, con calificacion de 4 en escala
42064 de grises.
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / IS0 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados
La muestra de cinta de contacto es tono a tono con Pantone felpa 19-0309 TCX, con calificacién de 4 en escala
42065 de grises.
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / 1SO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados
La muestra de cinta de contacto es tone a tono con Pantone felpa 19-0309 TCX, con calificacidn de 4 en escala
42066 de grises.
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / 150 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados
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Informe No. 0318/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANO1-LACCE-29
CUADRO DE RESULTADOS CIERRE DE CONTACTO

NA: No Aplica NE: No Evaluado ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
MI : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimienta No Implementado
CONDICIONES AMBIENTALES
Acondicionamiento Horas
Temperatura 21eC +£2°C 24
Humedad 65%+ 5% 24
CIERRE DE CONTACTO
NTMD-0383 (2023-02-07)
NUMERAL CONCEPTO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
3 Requisitos
3.2 Regquisitos especificos
3.24 Color
Nota 2

Para el caso de colores diferentes a los establecidos en |a tabla 3, la entidad contratante debe suministrar una
muestra de referencia segun el numeral 2.2.5, que cumpla en su totalidad las especificaciones establecidas en la
presente norma, bien sea para la adquisicidn de cierre de contacto en rollos o en elementos confeccionados con
este material. La muestra no debe presentar una calificacidn inferior a 4 en |a escala de grises cuando se compare
con la muestra de referencia segun lo establece el numeral 5.5.

Caracteristica Especificacion norma técnica Numeral
Calificacidn visual tono a tono con Pantone No debe presentar una calificacion inferior a 55
Felpa 19-0309 TCX 4 en la escala de grises |
TEXTILES. ENSAYOS PARA DETERMINAR SOLIDEZ DEL COLOR. PARTE 2: ESCALA DE GRISES PARA EVALUAR EL CAMBIO DE
COLOR.
NTC 4873-2 (2000-10-25)
Color Verde
Materiales o productos sometidos a muestro y el método de muestro utilizado Cierre de contacto

Escala de grises para valoracién de cambios de color
NTC 4873-2 (2000-10-25)

La muestra de cinta de contacto es tono a tono con Pantone felpa 19-0309 TCX, con calificacidn de 4 en escala
42067 de grises.
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / 1SO 105-A1:2010, Escala AATCC de 8 grados
La muestra de cinta de contacto es tono a tono con Pantone felpa 19-0309 TCX, con calificacion de 4 en escala
42068 de grises.
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / IS0 105-A1:2010, Escala AATCC de 3 grados
La muestra de cinta de contacto es tono a teno con Pantone felpa 19-0309 TCX, con calificacidn de 4 en escala
420639 de grises.
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / IS0 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados
La muestra de cinta de contacto es tono a tono con Pantone felpa 19-0309 TCX, con calificacidn de 4 en escala
42070 de grises.
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / 1SO 105-A1:2010, Escala AATCC de 8 grados
La muestra de cinta de contacto es tono @ tono con Pantone feipa 19-0309 TCX, con cuiificacidn de 4 en escala

42071 de grises.
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / ISO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados

Escala empleada
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Informe No. 0318/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANO1-LACCE-29
CUADRO DE RESULTADOS CIERRE DE CONTACTO

NA: No Aplica NE: No Evaluado ENS: Ensayo No Selicitado EM: Equipo en Mantenimiento
MI : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimiento No Implementado
CONDICIONES AMBIENTALES
Acondicionamiento Horas
Temperatura 21°C £2°C 24
Humedad 65% 5% 24
CIERRE DE CONTACTO
NTMD-0383 (2023-02-07)
NUMERAL CONCEPTO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
3 Requisitos
3.2 Requisitos especificos
3.24 Color
Nota 2

Para el caso de colores diferentes a los establecidos en la tabla 3, la entidad contratante debe suministrar una
muestra de referencia segn el numeral 2.2.5, que cumpla en su totalidad las especificaciones establecidas en la
presente norma, bien sea para la adquisicidn de cierre de contacto en rollos © en elementos confeccionados con
este material. La muestra nc debe presentar una calificacion inferior 2 4 en la escala de grises cuando se compare
con la muestra de referencia segun lo establece el numeral 5.5.

Caracteristica Especificacién norma técnica Numeral
Calificacidn visual tono a tono con Pantone No debe presentar una calificacidn inferior a 55
Gancho 19-0414 TCX 4 en la escala de grises y
TEXTILES. ENSAYOS PARA DETERMINAR SOLIDEZ DEL COLOR. PARTE 2: ESCALA DE GRISES PARA EVALUAR EL CAMBIO DE
COLOR.
NTC 4873-2 (2000-10-25)
Color Verde

Materiales o productos sometidos a muestro y el método de muestro utilizado Cierre de contacto

S lnempleadd Escala de grises para valoracidn de cambios de color NTC
& 4873-2 (2000-10-25)
Identificacién de la muestra Calificacién visual. Escala de grises
La muestra de cinta de contacto es tono a tono con Pantone gancho 19-0414 TCX, con calificacion de 4 en
42059 escala de grises.

NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / 150 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados
La muestra de cinta de contacto es tono a tono con Pantone gancho 19-0414 TCX, con calificacidn de 4 en

42060 escala de grises.
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / 15O 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados

La muestra de cinta de contacto es tono a tono con Pantone gancho 19-0414 TCX, con calificacidn de 4 en

42061 escala de grises.
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) /150 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados

La muestra de cinta de contacto es tono o tono con Pantone gancho 19-0414 TCX, con calificacidn de 4 en

42062 escala de grises.
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / 150 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados

La muestra de cinta de contacto es tono a tono con Pantone gancho 19-0414 TCX, con calificacion de 4 en

42063 escala de grises.
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) /150 105-A1:2010, Escala AATCC de § grados

La muestra de cinta de contacto es tono o tono con Pantone gancho 19-0414 TCX, con calificacion de 4 en

42064 escala de grises.
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / SO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados

La muestra de cinta de contacto es tono a tono con Pantone gancho 19-0414 TCX, con calificacion de 4 en
42065 escala de grises.
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / 1SO 105-A1:2010, Escala AATCC de 8 grados
La muestra de cinta de contacto es tono a tono con Pantone gancho 19-0414 TCX, con calificacidn de 4 en

42066 escala de grises.
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / 150 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados
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Informe No. 0318/ MDN-CGFM-COEIC-SECE)-JEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANC1-LACCE-29
CUADRO DE RESULTADOS CIERRE DE CONTACTO

NA: No Aplica NE: No Evaluado ENS: Ensayo No Solicitado EM: Eguipo en Mantenimiento
Ml : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimiento No Implementado
CONDICIONES AMBIENTALES
Acondicionamiento Horas
Temperatura 21°C£2:C 24
Humedad 65%+ 5% 24
CIERRE DE CONTACTO
NTMD-0383 (2023-02-07)
NUMERAL CONCEPTO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
3 Reguisitos
3.2 Reguisitos especificos
324 Color
Nota 2

Para el caso de colores diferentes a los establecidos en latabla 3, la entidad contratante debe suministrar una
muestra de referencia segun el numeral 2.2.5, que cumpla en su totalidad las especificaciones establecidas en la
presente norma, bien sea para la adquisicidn de cierre de contacto en rollos o en elementos confeccionados con
este material. La muestra no debe presentar una calificacion inferior a 4 en la escala de grises cuando se compare
con la muestra de referencia segun lo establece el numeral 5.5.

Caracteristica Especificacién norma técnica Numeral
Calificacidn visual tono a tono con Pantone No debe presentar una calificacion inferior o 55
Gancho 19-0414 TCX 4 en la escala de grises i
TEXTILES. ENSAYOS PARA DETERMINAR SOLIDEZ DEL COLOR. PARTE 2: ESCALA DE GRISES PARA EVALUAR EL CAMBIO DE
COLOR.
NTC 4873-2 (2000-10-25)
Color Verde
Materiales o productos sometidos a muestro y el método de muestro utilizado Cierre de contacto

Escala de grises para valoracidn de cambios de color
NTC 4873-2 (2000-10-25)

La muestra de cinta de contacto es tono a tono con Pantone gancho 19-0414 TCX, con calificacién de 4 en

42067 escala de grises.
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / ISO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados

Lo muestra de cinta de contacto es tono a tono con Pantone gancho 19-0414 TCX, con calificacidn de 4 en

42068 escala de grises.
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) /IS0 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados

La muestra de cinta de contacto es tono a tono con Pantone gancho 19-0414 TCX, con calificacidn de 4 en
42069 escala de grises.
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / ISO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grades
La muestra de cinta de contacto es tono a tono con Pantone gancho 19-0414 TCX, con calificacion de 4 en
42070 escala de grises.
NTE 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / SO 105-A1:2010, Escala AATCC de $ grados
La muestra de cinta de contacto es tono a tono con Pantone gancho 19-0414 TCX, con calificacion de 4 en

42071 escala de grises.
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / 1SO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados

Escala empleada
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Informe No. 0318/ MDN-CGFM-COEJC-SECEI-JEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANO1-LACCE-29
CUADRO DE RESULTADOS CIERRE DE CONTACTO

NA: No Aplica NE: No Evaluado ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
MI : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimiento No Implementado
CONDICIONES AMBIENTALES
Acondicionamiento Horas
Temperatura 21°C £2°C 24
Humedad 65%= 5% 24
CIERRE DE CONTACTO
NTMD-0383 (2023-02-07)
NUMERAL CCNCEPTO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
3 Requisitos
3.2 Requisitos especificos
3.2.6 Solidez de color

El cierre de contacto debe cumplir los requisitos establecidos en |a tabla 4, para |a solidez de color cuando se evalué
de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.6.

Nota 3
Para el caso de colores diferentes a los establecidos en la tabla 4, |2 entidad contratante debe suministrar una
muestra de referencia segun el numeral 2.2.5, que cumpla en su totalidad las especificaciones establecidas en la
presente norma, bien sea para la adquisicién de cierre de contacto en rollos o en elementos confeccionados con
este material. La muestra no debe presentar una calificacion inferior a 4 en |z escala de grises cuando se compare
con la muestra de referencia segun lo establece el numeral 5.6.
Tabla 4 Requisito solidez de color
Caracteristica Especificacién norma técnica Numeral
Cambio de color Minimo 4 e.g 56
Manchado Minimo 4 e.g ’

ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO. METODO ACELERADO
NTC 1155-3 ensayo 2A y 3A (2017-10-18)
Escala de grises para evaluar la transferencia de color NTC 4873-3 (2000-10-25)
Escala de grises para valoracién de cambios de color NTC 4873-2 (2000-10-25)
Detergente: WOB sin agente lanqueador Equipo: Launder-Ometer Ensayo: 2A
Identificacidn de la No .de especimenes

Escala empleada

e, 1l Evaluacidn Color Testigo Multifibra 1 2 A
e e oo 03 = i
Acetato e = -
Algoddn 4-5 4-5 4-5
EQMFE Transferencia de color VERDE Nylon 3 5 )
NTC 4873-3 (2000-10-25) Poliéster - = -
Acrilico - * .
Lana = = B
teep tﬂ?;?tdr: i Evaluacidén Color Testigo Multifibra 1 No.de especimenes 2 X
Cambio
NTC 4873-2 (52,2;;{01;-25) d e e -
Acetato = = -
Algodén 4-5 4-5 4-5
M Transferencia de color VERDE Nylon h . i
NTC 4873-3 (2000-10-25) Poligster = = -
Acrilico = - B
Lana 3 - )
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Informe No. 0318/ MDN-CGFM-COEIC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANO1-LACCE-29
CUADRO DE RESULTADOS CIERRE DE CONTACTO

NA: No Aplica NE: No Evaluado ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
Ml : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimiento No Implementado
CONDICIONES AMBIENTALES
Acondicionamiento Horas
Temperatura 21:C £2:C 24
Humedad 65%= 5% 24
CIERRE DE CONTACTO
NTMD-0383 (2023-02-07)
NUMERAL CONCEPTO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
3 Reqguisitos
3:2 Reguisitos especificos
3.26 Solidez de color

El cierre de contacto debe cumplir los requisitos establecidos en |2 tabla 4, para |a solidez de color cuando se evalug
de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.6.

Nota 3
Para el caso de colores diferentes a los establecidos en |z tabla 4, 1a entidad contratante debe suministrar una
muestra de referencia segun el numeral 2.2.5, que cumpla en su totalidad las especificaciones establecidas en la
presente norma, bien sea para la adquisicién de cierre de contacto en rollos o en elementos confeccionados con
aste material. La muestra no debe presentar una calificacion inferior a 4 en la escala de grises cuando se compare
con la muestra de referencia segun lo establece el numeral 5.6.
Tabla 4 Requisito solidez de color
Caracteristica Especificacion norma técnica Numeral
Cambio de color Minimo 4 e.g 56
Manchado Minimo 4 e.g ’
ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO. METODO ACELERADO
NTC 1155-3 ensayo 2A y 3A (2017-10-18)
Escald empleada Escala de grises para evaluar la transferencia de color NTC 4873-3 (2000-10-25)
P Escala de grises para valoracién de cambios de color NTC 4873-2 (2000-10-25)
Detergente: WOB sin agente langueador Equipo: Launder-Ometer Ensayo: 2A
o e Evaluacidn Color Testigo Multifibra No:deiespecimenes X
muestra 1 2
Cambio de color
NTC 4873-2 (2000-10-25) A ;2 =2 45
Acetato = )
Algodén 4-5 4-5 4-5
42061 felpa Transferencia de color VERDE Nylon 1 = B
NTC 4873-3 (2000-10-25) polidster 2 _ .
Acrflico - -
Lana x> = -
Identificacidn de la liEass ol Testigo Multifibra No .de especimenes ¥
muestra 2 2
Cambio de col
ampio de color N/A 475 45 4_5
NTC 4873-2 (2000-10-25)
Acetato - - =
Algoddn 4-5 4-5 4-5
42062 felp
d Transferencia de calor VERDE Nylon = - =
NTC 4873-3 (2000-10-25) Poliéster - - -
Acrilico - E =
Lana - - =
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UERZAS MILITARES DE COLOMBIA pmeemecemgas

EJERCITO NACIONAL L /\CC E ONAC

INFORME DE RESULTADOS e o0eree v SOEC17025:2017
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Informe No. 0318/ MDN-CGFM-COEJC-SECEI-JEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANO1-LACCE-29
CUADRO DE RESULTADOS CIERRE DE CONTACTO

NA: No Aplica NE: No Evaluado ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
MI : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimiento No Implementado
CONDICIONES AMBIENTALES
Acondicionamiento Horas
Temperatura 21:C+2:C 24
Humedad 65%+ 5% 24
CIERRE DE CONTACTO
NTMD-0383 (2023-02-07)
NUMERAL CONCEPTO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
3 Requisitos
3.2 Requlsitos especificos
3.26 Solidez de color

El cierre de contacto debe cumplir los requisitos establecidos en |a tabla 4, para |a solidez de color cuando se evalug
de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.6.

Nota 3
Para el caso de colores diferentes a los establecidos en la tabla 4, la entidad contratante debe suministrar una
muestra de referencia segun el numeral 2.2.5, que cumpla en su totalidad las especificaciones establecidas en la
presente norma, bien sea para |a adquisicion de cierre de contacto en rollos o en elementos confeccionados con
este material. La muestra no debe presentar una calificacion inferior a 4 en |a escala de grises cuando se compare
con la muestra de referencia segun lo establece el numeral 5.6.
Tabla 4 Requisito solidez de color
Caracteristica Especificacidn norma técnica Numeral
Cambio de color Minimo 4 e.g 56
Manchado Minimo 4 e.g ’

ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO. METODO ACELERADO
NTC 1155-3 ensayo 2A y 3A (2017-10-18)
Escala de grises para evaluar la transferencia de color NTC 4873-3 (2000-10-25)
Escala de grises para valoracién de cambios de color NTC 4873-2 (2000-10-25)
Detergente: WOB sin agente lanqueador Equipo: Launder-Ometer Ensayo: 2A
ldentificacién de la No .de especimenes

Escala empleada

I Evaluacidn Color Testigo Multifibra 1 5 X
Cambio de color
NTC 4873-2 (2000-10-25) i 45 4-3 45
Acetato - - -
Algodén 4-5 4-5 4-5
42063 felpa Transferencia de calor VERDE Nylon 1 < -
NTC 4873-3 (2000-10-25) Polidster A _ -
Acrilico - - =
Lana - - =
{deptReanin dede Evaluacidn Color Testigo Multifibra gk Eapaciienes X
muestra 1 2
Cambio de coll
ambio de color /A 4.5 4-5 4-5
NTC 4873-2 (2000-10-25)
Acetato = - -
Algoddn 4-5 4-5 4-5
42064 felpa
Transferencio de color VERDE Nylon - - =
NTC 4873-3 (2000-10-25) Poligster = = =
Acrilico = “ -
Lana - = -
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Labaratorio Control de Calidad del Efército

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJERCITO NACIONAL L /\CC E

INFORME DE RESULTADOS FR-004-TEC V.15

Informe No. 0318/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANO1-LACCE-29

CUADRO DE RESULTADOS CIERRE DE CONTACTO
NA: No Aplica NE: No Evaluado
M1 : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad

CONDICIONES AMBIENTALES

.

ONAC

ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
11-LAB-049

ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
PNI: Procedimiento No Implementado

Acondicionamiento Horas
Temperatura 21:C £ 2:C 24
Humedad 65%=* 5% 24
CIERRE DE CONTACTO
NTMD-0383 (2023-02-07)
NUMERAL CONCEPTO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
3; Reguisitos
32 Reguisitos especificos
3.26 Sclidez de color
El cierre de contacto debe cumplir los requisitos establecidos en la tabla 4, para la solidez de color cuando se evalué
de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.6.
Nota 3
Para el caso de colores diferentes a los establecidos en la tabla 4, la entidad contratante debe suministrar una
muestra de referencia segun el numeral 2.2.5, que cumpla en su totalidad las especificaciones establecidas en la
presente norma, bien sea para la adquisicion de cierre de contacto en rollos o en elementos confeccionados con
este material. La muestra no debe presentar una calificacidn inferior a 4 en la escala de grises cuando se compare
con la muestra de referencia segun lo establece el numeral 5.6.
Tabla 4 Requisito solidez de color
Caracteristica Especificacién norma técnica Numeral
Cambio de color Minimo 4 e.g 56
Manchado Minimo 4 e.g '
ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO. METODO ACELERADO
NTC 1155-3 ensayo 2A y 3A (2017-10-18)
Escaldierapleat Escala de grises para evaluar la transferencia de color NTC 4873-3 (2000-10-25)
Sendieicadd Escala de grises para valoracion de cambios de color NTC 4873-2 (2000-106-25)
Detergente: WOB sin agente lanqueador Equipo: Launder-Ometer Ensayo: 2A
laentifieagicn dela Evaluacién Color Testigo Multifibra No.degsgecimenes X
muestra 1 2
Cambio de color
NTC 4873-2 (2000-10-25) Dozt 45 45 40
Acetato : - -
Algodén 4-5 4-5 4-5
42065 felpa Transferencia de color VERDE Nylon 1 = N
NTC 4873-3 (2000-10-25) Poliéster = - -
Acrflico - = -
Lana - = =
Identificacién de la Evl i Color Testigo Multifibra No .de especimenes ¥
muestra 1 3
Cambio de color NA ) 45 4.5
NTC 4873-2 (2000-10-25)
Acetato - = iz
Algoddn 4-5 4-5 4-5
42066 felpa
0 Transferencia de color VERDE Nylon = - -
NTC 4873-3 (2000-10-25) Poliéster - - -
Acrilico - # -
Lana - - =
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UERZAS MILITARES DE COLOMBIA prscmsamege:

EJERCITO NACIONAL L /\CC E ONAC

INFORME DE RESULTADOS o0t Vs SO/IEC 17025:2017

11-LAB-049

Informe No. 0318/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANOL-LACCE-29
CUADRO DE RESULTADOS CIERRE DE CONTACTO

NA: No Aplica NE: No Evaluado ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
Ml : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimiento No Implementado
CONDICIONES AMBIENTALES
Acondicionamiento Horas
Temperatura 21°:C £2°C 24
Humedad 65%z+ 5% . 24
CIERRE DE CONTACTO
NTMD-0383 (2023-02-07)
NUMERAL CONCEPTO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
3 Reguisitos
3.2 Reguisitos especificos
3.248 Solidez de coler

El cierre de contacto debe cumplir los requisitos establecidos en la tabla 4, para |a solidez de color cuando se evalué
de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.6.

Nota 3
Para el caso de colores diferentes a los establecidos en |a tabla 4, |a entidad contratante debe suministrar una
muestra de referencia segtin el numeral 2.2.5, que cumpla en su totalidad las especificaciones establecidas en la
presente norma, bien sea para la adquisicidn de cierre de contacto en rollos o en elementos confeccionados con
este material. Ls muestra no debe presentar una calificacion inferior a 4 en |a escala de grises cuando se compare
con la muestra de referencia segln lo establece el numeral 5.6.
Tabla 4 Requisito solidez de color
Caracteristica Especificacion norma técnica Numeral
Cambio de color Minimo 4 e.g 56
Manchado Minimo 4 e.g '
ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO. METODO ACELERADO
NTC 1155-3 ensayo 24 y 3A (2017-10-18)
Escaldiembledsa Escala de grises para evaluar la transferencia de color NTC 4873-3 (2000-10-25)
p Escala de grises para valeracion de cambios de color NTC 4873-2 (2000-10-25)
Detergente: WOB sin agente langueador Equipo: Launder-Ometer Ensayo: 2A
Identificacidn de la Evaluacién Coler Tesligo Mttifibia No .de especimenes %
muestrg 2 2
Cambio de color
NTC 4873-2 (2000-10-25) Bt =5 i e
Acetato - S
Algodén 4-5 4-5 4-5
42067 felpa Transferencia de color VERDE Nylan = = -
NTC 4873-3 (2000-10-25) Poliéster - = =
Acrilico - = =
Lana - - -
ldentificacion de la vl Color Testigo Multiibra No .de especimenes %
muestra 1 2
Cambio de color N/A 45 45 2.5
NTC 4873-2 (2000-10-25)
Acetata = - -
Algoddn 4-5 4-5 4-5
4206
§ felpa Transferencio de color VERDE Nylon = - -
NTC 4873-3 (2000-10-25) Poliéster - 2 -
Acrilico = = =
Lana - - =
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11-LAB-049

Informe No. 0318/ MDN-CGFM-COEIC-SECE-JEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANO1-LACCE-29
CUADROQ DE RESULTADOS CIERRE DE CONTACTO

NA: No Aplica NE: No Evaluado ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
Ml : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimiento No Implementade
CONDICIONES AMBIENTALES
Acondicionamiento Horas
Temperatura 21:C £2C 24
Humedad 65%+ 5% 24
CIERRE DE CONTACTO
NTMD-0383 (2023-02-07)
NUMERAL CONCEPTO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
3 Reguisitos
8.2 Reguisitos especificos
3.2.6 Solidez de color

El cierre de contacto debe cumplir los requisitos establecidos en la tablza 4, para |a solidez de color cuando se evalugé
de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.6.

Nota 3
Parz el caso de colores diferentes a los establecidos en la tabla 4, |a entidad contratante debe suministrar una
muestra de referencia segln el numeral 2.2.5, que cumpla en su totalidad |as especificaciones establecidas en la
presente norma, bien sea para |a adquisicién de cierre de contacto en rollos o en elementos confeccionados con
este material. La muestra no debe presentar una calificacion inferior a 4 en |a escala de grises cuando se compare
con la muestra de referencia segin lo establece el numeral 5.6.
Tabla 4 Requisito solidez de color
Caracteristica Especificacién norma técnica Numeral
Cambio de color Minimo 4 e.g 56
Manchado Minimo 4 e.g '
ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO. METODO ACELERADO
NTC 1155-3 ensayo 2A y 3A (2017-10-18)
fsrdloiemalBaga Escala de grises para evaluar la transferencia de color NTC 4873-3 (2000-10-25)
P Escala de grises para valoracién de cambios de color NTC 4873-2 (2000-10-25)
Detergente: WOB sin agente lanqueador Equipo: Launder-Ometer Ensayo: 2A
Identificacion de la Evaluacidn Color Testiga Multifibra No .de especimenes %
muestra 1 2
Cambic de color
NTC 4873-2 (2000-10-25) HR 7 = 43
Acetato - 5 -
Algoddn 4-5 4-5 4-5
_L“OEQ elpa Transferencia de color VERDE Nyfon i - B
NTC 4873-3 (2000-10-25) Poliéster = - .
Acrilico - = -
Lana - - -
Identificacidn de la Evaluacin Color TestigoMultifibra No .de especimenes %
muestra 1 2
Cambio de color
N/A 4-5 4-5 4-5
NTC 4873-2 (2000-10-25)
Acetato -
Algodon 4-5 4-5 4-5
42070 felp
elpg Transferencia de color VERDE Nylon - 2 =
NTC 4873-3 (2000-10-25) Poliéster s - -
Acrilico - -
Lana - -

Pégina 20 de 32

LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DEL EJERCITO NACIONAL
CALLE 19 SUR No 6-40 TELS: 7066535 - CORREO ELECTRONICO; baman. lacce@ejercito.mil.co - lacce 1997 @hotmail.com
BATALLON DE MANTENIMIENTO — BOGOTA D.C. - COLOMBIA







UERZAS MILITARES DE COLOMBIA iemezcemmscussess

P
EJERCITO NACIONAL L /\CC E ONAC
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11-LAB-049
Informe No. 0318/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANOL-LACCE-29
CUADRO DE RESULTADOS CIERRE DE CONTACTO
NA: No Aplica NE: No Evaluado ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
Ml : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimiento No Implementado
CONDICIONES AMBIENTALES
Acondicionamiento Horas
Temperatura 21°Cx2:C 24
Humedad 65%+ 5% 24
CIERRE DE CONTACTO
NTMD-0383 (2023-02-07)
NUMERAL CONCEPTO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
3 Reguisitos
32 Requisitos especificos
3.2.6 Solidez de color

El cierre de contacto debe cumplir los requisitos establecidos en |a tabla 4, para |z solidez de color cuando se evalué
de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.6.

Nota 3
Para el caso de colores diferentes a los establecidos en |a tabla 4, |a entidad contratante debe suministrar una
muestra de referencia segln el numeral 2.2.5, que cumpla en su totalidad las especificaciones establecidas en |a
presente norma, bien sea para la adquisicion de cierre de contacto en rollos o en elementos confeccionados con
este material. La muestra no debe presentar una calificacién inferior a 4 en |a escala de grises cuando se compare
con la muestra de referencia segun lo establece el numeral 5.6.
Tabla 4 Requisito solidez de color
Caracteristica Especificacion norma técnica Numeral
Cambio de color Minimo 4 e.g 56
Manchado Minimo 4 e.g '
ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO. METODO ACELERADQO
NTC 1155-3 ensayo 2A y 3A (2017-10-18)
e coldiemBlegy Escala de grises para evaluar la transferencia de color NTC 4873-3 (2000-10-25)
FREEHCT Escala de grises para valoracion de cambios de color NTC 4873-2 (2000-10-25)
Detergente: WQ8 sin agente lanqueador Eguipo: Launder-Ometer Ensayo: 2A
{dentificacidn de la Evaliaeién Color Testnoultifibre No .de especimenes X
muestrg 1 2
Cambio de color g
NTC 4873-2 (2000-10-25) A 45 45 45
Acetato = =
Algoddn 4-5 4-5 4-5
42071 felpa Transferencia de color VERDE Nylon = =
NTC 4873-3 (2000-10-25) Poliéster . _
Acrilico - -
Lana = -
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UERZAS MILITARES DE COLOMBIA o

EJERCITO NACIONAL L /\CC E ONAC

INFORME DE RESULTADOS T IS0/ IEC 17025:2017

11-LAB-049
Informe No. 0318/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANO1-LACCE-29
CUADRO DE RESULTADOS CIERRE DE CONTACTO
NA: No Aplica NE: Nc Evaluado ENS: Ensayc No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
MI : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimientc No Implementado
CONDICIONES AMBIENTALES
Acondicionamiento Horas
Temperatura 21°C £2°C 24
Humedad 65%+5% 24
CIERRE DE CONTACTO
NTMD-0383 (2023-02-07)
NUMERAL CONCEPTO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
3 Reguisitos
3.2 Requisitos espec(ficos
3.2.6 Solidez de color

El cierre de contacto debe cumplir los requisitos establecidos en la tabla 4, para la solidez de color cuando se evalué
de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.6.

Nota 3
Para el caso de colores diferentes a los establecidos en |a tabla 4, |a entidad contratante debe suministrar una
muestra de referencia segin el numeral 2.2.5, que cumpla en su totalidad las especificaciones establecidas en la
presente norma, bien sea para la adquisicién de cierre de contacto en rollos o en elementos confeccionados con
este material. La muestra no debe presentar una calificacion inferior a 4 en la escala de grises cuando se compare
con la muestra de referencia segln lo establece el numeral 5.6.
Tabla 4 Requisito solidez de color
Caracteristica Especificacidn norma técnica Numeral
Cambio de color Minimo 4 e.g 56
Manchado Minimo 4 e.g '
ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO. METODO ACELERADO
NTC 1155-3 ensayo 2A y 3A (2017-10-18)
Eicold ooty Escala de grises para evaluar la transferencia de color NTC 4873-3 (2000-10-25)
P Escala de grises para valoracion de cambios de color NTC 4873-2 (2000-10-25)
Detergente: WOS sin agente lanqueador Equipo: Launder-Ometer Ensayo: 2A
faeptifieagion d la Evaluacidn Color Testigo Multifibra Hopees i menes X
muestra g 2
Cambio de color
NTC 4873-2 (2000-10-25) WA 4-5 4-5 45
Acetato - - -
Algodén 4-5 4-5 4-5
4—L—2059 ancho Transferencia de color VERDE Nylon 3 = =
NTC 4873-3 (2000-10-25) Poliéster 3 . _
Acrilico - ;s =
Lana = - -
Sl Evaluacion Color Testigo Multifibra No .de especimenes X
muestra 1 2
o
ambio de color NA 45 4.5 45
NTC 4873-2 {2000-10-25)
Acetato = ) =
" Algoddn 4-5 4-5 4-5
42060 gancho
Transferencia de color VERDE Nylon - - -
NTC 4873-3 (2000-10-25) Poliéster = = -
Acrilico - = o
Lana = ] -
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INFORME DE RESULTADOS —— ISO/IEC 17025:2017

11-LAB-049
Informe No. 0318/ MDN-CGFM-COEIC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANO1-LACCE-29
CUADRO DE RESULTADOS CIERRE DE CONTACTO
NA: No Aplica NE: No Evaluado ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
MI : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimientc No Implementado
CONDICIONES AMBIENTALES
Acondicionamiento Horas
Temperatura 21°C £2:C 24
Humedad 65%+ 5% 24
CIERRE DE CONTACTO
NTMD-0383 (2023-02-07)
NUMERAL CONCEPTD CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
3 Reguisitos
3.2 Requisitos especificos
3.26 Sclidez de color

El cierre de contacto debe cumplir los requisitos establecidos en la tabla 4, para la solidez de color cuando se evalugé
de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.6.

Nota 3
Para el caso de colores diferentes a los establecidos en la tabla 4, |2 entidad contratante debe suministrar una
muestra de referencia segtn el numeral 2.2.5, que cumpla en su totalidad las especificaciones establecidas en la
presente norma, bien sea para la adquisicion de cierre de contacto en rollos o en elementos confeccionados con
este material. La muestra no debe presentar una calificacion inferior a 4 en |a escala de grises cuando se compare
con la muestra de referencia segun lo establece el numeral 5.6.
Tabla 4 Regquisito solidez de color
Caracteristica Especificacién norma técnica Numeral
Cambio de color Minimo 4 e.g 56
Manchado Minimo 4 e.g ’
ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO. METODO ACELERADO
NTC 1155-3 ensayo 2A y 3A (2017-10-18)
Escole empleada Escala de grises para evaluar lo transferencia de color NTC 4873-3 (2000-10-25)
p Escala de grises para valoracion de cambios de color NTC 4873-2 (2000-10-25)
Detergente: WOB sin agente langueador Equipo: Launder-Ometer Ensayo: 2A
Iutetitifigaglein de o Evaluacion Color Testigo Multifibra Nodes e X
muestra 1 2
Cambio de color
NTC 4873-2 (2000-10-25) i o = 42
Acetato = = 3
Algodén 4-5 4-5 4-5
4—%1 ancho Transferencia de color VERDE Nylon 7 . B
NTC 4873-3 (2000-10-25) Poliéster ' , -
Acrilice - - =
Lana = = 2
RirHaeIB el Evaluacidn Color Testigo Multifibra No..de especimenes i
muestra 1 2
Cambio de color
N/A 4-5 4-5 4-5
NTC 4873-2 (2000-10-25)
Acetato - -
Algoddn 4-5 4-5 4-5
42062 gancho
2 Transferencia de color VERDE Nylon - - -
NTC 4873-3 (2000-10-25) Poliéster - = =
Acrilico o - -
Lona - = -
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11-LAB-049
Informe No. 0318/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANO1-LACCE-29
CUADRO DE RESULTADOS CIERRE DE CONTACTO
NA: No Aplica NE: No Evaluado ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
Ml : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimiento No Implementado
CONDICIONES AMBIENTALES
Acondicionamiento Horas
Temperatura : 21:C+2°C 24
Humedad 65% 5% 24
CIERRE DE CONTACTO
NTMD-0383 (2023-02-07)
NUMERAL CONCEPTO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
3 Reguisitos
3.2 Reguisitos especificos
3.26 Solidez de color

El cierre de contacto debe cumplir los reguisitos establecidos en Ia tabla 4, para Ia solidez de color cuando se evalué
de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.6.

Nota 3
Para el caso de colores diferentes a los establecidos en la tabla 4, |a entidad contratante debe suministrar una
muestra de referencia segun el numeral 2.2.5, que cumpla en su totalidad las especificaciones establecidas en [a
presente normg, bien sea para la adquisicién de cierre de contacto en rollos o en elementos confeccionados con
este material. La muestra no debe presentar una calificacion inferior a 4 en |a escala de grises cuando se compare
con la muestra de referencia segun lo establece el numeral 5.6.
Tabla 4 Requisito solidez de color
Caracteristica Especificacion norma técnica Numeral
Cambio de color Minimo 4 e.g 5
Manchado Minimo 4 e.g '
ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO. METODO ACELERADO
NTC 1155-3 ensayo 24 y 3A (2017-10-18)
Esrold erblenga Escala de grises para evaluar la transferencia de color NTC 4873-3 (2000-10-25)
P Escala de grises para valoracidn de cambios de color NTC 4873-2 (2000-10-25)
Detergente: WOB sin agente lanqueador Equipo: Launder-Ometer Ensayo: 2A
Ieeridfigaglon e Ja Evaluacion Color Testigo Muitifibra Na e enes X
muestra 1 2
Cambio de color
NTC 4873-2 (2000-10-25) WA 4-5 4-5 45
Acetato - - -
42063 gancho Algoddn 4-5 4-5 4-5
Transferencia de color VERDE Nylon = = =
NTC 4873-3 (2000-10-25) Poliéster A ) _
Acrilico - - -
Lana - - -
Identificacién de la Balusdan Bl Testigo Multifibra No .de especimenes %
muestra 1 2
Cambio de color
N/A 4-5 4-5 4-5
NTC 4873-2 (2000-10-25)
Acetato - - =
Algoddn 4-5 4-5 4-5
42064 gancho ‘
Transferencia de color VERDE Nylon - =
NTC 4873-3 {2000-10-25) Poliéster - =
Acrilico - -
Lana - H
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UERZAS MILITARES DE COLOMBIA e oo soss:
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EJERCITO NACIONAL L /\C C E ONAC

INFORME DE RESULTADOS . ISO/IEC 17025:2017

11-LAB-04%
Informe No. 0318/ MDN-CGFM-COEIC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANOI-LACCE-29
CUADRO DE RESULTADOS CIERRE DE CONTACTO
NA: No Aplica NE: No Evaluado ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
Ml : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimiento No Implementado
CONDICIONES AMBIENTALES
Acondicionamiento Horas
Temperatura 21°C £2°C 24
Humedad 65%+ 5% 24
CIERRE DE CONTACTO
NTMD-0383 (2023-02-07)
NUMERAL CONCEPTO CARACTERISTICAS OBSERVACICNES
3 Reguisitos
3.2 Reguisitos especificos
3.26 Sclidez de color

El cierre de contacto debe cumplir los requisitos establecidos en |a tablz 4, para |a solidez de color cuando se evalué
de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.6.

Nota 3
Para el caso de colores diferentes a los establecidos en |a tabla 4, |z entidad contratante debe suministrar una
muestra de referencia segln el numeral 2.2.5, que cumpla en su totalidad las especificaciones establecidas en la
presente norma, bien sea para la adquisicion de cierre de contacto en rollos o en elementos confeccionados con
este material. La muestra no debe presentar una calificacion inferior 2 4 en la escala de grises cuando se compare
con la muestra de referencia segtn lo establece el numeral 5.6.
Tabla 4 Requisito solidez de color
Caracteristica Especificacidn norma técnica Numeral
Cambio de color Minimo 4 e.g 56
Manchado Minimo 4 e.g '

ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO, METODO ACELERADO
NTC 1155-3 ensayo 2A y 3A (2017-10-18)
Escala de grises para evaluar la transferencia de color NTC 4873-3 (2000-10-25)
Escala de grises para valoracion de cambios de color NTC 4873-2 (2000-10-25)
Detergente: WOB sin agente lonqueador Equipo: Launder-Ometer Ensayo: 2A
Identificacidn de la No .de especimenes

Escala empleada

- . [ . v
i Evaluacion Color Testigo Multifibra 1 2 X
Cambio de color
NTC 4873-2 (2000-1G-25) M o e 5
Acetato - = =
Algoddn 4-5 4-5 4-5
42065 gancho Transferencia de color VERDE Nylon ¢ =
NTC 4873-3 (2000-10-25) Plidstar A . -
Acrilico - 5 -
Llana = 2 =
P — ) > ‘ No .de especil v
entificacin de la Evaluacidn Color Testigo Multifibra SECITEnes X
muestra 1 2
Cambio de color
amaia /A 4-5 4-5 4-5
NTC 4873-2 (2000-10-25)
Acetato = = =
Algodon 4-5 4-5 4-5
42066 gancho
Transferencig de color VERDE Nylon - - -
NTC 4873-3 (2000-10-25) Poliéster - = =
Acrilico = =
Lang = :
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INFORME DE RESULTADOS FR-004-TEC V.15 ISO/IEC 17025:2017

11-LAB-049
Informe No. 0318/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANO1-LACCE-29
CUADRO DE RESULTADOS CIERRE DE CONTACTO
NA: No Aplica NE: No Evaluado ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
MI: Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimiento No Implementado
CONDICIONES AMBIENTALES
Acondicionamiento Horas
Temperatura 21°C+2:C 24
Humedad 65%= 5% 24
CIERRE DE CONTACTO
NTMD-0383 (2023-02-07)
NUMERAL CONCEPTO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
3 Regquisitos
32 Reguisitos especificos
3.26 Solidez de color

El cierre de contacto debe cumplir los requisitos establecidos en |z tabla 4, para |z solidez de color cuando se evalué
de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.6.

Nota 3
Para el caso de colores diferentes a los establecidos en |z tabla 4, |a entidad contratante debe suministrar una
muestra de referencia segun el numeral 2.2.5, que cumpla en su totalidad las especificaciones establecidas en la
presente norma, bien sea para la adquisicion de cierre de contacto en rollos o en elementos confeccionados con
este material. La muestra no debe presentar una calificacién inferior a 4 en la escala de grises cuandoc se compare
con la muestra de referencia segun lo establece el numeral 5.6.
Tabla 4 Requisito solidez de color
Caracteristica Especificacién norma técnica Numeral
Cambio de color Minimo 4 e.g cg
Manchado Minimo 4 e.g '

ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO. METODO ACELERADO
NTC 1155-3 ensayo 2A y 3A (2017-10-18)
Escala de grises para evaluar la transferencia de color NTC 4873-3 (2000-10-25)
Escala de grises para valoracion de cambios de color NTC 4873-2 (2000-10-25)
Detergente: WOB sin agente lanqueador Equipo: Launder-Ometer Ensayo: 2A
Identificacién de la No .de especimenes

Escala empleada

iy Evaluacion Color Testigo Multifibra 1 5 X
Cambio de color
NTC 4873-2 (2000-10-25) WA 45 45 e
Acetato - - -
Algoddn 4-5 4-5 4-5
42067 gancho cho Transferencia de color VERDE Nylon 3 = =
NTC 4873-3 (2000-10-25) Poliéster i - -
Acrilico - 2 .
tona - = =
Identiicacion de lg Evaluacidn Color Testigo Multifibra Nojae especimenes X
muestra 1 2
Cambio de colt
ambio de color /A 4-5 4-5 4-5
NTC 4873-2 (2000-10-25)
Acetato - = =
Algoddn 4-5 4-5 4-5
42068 gancho
Transferencia de color VERDE Nylan = = -
NTC 4873-3 (2000-10-25) Poliéster o = -
Acrilico - - =
Lena - 2 2
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EJERCITO NACIONAL L /\CC E ONAC
ACREDITADO

INFORME DE RESULTADOS -~ 1O/ IEC 17025:2017

11-LAB-049

Informe No. 0318/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANO1-LACCE-29
CUADRO DE RESULTADOS CIERRE DE CONTACTO

NA: No Aplica NE: No Evaluado ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
Ml : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimiento No Implementado
CONDICIONES AMBIENTALES
Acondicionamiento Horas
Temperatura 21°C £ 2°C 24
Humedad 65%+ 5% 24
CIERRE DE CONTACTO
NTMD-0383 (2023-02-07)
NUMERAL CONCEPTO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
g Requisitos
3.2 Reqguisitos especificos
326 Solidez de color

El cierre de contacte debe cumplir los requisitos establecidos en |a tabla 4, para la solidez de color cuando se evalug
de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.6.

Nota 3
Para el caso de colores diferentes a los establecidos en |a tabla 4, |a entidad contratante debe suministrar una
muestra de referencia segun el numeral 2.2.5, que cumpla en su totalidad |as especificaciones establecidas en la
presente norma, bien sea para la adquisicion de cierre de contacto en rollos o en elementos confeccionados con
este material. La muestra no debe presentar una calificacidn inferior a 4 en |a escala de grises cuando se compare
con la muestra de referencia segun lo establece el numeral 5.6.
Tabla 4 Requisito solidez de color
Caracteristica Especificacion norma técnica Numeral
Cambio de color Minimo 4 e.g 55
Manchado Minimo 4 e.g '
ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO. METODO ACELERADO
NTC 1155-3 ensayo 2A y 3A (2017-10-18)
Eicalolerbloas Escala de grises para evaluar la transferencia de color NTC 4873-3 (2000-10-25})
gieaga Escala de grises para valoracién de cambios de color NTC 4873-2 (2000-10-25)
Detergente: WOB sin agente lanqueador Equipo: Launder-Ometer Ensayo: 2A
eentfieggan te ly Evaluacicn Color Testigo Multifibra No.desepecimenes X
muestra 1 2
Cambio de color
NTC 4873-2 (2000-10-25) A 45 43 45
Acetato - - -
Algoddn 4-5 4-5 4-5
42065 gancho Transferencia de color VERDE Nylon E = -
NTC 4873-3 (2000-10-25) Blidair i ) -
Acrilico - - -
Lana - - &
Identificacidn de la Evaluacion GlGF Testige Multiibra No .de especimenes X
muestra 1 2
‘ i
Cambio de color A A 4.5 4.5
NTC 4873-2 (2000-10-25)
Acetato E 2 -
Algoddn 4-5 4-5 4-5
42070 gancho ‘
070 ganc Transferencia de color VERDE Nylon & = -
NTC 4873-3 (2000-10-25) Poliéster = G =
Acrilice - = -
Lana - = -
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UERZAS MILITARES DE COLOMB'A Laboratorio Control de Calidad del Ejército >

EJERCITO NACIONAL L /\CC E ONAC

INFORME DE RESULTADOS

FR-004-TEC V.15 ISO/IEC 17025:2017
) 11-LAB-049
Informe No. 0318/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANO1-LACCE-29
CUADRO DE RESULTADOS CIERRE DE CONTACTO
NA: No Aplica NE: No Evaluado ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
Ml : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimiento No Implementado
CONDICIONES AMBIENTALES
Acondicionamiento Horas
Temperatura 21°C +2°C 24
Humedad 65%= 5% 24
CIERRE DE CONTACTO
NTMD-0383 {2023-02-07)
NUMERAL CONCEPTO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
3 Reguisitos
3.2 Requisitos especificos
3.26 Solidez de color

El cierre de contacto debe cumplir los requisitos establecidos en |a tabla 4, para |a solidez de color cuando se evalué
de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.6.

Nota 3
Para el caso de colores diferentes a los establecidos en la tabla 4, |2 entidad contratante debe suministrar una
muestra de referencia segun el numeral 2.2.5, que cumpla en su totalidad las especificaciones establecidas en la
presente norma, bien sea para la adquisicion de cierre de contacto en rollos o en elementos confeccionados con
este material. La muestra no debe presentar una calificacion inferior a 4 en |a escala de grises cuando se compare
con la muestra de referencia segtn lo establece el numeral 5.6.
Tabla 4 Requisito solidez de color
Caracteristica Especificacion norma técnica Numeral
Cambio de color Minimo 4 e.g 56
Manchado Minimo 4 e.g '
ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO. METODO ACELERADO
NTC 1155-3 ensayo 2A y 3A (2017-10-18)
Esralehinlogs Escala de grises para evaluar la transferencia de color NTC 4873-3 (2000-10-25)
P a Escala de grises para valoracion de cambios de color NTC 4873-2 (2000-10-25)
Detergente: WOB sin agente lanqueador Equipo: Launder-Ometer Ensayo: 2A
Identificacidn de la Evaluaciin Caleh Testigo Multifibra No .de especimenes %
muestra < )
Cambio de color B
NTC 4873-2 (2000-10-25) WA o a5 43
Acetato - - =
Algoddn 4-5 4-5 4-5
4—9_2071 ancho Transferencia de color VERDE Nylon 5 & -
NTC 4873-3 (2000-10-25) Poliéster - = -
Acrilico - - “
Lana = - =
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11-LAB-049

Informe No. 0318/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANO1-LACCE-29
CUADRO DE RESULTADOS CIERRE DE CONTACTO

NA: No Aplica NE: No Evaluado ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
M| : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimiento No Implementado
CONDICIONES AMBIENTALES
Acondicionamiento Horas
Temperatura 21°C +£2°C 24
Humedad 65%+ 5% 24
CIERRE DE CONTACTO
NTMD-0383 (2023-02-07)
NUMERAL CONCEPTO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
= Reguisitos
32 Requisitos especificos
326 Solidez del color
Nota 2

Para el caso de colores diferentes a los establecidos en |z tablz 3, la entidad contratante debe suministrar una
muestra de referencia segun el numeral 2.2.5, que cumpla en su totalidad las especificaciones establecidas en la
presente norma, bien sea para la adquisicidn de cierre de contacto en rollos o en elementos confeccionados con
este material. La muestra no debe presentar una calificacidn inferior a 4 en |a escala de grises cuando se compare
con la muestra de referenciza segun lo establece el numeral 5.5.

Caracteristica Especificacién norma técnica Numeral
Calificacidn visual tono a tono con Pantone No debe presentar una calificacidn inferior a 55
Felpa 15-0309 TCX 4 en la escala de grises !
TEXTILES. ENSAYOS PARA DETERMINAR SOLIDEZ DEL COLOR. PARTE 2: ESCALA DE GRISES PARA EVALUAR EL CAMBIO DE
COLOR.
NTC 4873-2 (2000-10-25)
Color Verde

Cierre de contacto después de la solidez del color &l

Materiales o productos sometidos a muestro y el método de muestro utilizado favads

Escala de grises para valoracion de cambios de color NTC

Escala empleada 4873-2 (2000-10-25)

Identificacidn de la muestra Calificacion visual. Escala de grises
La muestra de cinta de contacto es tono a tono con Pantone felpa 19-0309 TCX, con calificacion de 4 en escala
42059 de grises.

NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) /150 105-A1:2010, Escala AATCC de § grados
Lo muestra de cinta de contacto es tono a tono con Pantone felpa 19-0309 TCX, con calificacion de 4 en escala
42060 de grises.
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / 150 105-A1:2010, Escala AATCC de 8 grados
La muestra de cinta de contacte es tono a tono con Pantone felpa 19-0309 TCX, con calificacién de 4 en escala
42061 de grises.
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / 150 105-A1:2010, Escala AATCC de § grados
La muestra de cinta de contacto es tono a tono con Pantone felpa 19-0303 TCX, con calificacidn de 4 en escala

42062 de grises.
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / IS0 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grades
La muestra de cinta de contacto es tono a tono con Pantone felpa 15-0309 TCX, con calificacidn de 4 en escala
42063 de grises.
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / IS0 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados
La muestra de cinta de contacto es tono a tono con Pantone felpa 19-0309 TCX, con calificacion de 4 en escala
42064 de grises.
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / 150 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados
La muestra de cinta de contacto es tono a tono con Pantone felpa 19-0309 TCX, con calificacidn de 4 en escalo

42065 de grises.
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / 150 105-A1:2016, Escala AATCC de 9 grados

La muestra de cinta de contacto es tono a tono con Pantone felpa 19-0309 TCX, con calificacion de 4 en escala
42066 de grises.
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / 1SO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados
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EJERCITO NACIONAL L /\CC E ONAC

INFORME DE RESULTADOS FR-004-TEC V.15 ISO/IEC 17025:2017

11-LAB-049

Informe No. 0318/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANO1-LACCE-29
CUADRO DE RESULTADOS CIERRE DE CONTACTO

NA: No Aplica NE: No Evaluado ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
Ml : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimiento No Implementado
CONDICIONES AMBIENTALES
Acondicionamiento Horas
Temperatura 21°:C £ 2°C 24
Humedad 65%= 5% 24
CIERRE DE CONTACTO
NTMD-0383 {2023-02-07
NUMERAL CONCEPTO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
2 Reguisitos
3.2 Requisitos especificos
3.26 Solidez del color
Nota 2

Para el caso de colores diferentes a los establecidos en la tabla 3, |a entidad contratante debe suministrar una
muestra de referencia segun el numeral 2.2.5, que cumpla en su totalidad |as especificaciones establecidas en la
presente norma, bien sea para la adquisicién de cierre de contacto en rollos o en elementos confeccionados con
este material. La muestra no debe presentar una calificacién inferior a 4 en |a escala de grises cuando se compare
con la muestra de referencia segin lo establece el numeral 5.5.

Caracteristica Especificacién norma técnica Numeral
Calificacidn visual tono a tono con Pantone No debe presentar una calificacién inferior a 55
Felpa 19-0309 TCX 4 en la escala de grises ]
TEXTILES. ENSAYOS PARA DETERMINAR SOLIDEZ DEL COLOR. PARTE 2: ESCALA DE GRISES PARA EVALUAR EL CAMBIC DE
COLOR.
NTC 4873-2 (2000-10-25)
Color Verde

Cierre de contacto después de |a solidez del color al

Materiales o productos sometidos a muestro y el método de muestro utilizado Eiis

Escala de grises para valoracién de cambios de color
NTC 4873-2 (2000-10-25)

La muestra de cinta de contacto es tono a tono con Pantone felpa 19-0308 TCX, con calificacidn de 4 en escala

42067 de grises.
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / 150 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados

La muestra de cinta de contacto es tono a tono con Pantone felpa 19-0309 TCX, con calificacidn de 4 en escala
42068 de grises.
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / 1SO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados
La muestra de cinta de contacto es tono a tono con Pantone felpa 19-0309 TCX, con calificacion de 4 en escala
42068 de grises.
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) /IS0 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados
La muestra de cinta de contacto es tono a tono con Pantone felpa 19-0309 TCX, con calificacion de 4 en escala
42070 de grises.
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / IS0 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados
La muestra de cinta de contacto es tono a tono con Pantone felpa 19-0309 TCX, con calificacidn de 4 en escala
42071 i de grises.
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / ISO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados

Escala empleada
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Informe No. 0318/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANQ1-LACCE-29
CUADRO DE RESULTADQS CIERRE DE CONTACTO
NA: No Aplica NE: No Evaluado ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
Ml : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimiento No Implementado
CONDICIONES AMBIENTALES
Acondicionamiento Horas
Temperatura 21°C+2°C 24
Humedad 65% 5% 24
CIERRE DE CONTACTO
NTMD-0383 (2023-02-07)
NUMERAL CONCEPTO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
3 Requisitos
32 Requisitos especificos
3.26 Solidez del color
Nota 2

Para el caso de colores diferentes a los establecidos en la tabla 3, |a entidad contratante debe suministrar una
muestra de referencia segun el numeral 2.2.5, que cumpla en su totalidad las especificaciones establecidas en la
presente norma, bien sea para la adquisicion de cierre de contacto en rollos o en elementos confeccionados con
este material. La muestra no debe presentar una calificacién inferior a 4 en la escala de grises cuando se compare
con la muestra de referencia segun lo establece el numeral 5.5.

Caracteristica Especificacion norma técnica Numeral
Calificacidn visual tono a tono con Pantone No debe presentar una calificacién inferior a 55
Gancho 19-0414 TCX 4 en la escala de grises ’
TEXTILES. ENSAYOS PARA DETERMINAR SOLIDEZ DEL COLOR. PARTE 2: ESCALA DE GRISES PARA EVALUAR EL CAMBIO DE
COLOR.
NTC 4873-2 (2000-10-25)
Color Verde
Cierre de contacto después de |a solidez del color al

Materiales o productos sometidos a muestro y el método de muestro utilizado Exiaiis

Escala de grises para valoracién de cambios de color NTC
Escala empleada
4873-2 (2000-10-25)
laentificacion de ig Calificacidn visual. Escala de grises
muestra
La muestra de cinta de contacto es tono a tono con Pantone gancho 19-0414 TCX, con calificacidn de 4 en escala de
42053 grises.
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) /IS0 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados
La muestra de cinta de contacto es tono @ tono con Pantone gancho 15-0414 TCX, con calificacidn de 4 en escala de
42060 grises.
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / ISO 105-A1:2010, Escala AATCC de S grados
La muestra de cinta de contacto es tone a tono con Pantone gancho 19-0414 TCX, con calificacion de 4 en escala de
42061 grises.
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / 1SO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados
La muestra de cinta de contacto es tona a tono con Pantone gancho 19-0414 TCX, con calificacion de 4 en escala de
42062 grises.
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / 1SO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grodos
La muestra de cinta de contacto es tono a tono con Pantone gancho 19-0414 TCX, con calificacion de 4 en escala de
42063 grises.
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / ISO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados
La muestra de cinta de contacto es tono a tone con Pantone gancho 19-0414 TCX, con calificacion de 4 en escola de
42064 grises.
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / 1SO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados
La muestra de cinta de contacto es tono a tono con Pantone gancho 19-0414 TCX, con calificacion de 4 en escala de
42065 grises.
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) /150 105-A1:2010, Escala AATCC de 8 grados
La muestra de cinta de contacto es tono a tono con Pantone gancho 19-0414 TCX, con calificacién de 4 en escala de
42066 grises.
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / 1SO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados
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EJERCITO NACIONAL L /\CC E ONAC

INFORME DE RESULTADOS T ISO/IEC 17025:2017

11-LAB-049
Informe No. 0318/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANO1-LACCE-29
CUADRO DE RESULTADOS CIERRE DE CONTACTO
NA: No Aplica NE: No Evaluado ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
MI : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimiento No Implementado
CONDICIONES AMBIENTALES
Acondicionamiento Horas
Temperatura 21°C £ 2°C 24
Humedad 65%+ 5% 24
CIERRE DE CONTACTO
NTMD-0383 (2023-02-07)
NUMERAL CONCEPTO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
3 Requisitos
3.2 Regquisitos especificos
3.26 Salidez del color
Nota 2

Para el caso de colores diferentes a los establecidos en la tabla 3, la entidad contratante debe suministrar una
muestra de referencia segun el numeral 2.2.5, que cumpla en su totalidad las especificaciones establecidas en la
presente norma, bien sea para la adquisicion de cierre de contacto en rollos o en elementos confeccionados con
este material. La muestra no debe presentar una calificacién inferior a 4 en |a escala de grises cuando se compare
con la muestra de referenciz segun lo establece el numeral 5.5.

Caracteristica Especificacién norma técnica Numeral
Calificacidn visual tono a tono con Pantone No debe presentar una calificacion inferior a 55
Gancho 19-0414 TCX 4 en la escala de grises
TEXTILES. ENSAYOS PARA DETERMINAR SOLIDEZ DEL COLOR. PARTE 2: ESCALA DE GRISES PARA EVALUAR EL CAMBIO DE
COLOR.
NTC 4873-2 (2000-10-25)
Color Verde

Cierre de contacto después de |a solidez del color al

Materiales o productos sometidos a muestro y el método de muestro utilizado e

Escala de grises para valoracidn de cambios de color
NTC 4873-2 (2000-10-25)

La muestra de cinta de contacto es tono @ tono con Pantone gancho 19-0414 TCX, con calificacicn de 4 en

42067 escala de grises.
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / ISO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados

La muestra de cinta de contacto es tono a tono con Pantone gancho 19-0414 TCX, con calificacion de 4 en
42068 escala de grises.
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / ISO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados
La muestra de cinta de contacto es tono a tono con Pantone gancho 19-0414 TCX, con calificacidn de 4 en
42069 escala de grises.
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / 150 105-A1:2010, Escala AATCC de 3 grados
La muestra de cinta de contacto es tono a tono con Pantone gancho 19-0414 TCX, con calificacidn de 4 en

42070 escala de grises.
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / 1SO 105-A1:2010, Escala AATCC de 3 grados

Lo muestra de cinta de contacto es tonc a tono con Pantone gancho 19-0414 TCX, con calificacion de 4 en

42071 escala de grises.
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / 150 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados

Escala empleada

** FIN DEL INFORME DE RESULTADOS**
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FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

Laboratorio Control de Calidad del Ejército '

EJERCITO NACIONAL

ONAC

INFORME DE RESULTADOS

Informe No. 0316/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANO1-LACCE-29

Fecha de emision:

Razdn social - Solicitante:
Direccidn:

Descripcion de la muestra:

Cddigo / drea de ensayo:
Fecha de recepcién:
Documento técnico de ref.

ACREDITADO

LACCE

p— 1SO/IEC 17025:2017

11-LAB-049

INFORME DE RESULTADOS
Nudmero de péginas: 09
INFORMACION DEL CLIENTE
ENTE DI QUALITA - EDQ — AELJANDRO BUSTOS — PROFESIONAL DE CERTIFICACION

2024-10-08

CL. 44 #53-96, BOGOTA Teléfono: (601) 9261877

DATOS DE ENSAYO
Dos (02) muestras de cierre de contacto 25 mm cédigos: 01 a 02. No. Proceso N/A.

MT-0316-24 / Textiles
2024-09-30 Fecha realizacién del ensayo:
NTMD-0383 (2023-02-07). Requisitos solicitados por el cliente.

2024-10-01 sl 2024-10-08

ENSAYOS EFECTUADOS
Condiciones generales Evaluado No evaluado b
Dimensiones Evaluado No evaluado X
ENSAYOS ACREDITADOS

ENSAYO

Analisis cuantitativo de fibras

Ensayos de solidez del color. Parte 3: solidez del color al lavado. Método acelerado

Ensayo para determinar solidez del color. Parte 2: Escala de grises para evaluar cambios de color

ENSAYOS NO ACREDITADOS

ENSAYO

Determinacion de la masa por unidad del érea (peso) de la tela

Standard Test Method for Peel Strength (“T” Method) of Hook and Loop Touch Fasteners

Ensayo para determinar solidez del color. Parte 3: Escala de grises para evaluar transferencia de color

NORMA Y/O METODO
NTC 481-3 Métodos 3,5,6,9,10 (2012-12-12)
NTC 1155-3 Ensayo 2A y 3A (2017-10-18)
NTC 4873-2 Parte 2 {2000-10-25)

NORMA Y/0 METODO
NTC 230 Opcién D (2010-07-28)
ASTM D5170-98(2021)

NTC 4873-3 Parte 3 (2000-10-25)

stroC pcda
Qgknico

n Jair

Karen_] Avila Bentez DIRECTOR DE LABORATORIO
s Autoriz er@qﬂgﬂ (41
¥ard{5A R
' 1 { 2 Quim\ca CCE
RESPONSABLE DE AREA - octora W
Elabord pure

OBSERVACIONES

1, Los resultados obtenidos durante el ensayo se reportan en el cuadro anexo.

DIREGHE NICO
Revi

2. Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra analizada, tal y como se recibid y son validos Unicamente para la muestra descrita en este informe con el codigo

asignado.

3. Elinforme no implica ningun juicio sobre los lotes de este mismo producto. El muestreo es realizado por el solicitante de |as pruebas. Las muestras son

y enviadas por el solicitante del ensayo, bajo sus propios criterios.
. Los informes de resultados se consideran como propledad del solicitante. En ningdn caso podran reproducirse.

B oNo

lo largo del documento.
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libremente escogidas

Para dudas y/o quejas, el cliente debe presentar solicitud escrita en un plazo no mayor a 45 dias calendario, de acuerdo a lo establecido en procedimiento interno.

£l laboratorio almacena el material sobrante de la realizacién de los ensayos por un periodo de 45 dias calendario, transcurrido este tiempo se destruye la muestra

El laboratorio ne garantizz la repetibilidad de los resultados después del periodo de 45 dias calendario o en el caso de que el cliente retire la muestra del laboratoric.

El laboratorio no se responsabiliza por la informacidn suministrada por el cliente que pueda afectar la validez de los resultados la cual se encuentra subrayaday en negrilla a

" LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DEL EJERCITO NACIONAL
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U E RZAS M I L I TA R ES D E C O LO M B IA Laboratario Contral de Calidad del Ejército -

EJERCITO NACIONAL L /\CC E ONAC
ACREDITADO

INFORME DE RESULTADOS T —_— ISO/IEC 17025:2017

11-LAB-049

Informe No. 0316/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANO1-LACCE-29
CUADRO DE RESULTADOS CIERRE DE CONTACTO

NA: No Aplica NE: No Evaluado ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
M1 : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimiento No Implementado
CONDICIONES AMBIENTALES
Acondicionamiento Horas
Temperatura 21:C £ 2°C 24
Humedad 65%% 5% 24
CIERRE DE CONTACTO
NTMD-0383 (2023-02-07)
NUMERAL CONCEPTO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
3 Reguisitos
2.2 Requisitos especificos
3.2.1 Peso

El cierre de contacto debera cumplir con los siguientes requisitos especificos establecidos en la Tabla 2, cuando
sean verificados con el numeral 5.4

Tabla 2 Requisitos especificos que debe cumplir el cierre de contacto
Caracteristica Especificacion norma técnica Numeral
Peso /felpa De 7,10 8,1g/m Lineal 5.4

DETERMINACION DE LA MASA POR UNIDAD DEL AREA (PESO) DE LA TELA
NTC 230 Opcidn D (2010-07-28)

Opcidn usada Opcidn D
Unidad de medida g/m Lineal
Atmdsfera normalizada para el ensayo 21°C+2°C/65%HR+5 %HR
Descripcién del material Cinta de contacto/Felpa
Ancho de la tela, aplica para (g) por metro lineal 25mmz+1mm
No .de especimenes Promedio
Identificacidn de la (g/m) lineal U % Incert.
muestra ] 2 3 4 5 (Tres cifras (g/m) lineal
significativas)
o1 8,87 8,85 8,83 8,84 8,82 8,84 0,025
o2 8,91 8,91 8,91 8,90 8,90 891 0,010
Caracteristica Especificacion norma técnica Numeral
Peso /gancho De 7,6 a 9,6 g/m Lineal 5.4

DETERMINACION DE LA MASA POR UNIDAD DEL AREA (PESO) DE LA TELA
NTC 230 Opcién D {2010-07-28)

Opcidn usada Opcién D
Unidad de medida g/m Lineal
Atmdsfera normalizada para el ensayo 21°C+2°C/65%HR+5 %HR
Descripcidén del material Cinta de contacto/Gancho
Ancho de la tela, aplica para (g) por metro lineal 25mmz#+1mm
No .de especimenes Promedio
Identificacidn de la (g/m) lineal U # Incert.
muestra 1 2 3 4 5 (Tres cifras (g/m) lineal
significativas)
01 8,70 8,70 8,71 8,71 8,69 8,70 0,0093
02 8,65 8,70 8,66 8,66 8,68 8,67 0,026
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INFORME DE RESULTADOS
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Informe No. 0316/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-IEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANO1-LACCE-29
CUADRO DE RESULTADOS CIERRE DE CONTACTO
NA: No Aplica NE: No Evaluado ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
MI : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimiento No Implementado
CONDICIONES AMBIENTALES
Acondicionamiento Horas
Temperatura 21:C +£2°C 24
Humedad 65%%= 5% 24
CIERRE DE CONTACTO
NTMD-0383 (2023-02-07)
NUMERAL CONCEPTO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
3 Reguisitos
3.2 Reguisitos especificos
322 Composicién
El gancho y la felpa deben ser fabricados en 100% poliamida (nailon).
Caracteristica Especificacidn norma técnica Numeral
Composicidn (Gancho) en % 100% poliamida (nailon) 5.2
ANALISIS CUANTITATIVO DE FIBRAS
NTC 481-3 Métodos 3,5,6,9,10 (2012-12-12)
Método empleado Ensayo quimico # 3
Materl d ! ; ; ;
oteriales o‘pro uctos 5omet1dcfs. a muestro y lerrédicontactoleanens .Frbra Paliani Frpra sin NA
el método de muestro utilizado disuelta: disolver:
Identificacidn de la muestra Tipo de fibra % Muestra 1 % Muestra 2 (%) Promedio U+ incert. En %
01 Poliamida 100 100 100 0,0080
G2 Poliamida 100 100 100 0,0080
Caracteristica Especificacion norma técnica Numeral
Composicidn (Felpa) en % 100% poliamida (nailon) 5.2
ANALISIS CUANTITATIVO DE FIBRAS
NTC 481-3 Métodos 3,5,6,9,10 (2012-12-12)
Meétodo empleado Ensayo quimico # 3
Materiales o productos sometidos a muestro y : Fibra L Fibra sin
N,
el método de muestro utilizado Glerre dle sonigeta/fips disuelta: Paliosmigy disolver: A
{dentificacidn de la muestra Tipo de fibra % Muestra 1 % Muestra 2 (%) Promedio U * Incert. En %
01 Poliamida 100 100 100 0,0080
02 Poliamida 100 100 100 0,0080

El gancho debe ser tejido en gasa devuelta de tejido plano Las muestras evaluadas de cierre de contacto 25 mm

en orden escalonado. codigos: 01 a 02, son tejidas en gasa devuelta de tejido
plano en orden escalonado.

El gancho debe estar cubierto al respaldo con uUn |as muestras evaluadas de cierre de contacto 25 mm
recubrimiento polimérico o elastémero. De acuerdo al ¢édigos: 01 a 02, estan cubiertas al respaldo con un
numeral 5.2 recubrimiento polimérico.
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INFORME DE RESULTADOS

FR-004-TEC V.15 ISO/IEC 17025:2017
11-LAB-049
Informe No. 0316/ MDN-CGFM-COEIC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANO1-LACCE-29
CUADRO DE RESULTADOS CIERRE DE CONTACTO
NA: No Aplica NE: No Evaluado ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
M1l : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimiento No Implementado
CONDICIONES AMBIENTALES
Acondicionamiento Horas
Temperatura 21°C £ 2°C 24
Humedad 65%+ 5% 24
CIERRE DE CONTACTO
NTMD-0383 (2023-02-07)
NUMERAL CONCEPTO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
3 Reqguisitos
32 Requisitos especificos
3.23 Fuerza de adherencia

Debe presentar resistencia al pelaje, con una fuerza de adherencia de 0,06 N/m después de 3 ciclos de lavado
minimo, con minimo 5 N de fuerza de desunién (cuando se aplican fuerzas normales a la linea de separacion del
cierre de contacto —formando una “T”) antes de 10.000 aperturas de acuerdo con el numeral 5.7.

Caracteristica Especificacién norma técnica Numeral
resistencia al pelaje, fuerza de adherencia Minimo 5 N después de 3 ciclos de lavado 57

STANDARD TEST METHOD FOR PEEL STRENGTH (“T” METHOD) OF HOOK AND LOOP TOUCH FASTENERS

ASTM D5170-98(2021)

Descripcion del material Cierre de contacto

o oy
spe.crmen i En;ay By A-E Mox:mcr)f g 5 KN Pretension Usada 05N
Tipo de Maquina obtenible
Tamafo de mordazas 25 mm X 25 mm Tipo de almohadilla N/A Numero de Hilos <25 N/A
Promedio de tiempo Tipo de - 2 Concesiones para el £l tamafio o el acabado
i s i N/A
requerido para romper Ha ensayo £¢ SeamacenE oo encogimiento N/A fueron removidos /
Ciclos de lavado AATCC 61, lavado tipo 2A

No .de especimenes (N)
Identificacidn de la muestra

Promedio en (N)

Gancf'_:o a favor cinta. 6.97 N U#0,51N
Cinta a favor
Gancho en direccidn y 571 NU20O51IN
- lazo en contra
- Gancho en contra y 5,64NU£051IN
lazo en cinta
Gancho en contra 'y 591NU+051IN
lazo en contra
Gancho a favor cinta. 6,88 NU*0,51N
Cinta a favor
Gancho en direccion y 595NU+051N
- lazo en contra
= Gancho en contra y 590NU+0,51N
lazo en cinta
Gancho en contra y 585NU+051N

lazo en contra
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INFORME DE RESULTADOS FRGGRTEE VTS ISO/IEC 17025:2017

11-LAB-049

Informe No. 0316/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANO1-LACCE-29
CUADRO DE RESULTADOS CIERRE DE CONTACTO

NA: No Aplica NE: No Evaluado ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
M| : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimiento No Implementado
CONDICIONES AMBIENTALES
Acondicionamiento Horas
Temperatura 21°C+2:C 24
Humedad 65%= 5% 24
CIERRE DE CONTACTO
NTMD-0383 (2023-02-07)
NUMERAL CONCEPTO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
3 Regquisitos
332 Reguisitos especificos
3.2.4 Coler
Nota 2

Para el caso de colores diferentes a los establecidos en la tabla 3, la entidad contratante debe suministrar una
muestra de referencia segun el numeral 2.2.5, que cumpla en su totzlidad las especificaciones establecidas en la
presente norma, bien sea para la adquisicion de cierre de contacto en rollos o en elementos confeccionados con
este material. La muestra no debe presentar una calificacion inferior a 4 en |a escala de grises cuando se compare
con |la muestra de referencia segun lo establece el numeral 5.5.

Caracteristica Especificacién norma técnica Numeral
Calificacidn visual tono a tono con Pantone No debe presentar una calificacion inferior a 55
felpa 19-0309 TCX 4 en la escala de grises i
TEXTILES. ENSAYOS PARA DETERMINAR SOLIDEZ DEL COLOR. PARTE 2: ESCALA DE GRISES PARA EVALUAR EL CAMBIO DE
COLOR.
NTC 4873-2 (2000-10-25)
Color Verde
Materiales o productos sometidos a muestro y el método de muestro utilizado Cierre de contacto
Eccala.empléada Escala de grises para valoracion de cambios de color
NTC 4873-2 (2000-10-25)
Roeatipacidnceda Calificacién visual. Escala de grises
muestra
o1 La muestra de cinta de contacto es tono a tona con Pantone felpa 19-0309 TCX, con calificacion de 4 en escola de grises.
= NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / 1SO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados
02 La muestra de cinta de contacto es tono a tonc con Pantone felpa 19-0309 TCX, con calificacion de 4 en escala de grises.
= NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / 1SO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados
Caracteristica Especificacion norma técnica Numeral
Calificacidn visual tono a tono con Pantone No debe presentar una calificacién inferior a 55
gancho 19-0114 TCX 4 en la escala de grises '
TEXTILES. ENSAYOS PARA DETERMINAR SOLIDEZ DEL COLOR. PARTE 2: ESCALA DE GRISES PARA EVALUAR EL CAMBIO DE
COLOR.

NTC 4873-2 (2000-10-25)
Verde

Cierre de contacto
Eecrlimernateati Escala de grises para valoracion de cambios de color
g P NTC 4873-2 (2000-10-25)

Color
Materiales o productos sometidos @ muestro y el método de muestro utilizado

Identificacidn de la i B S ;
ficac Calificacidn visual. Escala de grises

muestra
La muestra de cinta de contacto es tono a tono con Pantone gancho 19-0114 TCX, con calificacidn de 4 en escala de

o1 grises.
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / SO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados
Lo muestra de cinto de contacto es tono a tono con Pantone gancho 19-0114 TCX , con calificacidn de 4 en escala de

o2 grises.
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / 150 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados
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INFORME DE RESULTADOS AR 18 ISO/IEC 17025:2017

OONAC

ACREDITADO

11-LAB-049
Informe No. 0316/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANO1-LACCE-29
CUADRO DE RESULTADOS CIERRE DE CONTACTO
NA: No Aplica NE: No Evaluado ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
MI : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimiento No Implementado
CONDICIONES AMBIENTALES
Acondicionamiento Horas
Temperatura 21°C+2°C 24
Humedad 65%z= 5% 24
CIERRE DE CONTACTO
NTMD-0383 (2023-02-G7)
NUMERAL CONCEPTO CARACTERISTICAS (OBSERVACIONES
3 Requisitos
3.2 Reguisitos especificos
326 Solidez de color

£l cierre de contacto debe cumplir los requisitos establecidos en latabla 4, para la solidez de color cuando se evalué
de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.6.

Nota 3
Para el caso de colores diferentes a los establecidos en |a tabla 4, |3 entidad contratante debe suministrar una
muestra de referencia segln el numeral 2.2.5, que cumpla en su totalidad las especificaciones establecidas en lz
presente norma, bien sea para la adquisicion de cierre de contacto en rollos o en elementos confeccionados con
este material. La muestra no debe presentar una calificacion inferiora 4 en la escala de grises cuando se compare
con la muestra de referencia segln lo establece el numeral 5.6.
Tabla 4 Requisito solidez de color
Caracteristica Especificacién norma técnica Numeral
Cambio de color Minimo 4 e.g 56
Manchado Minimo 4 e.g '
ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO. METODO ACELERADO
NTC 1155-3 ensayo 2A y 3A (2017-10-18)
Escala de grises para evaluar la transferencia de color NTC 4873-3 (2000-10-25)
Escala empleada ' L i
Escala de grises para valoracion de cambios de color NTC 4873-2 (2000-10-25)
Detergente: W08 sin agente lanqueador Equipo: Launder-Ometer Ensayo: 2A
|dentificacidn de la Evaliceidn Color Testigo Multifibro No .de especimenes %
muestra 1 2
Combio de color
NTC 4873-2 (2000-10-25) A 3 e %2
Acetato - -
Algoddn 4-5 4-5 4-5
01 Felpa Tronsferencia de color VERDE Nylon 5 . B
NTC 4873-3 (2000-10-25) Poliéster B o -
Acrilico - - &
Lana s - ]
o 4 ; .
identiieacidn dela Evoluacién Color Testige Multifibra No..de especimenes X
muestra 1 2
d
Cambie de color /A 45 a5 4.5
NTC 4873-2 (2000-10-25)
Acetato - s 5
Algoddn 4-5 4-5 4-5
02 Felpa
ge el Transferencia de color VERDE Nylon - =
NTC 4873-3 (2000-10-25) Poligster = - -
Acrilica - - g
Lana - - -
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INFORME DE RESULTADOS T IO/ IEC 17025:2017

11-LAB-049
Informe No. 0316/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANO1-LACCE-29
CUADRO DE RESULTADOS CIERRE DE CONTACTO
NA: No Aplica NE: No Evaluado ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
MI : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimiento No Implementado
CONDICIONES AMBIENTALES
Acondicionamiento Horas
Temperatura 21°C £ 2°C 24
Humedad 65% 5% 24
CIERRE DE CONTACTO
NTMD-0383 (2023-062-07)
NUMERAL CONCEPTO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES

3 Reguisitos

3.2 Reguisitos especificos

2.6 Solidez de color

El cierre de contacto debe cumplir los requisitos establecidos en la tabla 4, para la solidez de color cuando se evalug
de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.6.

Nota 3
Para el caso de colores diferentes a los establecidos en |a tabla 4, la entidad contratante debe suministrar una
muestra de referencia segn el numeral 2.2.5, que cumpla en su totalidad las especificaciones establecidas en |a
presente norma, bien sea para la adquisicion de cierre de contacto en rollos o en elementos confeccionados con
este material. La muestra no debe presentar una calificacion inferior a 4 en la escala de grises cuando se compare
con la muestra de referencia segun lo establece el numeral 5.6.
Tabla 4 Requisito solidez de color
Caracteristica Especificacién norma técnica Numeral
Cambio de color Minimo 4 e.g 56
Manchado Minimo 4 e.g '
ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO. METODO ACELERADO
NTC 1155-3 ensayo 2A y 3A (2017-10-18)
£etdlderpleads Escala de grises para evaluar la transferencia de color NTC 4873-3 (2000-10-25)
P Escala de grises para valoracién de cambios de color NTC 4873-2 (2000-10-25)
Detergente: WOB sin agente langueador Equipo: Launder-Ometer Ensayo: 2A
Identificacidn de la Eicliaeién Color Testigo Multifibra No .de especimenes %
muestra iy 2
Cambio de color X
NTC 4873-2 (2000-10-25) o T s i
Acetato - - =
Algoddn 4-5 4-5 4-5
01 gancho Transferencia de color VERDE Nylon 5 - -
NTC 4873-3 (2000-10-25) Poliéster - = -
Acrflico -
Lana = =
Identificacidn de la Evaluacion &l Testigo Multifibra No .de especimenes %
muestra 1 2
Cambio de color /A 45 45 45
NTC 4873-2 (2000-10-25)
Acetato - =
Algeddn 4-5 4-5 4-5
02 gancho
£.4anen0 Transferencia de color VERDE Nylon ' 7 -
NTC 4873-3 (2000-10-25) Poliester = - 2
Acrilico = - =
Lana - = -
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EJERCITO NACIONAL L /\CC E ONAC

INFORME DE RESULTADOS

FR-004-TEC V.15 ISO/IEC 17025:2017
11-LAB-049
Informe No. 0316/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANO1-LACCE-29
CUADRO DE RESULTADQS CIERRE DE CONTACTO
NA: No Aplica NE: No Evaluado ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
Ml : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimiento No Implementado
CONDICIONES AMBIENTALES
Acondicionamiento Horas
Temperatura 21:C £2°:C 24
Humedad 65%+ 5% 24
CIERRE DE CONTACTO
NTMD-0383 (2023-02-07)
NUMERAL CONCEPTO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
3 Requisitos
3.2 Reguisitos especificos
326 Solidez del color
Nota 2

Para el caso de colores diferentes a los establecides en la tabla 3, Ia entidad contratante debe suministrar una
muestra de referencia segtn el numeral 2.2.5, que cumpla en su totalidad las especificaciones establecidas en la
presente norma, bien sea para la adquisicion de cierre de contacto en rollos o en elementos confeccionados con
este material. La muestra no debe presentar una calificacion inferior a 4 en la escala de grises cuando se compare
con la muestra de referencia segln lo establece el numeral 5.5.

Caracteristica Especificacién norma técnica Numeral
Calificacidn visual tono a tono con Pantone No debe presentar una calificacidn inferior a 55
felpa 15-0309 TCX 4 en la escala de grises ¢
TEXTILES. ENSAYOS PARA DETERMINAR SOLIDEZ DEL COLOR. PARTE 2: ESCALA DE GRISES PARA EVALUAR EL CAMBIO DE
COLOR.
NTC 4873-2 (2000-10-25)
Color Verde

Materiales o productos sometidos a muestro y el método de muestro utilizado Clette de Contacto desr;tzzge lezselidez del solere!

Escola empleada Escala de grises para valoracion de cambios de color

NTC 4873-2 (2000-10-25)
Identificacién de la muestra Calificacién visual. Escala de grises
La muestra de cinta de contacto es tono a tono con Pantone felpa 13-0309 TCX, con calificacidn de 4 en escalo
o1 de grises.

NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / ISO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados
La muestra de cinta de contacto es tono @ tono con Pantone felpa 19-0309 TCX, con calificacion de 4 en escala
02 de grises.
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / 1SO 105-A1:2010, Escala AATCC de § grados
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INFORME DE RESULTADOS e oobTEC Ve SOIEC 170252017

11-LAB-049

Informe No. 0316/ MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOGO1-BAMANO1-LACCE-29
CUADRO DE RESULTADOS C/ERRE DE CONTACTO

NA: No Aplica NE: No Evaluado ENS: Ensayo No Solicitado EM: Equipo en Mantenimiento
Ml : Material Insuficiente ET: Ensayo en Trazabilidad PNI: Procedimiento No Implementado
CONDICIONES AMBIENTALES
Acondicionamiento Horas
Temperatura 21:C +2:C 24
Humedad 65%= 5% 24
CIERRE DE CONTACTO
NTMD-0383 (2023-02-07)
NUMERAL CONCEPTO CARACTERISTICAS OBSERVACIONES
3 Reguisitos
3.2 Requisitos especificos
3.26 Solidez del color
Nota 2

Para el caso de colores diferentes a los establecidos en la tabla 3, la entidad contratante debe suministrar una
muestra de referencia seguin el numeral 2.2.5, que cumpla en su totalidad las especificaciones establecidas en la
presente norma, bien sea para la adquisicion de cierre de contacto en rollos o en elementos confeccionados con
este material. La muestra no debe presentar una calificacion inferior a 4 en la escala de grises cuando se compare
con la muestra de referencia segun lo establece el numeral 5.5.

Caracteristica Especificacién norma técnica Numeral
Calificacidn visual tono a tono con Pantone No debe presentar una calificacién inferior a 56
gancho 19-0114 TCX 4 en la escala de grises -
TEXTILES. ENSAYOS PARA DETERMINAR SOLIDEZ DEL COLOR. PARTE 2: ESCALA DE GRISES PARA EVALUAR EL CAMBIO DE
COLOR.
NTC 4873-2 (2000-10-25)
Color Verde
Materiales o productos sometidos a muestro y el método de muestro utilizado S o desI;; tzzge lamalidezecel saleral

Escala de grises para valoracidn de cambios de color
NTC 4873-2 (2000-10-25)
Identificacién de la muestra Calificacién visual. Escala de grises
La muestra de cinta de contacto es tono a tono con Pantone gancho 19-0114 TCX, con calificacidn de 4 en

Escala empleada

o1 escala de grises.
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / IS0 105-A1:2010, Escala AATCC de 3 grados
La muestra de cinta de contacto es tono a tono con Pantone gancho 19-0114 TCX, con calificacion de4en
02

escala de grises.
NTC 4873-2 Parte 2 (2000-10-25) / ISO 105-A1:2010, Escala AATCC de 9 grados

** FIN DEL INFORME DE RESULTADOS**
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MINISTERIO DE DEFENSA FORMATO Pagina:1

== NACIONAL ; 5digo:
"'L) ~ REPUBLICA DE COLOMBIA Visita técnica \?i%?algfé a partir de:

LUGARY FECHA:_09-08-2024 ELEMENTO: VARIOS

LOTE COMPUESTO POR:_VARIOS FUERZA: EJERCITO

CONTRATISTA: EL COMERCIO DE CUEROS SAS - ADICION ORDEN DE COMPRA N° 126810

NTMD APLICADA NTMD 0383

X VISITA DE SEGUIMIENTO N° 1

X VISITA DE SEGUIMIENTO AL 2% REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO

Si existen varios lugares de produccién se requiere una visita de verificacion por lugar.

INFORME DE OBSERVACIONES

ELEMENTO: CIERRE DE CONTACTO VERDE CM SELVA 20MM, CIERRE DE CONTACTO VERDE CM
SELVA 25MM Y CIERRE DE CONTACTO VERDE CM SELVA 38MM.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA
DE LA NTMD Y/O ESPECIFICACION TECNICA

De acuerdo a las normas y/o especificaciones se verifica aleatoriamente los siguientes
numerales:

3.1 Requisitos Generales
3.3 Requisitos de empaque y rotulado

Se realiza la verificacion de las siguientes normas y/o especificaciones técnicas:

Descripcion del Elemento U;';::%:e Cantidad Entregada Norma Técnica
CIERRE CONTACTO VERDE CM
SELVA DE 20 MM M 33.571,00 NTMD_0383
CIERRE CONTACTO VERDE CM
SELVA DE 25 MM M 6.578,00 NTMD_0383
CIERRE CONTACTO VERDE CM
SELVA DE 38 MM M 35.460,00 NTMD_0383

Se verifico que el material corresponda a lo requerido en la especificacion técnica y a su
vez la informacion contenida de los rétulos y el empaque estan de acuerdo a lo establecido
en la misma.
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NACIONAL ' Cadigo:

REPUBLICA DE COLOMBIA Visita técnica Vigente a partir de:

1.,1 m.scz A EE]
HEESAMASON B, CONTRETO

P B SFSAuACEN :-MDAG“
SENAL CONTACTS .:?z‘:s:ﬁ:uman CIERAE CONTAZTO VERGE CM SELVA BF 20 R

| ég“igj““i“i“? ‘?’"“é% | B 1\&511@,{&,“”,,@“‘,&#:,,:.@

1n COUPACO E CUERCA SR
TALE WA} TN
]

La sefora RAMIRO FRANCO GONZALEZ , representante de la empresa EL COMERCIO
DE CUEROS SAS Declara que tiene conocimiento de las observaciones realizadas y que acoge en
su totalidad las recomendaciones presentadas por el evaluador técnico de producto delegado.

Si el evaluador técnico de producto considera que se debe realizar ofra visita técnica de seguimiento
antes de la evaluacion final del lote; esta fecha de visita sera pactada con el contratista mediante
oficio o correo electrénico al jefe del grupo de la evaluacién de la calidad de la fuerza, en
coordinacion con el supervisor del contrato.

El evaluador tecnico de producto realizara la visita de acuerdo con los aspectos a evaluar aqui
indicados y los planes de muestreo establecidos, una vez el contratista disponga del 100% de la
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7 NACIONAL Cadigo:

REPUBLICA DE COLOMBIA Visita técrica : .
- Vigente a partir de:

produccién del lote debidamente terminado v empzcado y rotulado.

El presente informe de observaciones y recomendaciones sélo constituye una herramienta de
seguimiento, pero no exime en ninguna forma al contratista de su responsabilidad y obligacion de
entregar finalmente el lote de acuerdo con lo exigido en el contrato y sus pliegos.

Nota: Si se requieren hojas adicionales para diligenciar las observaciones, favor anexarlas.
Para constancia firman,

}/_’_,. "
RAMIROFRANCO GONZALEZ
Firma y post-firma de Quien atendi6 la visita

w- o .

RAMIRO/FRANCO GONZALE
Firma y post-firma Representante legal del contratista

Ao |

ANDERSON HERRENO MARTINEZ
Firma y post-firma Evaluador Técnico de Producto

Viceministerio para la Estrategia y Planeacion Direccion Logistica -Subdireccion de
Normas Técnicas Grupo de Evaluacion de la Conformidad (GRECO)
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VERIFICACION DE REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO LOTE.

CONVENCIONES:
- DE ACUERDO A REQUISITOS
- FUERA DE REQUISITOS

3. REQUISITOS

3.1.1 Acabado. El cierre de contacto esta compuesto por dos partes (gancho y felpa). La construccion de la felpa debe ser fabricado en tejido plano y el gancho o rizo en urdimbre, en telares angostos, con los
hilos de base (incluyendo los orillos y trama) en muiltifilamento. Los hilos auxiliares de urdimbre en moncfilamento, deben ser tejidos en forma de rizos, para moldearlos con calor manteniendo su forma y
puedan cortarse cerca de la punta del rizo para que se forme un gancho libre para el enganche.

El tejido y el color debe ser uniformes a lo largo y ancho de las cintas, no debe presentar defectos tales como: olor o aroma objetable, tejido desigual u ondeada, extremos deshilachados, diferentes a orillos
cortados, orillos flojos o apretados, falta de limpieza, excesivas hilachas o pelusas de la muestra comparada con la muestra patron, motas, marcas, rotos arrugas, fibras extranas, ganchos sueltos, el Cierre de
Contacto debe ser continuo, uniforme y estar libre de particulas extrafas.

El ancho de las cintas no debe ser menor a lo especificado en la Tabla 1 en todo el largo del rollo, al presentarse un empate, las cintas deben mantener su tono en ambos lados

del mismo.

3.1.2 Presentacion. Los carretes del cierre de contacto deben venir con una longitud de 25 metros, gancho y felpa, los cuales deberan venir por separado. Cada carrete debe llevar un centro de carton u otro
material que no afecte las propiedades del cierre, que no se deforme y que garantice el buen estado hasta su uso final. Se permite un empate por carrete minimo de 5 metros, &l cual debe ser del mismo tono
del resto del carrete. [ , , . ,

Nota 1. La presentacion y/o aspecto visual del empalme, unién o empate, debe ser por fusion térmica (alta frecuencia) y cuya area paralela lateral no puede tener mas de 3 mm, de tal manera que, al pasar por
la aplicacién en maquina, no ofrezca ningan impedimento en corte y costura, y mucho menos una vez cosido cumpla normalmente con su funcion de adherencia.

3.1.3 Dimensiones. Para la toma de medida del ancho del cierre de contacto se debe medir de orillo a orillo este debe ser de 2 mm de margen a lado y lado del ancho del cierre de contacto, adicional estos
orillos deben presentar la misma dimension. Cuando se verifique Segun lo establecido en los numerales 5.1.

CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA DE 20 MM

NUMERAL NUMERO DE MUESTRAS

34 i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3.1.1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
3.1.2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
3.1.3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
3 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
344 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
3.1.2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
313 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
3.1 41 42 43 44 45 48 47 48 49 50

3.1.1 X X X X X X X X X X

31.2 X X X X X X X X X X

3.1.3 X X X X X X X X X X

TOTAL DEFECTOS:
ITEM 3.1.1 3.1.2 3.1.3
TOTAL 0 (o} 0
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REPUBLICA DE COLOMBIA

_ EVALUACION DE LA CONFORMIDAD PARA LOS PRODUCTOS DEL
v SECTOR DEFENSA EN MATERIAL DE INTENDENCIAY RACION DE

GTMD-0004-A3

CAMPANA Pagina 30 de 41

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 2018-03-08
ol2]4]2]0]5 ]9
420860
4206 |1
42062
42063
32 Requisitos | CIERRE CONTACTO o MEIRARr
Espechicos | CrDE M%zm_,wzb, DE 13 14 80% 412065
42066
42067
42068
42069
42070
42071

SE REALIZA LA TOMA DE MUESTRAS EN COMPANIA DEL ENTE CERTIFICADOR, EL CUAL ROTULA DE ACUERDO A CONSECUTIVO
ANTERIORMENTE RELACIONADO A SU VEZ ROTULA CONTRA MUESTRA DE CADA UNA DE LAS MUESTRAS TOMADAS
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Manufacturas e Insumos para las Fuerzas Militares
Materiales para la Industria de la Confeccion, Marroquineria y Calzado
NIT. 860.502.101-0

DECLARACION DE CONFORMIDAD
NTC-ISO/IEC-17050-1 Y NTC-ISO/IEC-17050-2

Bogota. D.C., 15 de octubre de 2024

NOMBRE DEL EMISOR EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S
N.LT. 1 860.502.101-0
DIRECCION : CALLE 14 No. 12-15

EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S.. en calidad de distribuidor y/o comercializador. certifica que los insumos aqui
detallados cumplen con los requisitos descritos en las distintas Especificaciones Técnicas y las Normas Técnicas y/o
Fichas Técnicas que forman parte de la Orden de Compra N° 129280 del ACUERDO MARCO DE PRECIOS No.CCE-
278-AMP-2021, cuyo objeto es “LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA (PANOS, TELA, HILADOS Y
COMPUESTOS) CON DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA No. 1 LAS JUANAS PARA LA
VIGENCIA 2024”, celebrado entre el MDN — EJERCITO NACIONAL y EL COMERCIO DE CUEROS S.AS.. y cuyos
items detallamos

De igual forma acreditamos el cumplimiento de la totalidad de las materias primas e insumos usados en la fabricacion de
los bienes. asi como que los procesos productivos empleados en su fabricacion cumplen con todas las exigencias
ordenadas en la legislacion ambiental colombiana vigente, de acuerdo a lo descrito en la NTC-ISO/IEC-17050-1 y NTC-
ISO/IEC-17050-2.

La anterior declaracion aplica para los elementos detallados a continuacién y que corresponden a la Modificacién Adicion

CIERRE CONTACTO
NORMA TECNICA
ESPECIFICACION | oo
ITEM DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO TECNICA Y/O MEDIDA CANTIDAD
CUADRO
| TECNICO
3 | CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA 20 MM NTMD-0383 METRO 33.571
4 CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA 25 MM NTMD-0383 METRO 6.578
5 | CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA 38 MM NTMD-0383 METRO 35.460
TOTAL ENTREGA CIERRE DE CONTACTO METRO 75.609
Cordialmente,

gAﬂBQ'FﬁANCO GONZALEZ
epresentante Legal

EL COMERCIOQO DE CUEROS S.A.S

CALLE 14 No. 12-15 TELS.: 334 73 21 - 243 98 66 * TELEFAX: 286 03 96 BOGOTA, D.C.
E-mail: comercueros@yahoo.com
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FABRICANTE e 1 |
apacaNE | WILKRK )

® DECLARACION DE CONFORMIDAD
ABRICANTE-NTGC-ISOHEC17050-1-Y-NTC-ISOAEC-17050-2——

ltaglii, octubre 15 de 2024

NOMBRE DEL EMISOR : KROMIA S.A.S.
N.LT. © 890.934.582-2
DIRECCION . Calle 25 No. 41-185 AUTOPISTA SUR ITAGUI

KROMIA S.A.S., en calidad de Fabricantes de CIERRE DE CONTACTO, entregado por nuestro
distribuidor EL COMERCIO DE CUEROS SAS con Nit 860.502.101-0, certificamos que los insumos
aqui detallados cumplen con los requisitos descritos en las distintas Especificaciones Técnicas y las
Normas Teécnicas y/o Fichas Técnicas que forman parte de la Orden de Compra N° 129280 del
ACUERDO MARCO DE PRECIOS No.CCE-278-AMP-2021, cuyo objeto es “LA
ADQUISICION DE MATERIA PRIMA (PANOS, TELA, HILADOS Y COMPUESTOS) CON
DESTINO AL BATALLON DE INTENDENCIA No. 1 LAS JUANAS PARA LA VIGENCIA

2024”, celebrado entre el MDN — EJERCITO NACIONAL y EL COMERCIO DE CUEROS S.AS, y
cuyos items detallamos.

De igual forma acreditamos el cumplimiento de la totalidad de las materias primas e insumos usados
en la fabricacion de los bienes, asf como que los procesos productivos empleados en su fabricacion
cumplen con todas las exigencias ordenadas en la legislacion ambiental colombiana vigente, de
acuerdo a lo descrito en la NTC-ISO/IEC-17050-1 y NTC-ISO/IEC-17050-2.

La anterior declaracion aplica para los elementos detallados a continuacién y que corresponden al
Modificatorio Adicion:

CIERRE CONTACTO
NORMA
=) TECNICA .
: ’ ESPECIFICACION | UNIDAD :
< DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO e e NEpi CANTIDAD
CUADRO
_ TECNICO
3 | CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA 20 MM NTMD-0383 METRO 33.571
4 | CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA 25 MM NTMD-0383 METRO 6.578
5 | CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA 38 MM NTMD-0383 METRO 35.460
TOTAL ENTREGA CIERRE DE CONTACTO METRO 75.609

Cordialmente, 1

A e~ |
RODOLFO SCHMID FERNANDEZ
Representante Legal Suplente
KROMIA S.A.S.

NIT 890.934.582-2

KROMIA S.A.S NIT. 890.934.582-2 Calle 25 N. 41-185 itagiii - Teléfonos : (604) 322 24 78 - (604) 37418 18
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Manufacturas e Insumos para las Fuerzas Militares
Materiales para la Industria de la Confeccién, Marroquineria y Calzado
NIT. 860.502.101-0

Bogoté, D.C., octubre 15 de 2024

Sefores

MINISTERIO DE DEFENSA

EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVAY CONTABLE PUENTE ARANDA
Ciudad

Yo RAMIRO FRANCO GONZALEZ en calidad de Representante Legal de EL COMERCIO DE
CUEROS S.A.S, en egjecucion de la Modificacion Adicion Orden de Compra N° 129280 del
ACUERDO MARCO DE PRECIOS No.CCE-278-AMP-2021, cuyo objeto es ‘LA ADQUISICION
DE MATERIA PRIMA (PANOS, TELA, HILADOS Y COMPUESTOS) CON DESTINO AL
BATALLON DE INTENDENCIA No. 1 LAS JUANAS PARA LA VIGENCIA
20247 certificamos el cumplimiento y amparo de las siguientes consideraciones:

GARANTIA TECNICA - DISTRIBUIDOR Y/O COMERCIALIZADOR

Mediante la presente se acredita que los elementos entregados cumplen las siguientes condiciones
de garantia tecnica del producto:

a) Se ampara la calidad de los insumos que se utiliza para la produccion de la materia prima a ser
entregada, conforme a los requerimientos técnicos y/o normativos de cada item.

b) Se ampara el disefio del mismo y su composicion fisico-guimico.

c) Se ampara el producto terminado en el que se utilizara el bien entregado, lo que significa que,
si una vez utilizado el bien por causa del mismo se afectan otros elementos que interactian
con el producto terminado y/o formando parte integral de un producto terminado, se asumira la
reposicion total del producto terminado.

d) Se compromete a aplicar esta garantia en caso de vencimiento prematuro del material,
conforme con la fecha de entrada al Almacén de materias primas del BASPC21 y el tiempo o
término de garantia.

e) Se compromete a que el bien objeto de garantia técnica, en las cantidades que correspondan,
no podran en la reposicion resultar nuevamente defectuoso, caso en el cual se podra hacer
efectiva la garantia Gnica de cumplimiento por calidad del bien (previo agotamiento del debido
proceso).

f) Se amparan las condiciones de garantia por un término no inferior a dieciocho (18) meses a
partir del recibo a satisfaccién de cada una de las entregas del bien en el almacén de materias
primas del BASPC21.

Lo anterior aplica para los items detallados a continuacion:

CALLE 14 No. 12-15 TELS e3£‘ 73 21 - 44@ 98 56 - "T'E__ FAX: 286 03 96 BOGOTA, D.C.




Manufacturas e Insumos para las Fuerzas Militares
Materiales para la Industria de la Confeccidn, Marroquineria y Calzado
NIT. 860.502.101-0

CIERRE CONTACTO

NORMA TECNICA
) ESPECIFICACION UNIDAD
iTEM DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO TECNICA YIO MEDIDA CANTIDAD
CUADRO
TECNICO
3 | CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA 20 MM NTMD-0383 METRO 33,571
CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA 25 MM NTMD-0383 METRO 6.578
5 | CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA 38 MM NTMD-0383 METRO 35.460
TOTAL ENTREGA CIERRE DE CONTACTO METRO 75.609

Cordialmente,

ANCO GONZALEZ
Representante Legal
EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S.

CALLE 14 No. 12-15 TELS.: 334 73 21 - 243 98 66 * TELEFAX: 286 03 96 BOGOTA, D.C.
E-mail: comercueros@yahoo.com
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Manufacturas e Insumos para las Fuerzas Militares
Materiales para la Industria de la Confeccién, Marroquineria y Calzado
NIT. 860.502.101-0

Bogota, D.C., 15 de octubre de 2024

Sefiores

MINISTERIO DE DEFENSA

EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA
Ciudad

Yo RAMIRO FRANCO GONZALEZ en calidad de Representante Legal de EL COMERCIO DE
CUEROS S.A.S, en ejecucion de la Modificacion Adicion Orden de Compra N° 129280 del
ACUERDO MARCO DE PRECIOS No.CCE-278-AMP-2021, cuyo objeto es “LA ADQUISICION DE
MATERIA PRIMA (PANOS, TELA, HILADOS Y COMPUESTOS) CON DESTINO AL BATALLON
DE INTENDENCIA No. 1 LAS JUANAS PARA LA VIGENCIA 2024, certificamos el cumplimiento y
amparo de las siguientes consideraciones:

TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTIA TECNICA - DISTRIBUIDOR Y/O
COMERCIALIZADOR

Mediante la presente se acredita que los elementos entregados cumplen las condiciones de
término de respuesta de la garantia técnica del producto, asi:

a) Se compromete a que en caso de que los materiales resulten defectuosos, hara la reposicion
de estos en un termind no mayor a quince (15) dias calendario contados a partir del
requerimiento del Supervisor del contrato, so pena de hacer efectivo el régimen sancionatorio
del contrato.

b) Se compromete a que el material de reposicién serd entregado en el mismo lugar de entrega
establecido por la unidad contratante; y este serd en una Unica entrega como respuesta a la
garantia técnica exigida, la cual se cumpliré sin excepcién y sin dilatacion alguna a cargo del
contratista en las cantidades solicitadas, so pena de hacer efectivo el régimen sancionatorio
del contrato

¢) Se compromete a que los bienes de reposicién seran entregados en las mismas cantidades
que fueron solicitadas, por lo tanto, no se aceptaran entregas parciales o en cantidades
inferiores, so pena de hacer efectivo el régimen sancionatorio del contrato.

d) Se compromete a que estaran a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en
el cumplimiento de su deber de Garantia Técnica.
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Manufacturas e Insumos para las Fuerzas Militares
Materiales para la Industria de la Confeccién, Marroquineria y Calzado
NIT. 860.502.101-0

CIERRE CONTACTO

NORMA TECNICA
) ] ESPECIFICACION UNIDAD
ITEM DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO TECNICA Y/O MEDIDA CANTIDAD
CUADRO
TECNICO
3 | CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA 20 MM NTMD-0383 METRO 33.571
4 | CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA 25 MM NTMD-0383 METRO 6.578
5 | CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA 38 MM NTMD-0383 METRO 35.460
TOTAL ENTREGA CIERRE DE CONTACTO METRO 75.609

Cordialmente,

RANCO GONZALEZ
epresentante Legal
EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S.

CALLE 14 No. 12-15 TELS.: 334 73 21 - 243 98 66 * TELEFAX: 286 03 96 BOGOTA. D.C.
E-mail: comercueros@yahoo.com
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EXCLUSIVO

f

|

Itagtii, octubre 15 de 2024

Sefiores
MINISTERIO DE DEFENSA
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA
Ciudad

KROMIA S.A.S.en calidad de FABRICANTES Manifestamos Bajo la Gravedad de Juramento:
que para la Modificacion Adicion Orden de Compra N° 129280 del ACUERDO MARCO DE
PRECIOS No.CCE-278-AMP-2021, cuyo objeto es “LA ADQUISICION DE MATERIA
PRIMA (PANOS, TELA, HILADOS Y COMPUESTOS) CON DESTINO AL BATALLON DE
INTENDENCIA No. 1 LAS JUANAS PARA LA VIGENCIA 2024”, celebrado entre el MDN
—EJERCITO NACIONAL y EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S, certificamos el cumplimiento
y amparo de las siguientes consideraciones: acreditamos que son suministrados por nuestro

distribuidor y/o comercializador EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S NIT. 860.502.101-0,
asi:

GARANTIA TECNICA
Igualmente Certificamos que se MANIFIESTA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que:

Mediante la presente, se certifica que los elementos entregados en calidad de fabricantes a EL
COMERCIQO DE CUEROS S.A.S acreditado en el presente contrato, cumple con las condiciones de
Garantia Técnica del producte como son:

a) Se ampara la calidad de los insumos que se utiliza para la produccién de la materia prima a ser
entregada, conforme a los reguerimientos técnicos y/o normativos de cada item.

b) Se ampara el disefio del mismo y su composicién fisico-guimico.

¢) Seampara el producto terminado en el que se utilizara el bien entregado, lo gue significa que, si
una vez utilizado el bien por causa del mismo se afectan otros elementos que interactiian con el

producto terminado y/o formando parte integral de un producto terminado, se asumird la
reposicion total del producto terminado.

d) Secompromete a aplicar esta garantia en caso de vencimiento prematuro del material, conforme

con la fecha de entrada al Almacén de materias primas del BASPC21 y el tiempo o término de
garantia.

e) Se compromete a que el bien objeto de garantia técnica, en las cantidades que correspondan,
no podran en la reposicion resultar nuevamente defectuoso, caso en el cual se podra hacer

efectiva la garantia Unica de cumplimiento por calidad del bien (previo agotamiento del debido
proceso).

f) Se amparan las condiciones de garantia por un término no inferior a dieciocho (18) meses a
partir del recibo a satisfaccién de cada una de las entregas del bien en el almacén de materias
primas del BASPC21.
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FCNOMED,
Lo anterior aplica para los items detallados a continuacion:
CIERRE CONTACTO
NORMA
TECNICA 5
ESPECIFICACION | UNIDAD
iTEM DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO TECNICA Y/O MEDIDA CANTIDAD
CUADRO
TECNICO
3 | CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA 20 MM NTMD-0383 METRO 33.571
4 | CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA 25 MM NTMD-0383 METRO 6.578
CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA 38 MM NTMD-0383 METRO 35.460
TOTAL ENTREGA CIERRE DE CONTACTO METRO 75.609

Cordialmente,

RODOLFO SCHMID FERNANDEZ
Representante Legal Suplente
KROMIA S.A.S.

NIT 890.934.582-2

KROMIA S.A.S NIT. 890.934.582-2 Calle 25 N. 41-185 itagiii - Teléfonos : (604) 322 2478 - (604)374 18 18
Email: kromia@kromia.com



Itagli, octubre 15 de 2024

Sefiores

MINISTERIO DE DEFENSA

EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA
Ciudad

KROMIA S.A.S.encalidad de FABRICANTES Manifestamos Bajo la Gravedad de Juramento:
que para la Modificacion Adicion Orden de Compra N° 129280 del ACUERDO MARCO DE
PRECIOS No.CCE-278-AMP-2021, cuyo objeto es “LA ADQUISICION DE MATERIA
PRIMA (PANOS, TELA, HILADOS Y COMPUESTOS) CON DESTINO AL BATALLON DE
INTENDENCIA No. 1 LAS JUANAS PARA LA VIGENCIA 2024”, celebrado entre el MDN
- EJERCITO NACIONAL y EL COMERCIQ DE CUEROS S.A.S, certificamos el cumplimiento
y amparo de las siguientes consideraciones: acreditamos que son suministrados por nuestro
distribuidor y/o comercializador EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S NIT. 860.502.101-0,
asi:

TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTIA TECNICA

Mediante |a presente se acredita que los elementos entregados cumplen las condiciones de término
de respuesta de |la garantia técnica del producto, asi:

a) Se compromete a que en caso de que los materiales resulten defectuosos, hara la reposicion
de estos en un terminé no mayor a quince (15) dias calendario contados a partir del
requerimiento del Supervisor del contrato, so pena de hacer efectivo el régimen sancionatorio
del contrato.

b) Se compromete a que el material de reposicion sera entregado en el mismo lugar de entrega
establecido por la unidad contratante; y este serd en una Unica entrega como respuesta a la
garantia técnica exigida, la cual se cumpliré sin excepcion y sin dilatacién alguna a cargo del
contratista en las cantidades solicitadas, so pena de hacer efectivo el régimen sancionatorio del
contrato

c) Secompromete a que los bienes de reposicién seran entregados en las mismas cantidades gue
fueron solicitadas, por lo tanto, no se aceptaran entregas parciales o en cantidades inferiores,
so pena de hacer efectivo el régimen sancionatorio del contrato.

MIA S.A.S NIT. 890.934.582-2 Calle 25 N. 41-185 itagiii - Teléfonos : (604) 32224 78 - (604) 374 18

Email: kromia@kromia.com

18
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d) Se compromete a que estaran a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el
cumplimiento de su deber de Garantia Técnica.

Lo anterior aplica para los items detallados a continuacion:

CIERRE CONTACTO
NORMA
TECNICA i
. ESPECIFICACION |  UNIDAD
fTEM DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO TECNICA Y/O MEDIDA CANTIDAD
CUADRO
TECNICO
3 | CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA 20 MM NTMD-0383 METRO 33.571
4 | CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA 25 MM NTMD-0383 METRO 6.578
5 | CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA 38 MM NTMD-0383 METRO 35.460
TOTAL ENTREGA CIERRE DE CONTACTO METRO 75.609

Cordialmente,

| |
L "/L/w *.

RODOLFO SCHMID FERNANDEZ
Representante Legal Suplente
KROMIA S.A.S.

NIT 890.934.582-2

KROMIA S.A.S NIT. 890.934.582-2 Calle 25 N.41-185 itagui - Teléfonos : (604) 3222478 - (604)37418 18
Email: kromia@kromia.com



Manufacturas e Insumos para las Fuerzas Militares
Materiales para la Industria de la Confeccidn, Marroquineria y Calzado

NIT. 860.502.101-0

CLAUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACION

MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

COMANDO GENERAL FUERZAS
MILITARES

EJERCITO NACIONAL

- CENAC PUENTE ARANDA

Informacion del contratista

Direccion

Calle 14 No. 12-15
Nombre de la empresa contratista EL COMERCIO DE

CLAUSULA CONTRACTUAL
CATALOGACION

DE

Pégina: 1 de 1
Codigo:FO-JEMPP-CEDE4-1473
Version: 0

Fecha de emision: 2020-04-29

Informacién del fabricante del articulo de abastecimiento

Direccion Calle 25 No. 41-185 Autopista Sur ltagdi

CUEROS S.A.S

Telefono Celular 3123786801. 3143653368

Correo electronico comercueros@yahoo.com

Nombre de la empresa fabricante KROMIA S.A.S.

Teléfono 6804 3222478

Codigo de identificacion
Pais de origen Colombia

Cadigo de identificacion

Correo electronico kromia@kromia.com

Pais de origen Colombia

Datos técnicos de los articulos de abastecimiento (bienes) a suministrar. Informacion que debe proporcionar
el contratista.

o oo

Ficha técnica del bien NTMD-0383
Catélogo de partes.

Nombre técnico del articulo asignado por el fabricante. COSTUKRIK FELPA,GANCHO NYLON

Numero de parte, referencia, modelo asignado por el fabricante. COSTUKRIK FELPA,GANCHO NYLON

suministrar se encuentren catalogados.

Numero OTAN (National Stock Number). VER CUADRO ANEXO En caso de que los articulos a

ITEM ELEMENTO NC-OTAN
3 CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA 20 MM N/A
CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA 25 MM N/A
5 CIERRE CONTACTO VERDE CM SELVA 38 MM N/A




Manufacturas e Insumos para las Fuerzas Militares
Materiales para la Industria de la Confeccidn, Marroquineria y Calzado
NIT. 860.502.101-0

o

La Unidad Ejecutora estipula la viabilidad de requerir los planos de ingenieria, dibujos técnicos o manual
del fabricante de los bienes a adquirir de acuerdo a su necesidad.

Caducidad del bien a suministrar.

Equipo al que pertenece el bien a suministrar.

. Disposicion final al término del Ciclo de vida del bien a suministrar.

0. Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte del bien a suministrar

= ©o~

Cordialmente,

m/maemnlco GONZALEZ

Representante Legal
EL COMERCIO DE CUEROS S.A.S

CALLE 14 No. 12-15 TELS.: 334 73 21 - 243 98 66 * TELEFAX: 286 03 96 BOGOTA, D.C.
E-mail: comercueros@yahoo.com
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DIAN  ~° ~ FACTURAELECTRONICADEVENTA )| AN

Representacion Grafica

_Datos del Documento

Cédigo Unico de Factura - CUFE :
d4470b0e5dda7729dec0ebef5cdedd69f4485814003a7b1ed39912a3b43c1954d682a0ca2555635139d243e336064492

Nimerc de Factura: FE-94 Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisién: 24/10/2024 Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Vencimiento: 23/12/2024 Orden de pedido: 129280

Tipo de Operacién: 10 - Estandar : Fecha de orden de pedido: 27/05/2024

Datqu‘e l_;Erhis_o_i' { Vendedor

Razén Social: EL COMERCIO DE CUERQS SAS
Nombre Comercial: EL COMERCIO DE CUERQS SAS

Nit del Emisor: 860502101 1 Pais: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Juridica Departamento: Bogotd

. Régimen Fiscal:R-99-PN Municipio / Ciudad: Bogoté, D.c.
Responsakilidad tributaria: 01 - IVA Direccion: CL 14 12 15 BRR SAN VICTORINO
Actividad Econdmica: 4641 Teléfono / Movil: 3123786801

Correo: comercueros@yahoo.com

Datos del Adquiriente / Comprador

" Nombre ¢ Razén Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA

Tipe de Documento: NIT : Pais: Colombia

Numero Documento: 830039548 Departamento: Bogotd

Tipo de Contribuyente: Persona Juridica Municipio / Ciudad: Bogotd, D.c.
Régimen fiscal: R-99-PN ' Direccion: CRA46 20A-1
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Teléfono / Movil: 6014261458

Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles'de 'IPro‘c_.iucto;s |

IMPUESTOS : :
b AT z 7 e i o k= =4 Pr@ci@ unitario |
— ] e e RS NaRe S | t . Descuento | ! % de venta
Nro. ‘ Cédigo Descripcién " U/M . Cantidad @ Precio unitario e . Recargo detalhai IVA %o . INC % e ven
e M b o R e L el 7 | k |
‘ CIERRE CONTACTC \ [ | ! ‘ :
1 | 040 VERDECMSELVADE20' MIR \ 33.571,00 |5 3.479,85 § 0,00 0,005 22.196.188,43 19.00 | |5 116.822.044,35
[ i ok | [ | | . [
' |- CIERRE CONTACTO | | f ! : . ! ‘ ‘ ‘
2 ‘ 040 | VERDECMSELVADE25| MTR | 6.578,00 | 3.479,85| % 0,00 5 u,uo| S 4.349.186,13 19.00 | ‘ ‘s 22.890.453,30,
| MM | i | \ b 3
" CIERRE CONTACTO [ ‘ | - | [ ‘ 7
3 | 040 VERDECMSELVADE3S MR | 35.460,00 '§ 3.479,85' § 0,005 0,00 § 23.445.141,38 19.00 ' "5 123.395.481,00
| B PRt - o A ‘ i | i ‘ P

il s ; ——— e e i PP B A il OO SUSSERRUEIPE SN NN T —

Notas Finales

#$15-01-03-078;0C129280-CENACPUE-2024;gullermo.munoz@buzonejercito.mil.co#$
Linea de negocio: Favor consignar en la cuenta de ahorros # 68900000313 Bango!ombia
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Datos Totales

Documento generado el:

24/10/2024 14:38:18

Documento validado por la DIAN:

24/10/2024 14:38:18
XML Generado por:
Solucién Gratuita DIAN
800197268

PDF Generado por:
Solucién Gratuita DIAN
Nit:800197268

Numero de Autorizacidn:

18764059013561

Rango desde: 64

MONEDA
TASA DE CAMBIO

Subtotal =

. 263.107.978,65

Descuento detalle
Recargo detalle

0,00
0,00

Total Bruto Factura

1263.107.978,65

VA

INC

Bokas

Otros impuestos

49,990.515,95
0,00
0,00
0,00

Total impuesto (=)

49,590.515,95

Total neto facturaf{=) .

313,098,494, 60

Descuento Glabal (-) 0,00
Recargo Global (+) 0,00
Total factura (=) COP$  313.098.494,60
Valores informativos
ANTICIPOS :
Anticipos 0,00
RETENCIONES 7
Rete fuente 0,00
Rete IVA 0,00
Rete ICA == = 0,00}

Rango hasta: 150

Vigencia: 2024-10-31
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Manufacturas e Insumos para las Fuerzas Militares
Materiales para la Industria de la Confeccién, Marroquineria y Calzado
NIT. 860.502.101-0

Bogota D.C., 24 de octubre 2024

Seriores

MINISTERIO DE DEFENSA

EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA
Ciudad

Ref.: EL COMERCIO DE CUEROS S.AS8
NIT No. 860.502.101-0

EL SUSCRITO GERENTE DE LA SOCIEDAD ELCOMERCIO DE
CUEROS S.AS.

RAMIRO FRANCO GONZALEZ identificado con CC 79.981.533, en mi condicién de Representante
Legal de EL COMERCIO DE CUEROS SAS identificada con NIT 860.502.101-0, debidamente inscrito en
la Camara de Comercio de Bogota certifico el pago de los aportes a nuestros empleados en los sistemas de
seguridad social (pensi6n, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar -ICBF-, Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- y Caja de Compensacién Familiar),
cuando a ello hubiere lugar, pagados por la Comparia duraate los ultimos Seis(6) meses . Lo anterior, en
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

AMI FEANCO GONZALEZ
Representante Legal
CC 79.981.533 de Bogota

Calle 14 No. 12-15  Tel: 3123786801-3 143653368  [F-mail: comercueros(@vahoo.com
Bogotd D.C. = Chlombia
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| - 1
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL [ 1 L1
___|COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES | FECHA:
EJERCITO NACIONAL | | F'"ﬁ_‘} i On’)é
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PUENTE ARANDA ; cve
. SP
A : TE. BERNAL SV. MONTAfiO
< | cacHama e cr. MLEISD HERNANDEZ
E | MARTINEZ ADRIAN 2 L;“g ECI:L YUDI ANDREA -
2 JHON SALIDADE < QU O oy SUBOFICIAL
2 MARIO - SRelintiet / CONTABILIDAD | SEErERIR
S AYUDANTE = 13| sv. ROZO [
o CT. SANTANA \7 >| PRADA JESUS SV.SANCHEZ
el < i
O w CARRILLO ZADIEL CT MORENO ALBERTO RARRERE Tl
: "d
a & OLIVEIRO -OFICIAL SEBASTIAN OFICIAL E SUBOFICIAL GO
@l aa, 55 ZABALA DE PLANES Y DE CONTRATACION TS1L UZETH |&| PROPIEDAD TR
Z | JANNETH SALAZAR JOHN SEGUIMIENTO Q| MARCELA RIARO| |  PLANTAY CONTRRTISTA
= APONTE EDINSON =] REYES - w|  EQUIPO,
2 5 5 . DE PRESTACION
= | QUEVEDO- SUBOFICIAL g CONTABILIDAD - | & DE SERVICIOS-
-
g | resisTRO 2 PRESUPUESTO £ | FONDOS- BIENES «| conTRaTOS
5 E i 8 %| GENERALESE
> 5 3 Z|  INVERSION
wn w o il
@ =
a
=
Q
5]
2 PS. ANDRES
o | sv. rozo g FEL:UP;VC;: I_DES ‘
PRADA wl  PDIANA
g AA 12 FANNY SV.NIRORINCON | | | ¢p capcia cORREA CONTABILIDAD |8 PS. YENNY
| JEsus CARLOS ALBEIRO- | cATAUNA NABHALES
2 STELLA OSCAR IVAN - <
ALBERTO SUBOFICIAL E| GUEVARA s
o _— MENDEZ | —] SUBOFICIAL g GAITAN -
= [LACTicht VALDES PLANES Y, PRECONTRACTUAL B TESORERIA
2 | Taento SEGUIMIENTO Z| INVENTARIOS
F | HUMANO .
Q TA14. DIANA
8 |S5S. MOSQUE ]
<l g QE‘ERARA g PATRICIA @l SPRIOS RUGE
(=] o« i
o sp 2 |micueLancer| |23 i i E o~ o| 5P RiOS RUGE
E | quintero E = TE SANCHEZ - CONTRATOS o SUBOFICIAL 1O ™ oo
w = — w —
£ |Fuvalamo| |2 i CAR";;?M%':GELA - CEEJ;%?E &| SuBOFICIAL
3 | Awonso Z | ssperez E PS.ADRIANAAVILA | |E| o o °l - gEnero
w 2 S| MARIN DIEGO 3 AREVALO - § 1
% 5| eow s CONTRATOS
E 4 o
Q <
G w
2 -
g g 2
AA12. z
& | PSLAURA o FORERD o SS.FLOREZ
) DUARTE G
TERESA & | GUTIERREZ WILLIAM
ki § | cuiovanwy - a
v ARCHIVO 3 SAVIER
i 5
/ INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL DOCUMENTO
LO DE SU CARGO
DE SUS ACTIVIDADES HABLE CONMIGO ENTREGAR INFORME URGENTE
CONSOLIDAR DAR RESPUESTA DE ACUERDO A
INFORMACION ESCRITA COORTINAR REUNIGN LO ORDENANDO
REVISAR, REGISTRAR Y DAR RESPUESTA
DESCARGAR DE ACUERDO A PLAZO
INFORMACION PROCEDIMIENTO

Teniente Coronel JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA
DIRECTOR (A) CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PUENTE ARANDA




